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Durante las últimas décadas, la nanotecnología ha adquirido gran 
relevancia a nivel mundial en el ámbito científico y socio-económico. El 
constante estudio del comportamiento y desarrollo de materiales en la 
nanoescala permite, entre otras cosas, impulsar nuevos conocimientos e 
innumerables aplicaciones en diversos campos de la ciencia y la tecnología 
que abarcan desde la biomedicina hasta las telecomunicaciones. 
Los nanomateriales presentan propiedades físico-químicas muy 
diferentes de las que posee un material en estado macroscópico (bulk). Por lo 
tanto, el estudio de estas propiedades así como la síntesis de 
nanoestructuras, constituye un área de gran importancia no totalmente 
resuelta para el posible desarrollo de nuevos materiales y aplicaciones. 
 
Esta Tesis doctoral tiene como objetivo general el estudio y 
caracterización de suspensiones coloidales de nanopartículas (NPs) esféricas 
sintetizadas por ablación láser de pulsos ultracortos, combinando un aspecto 
de desarrollo experimental y otro teórico, con el fin de complementar ambos 
aspectos. 
El desarrollo experimental se orienta en la síntesis de NPs esféricas 
por medio de la técnica de ablación láser de pulsos de femtosegundos de 
blancos sólidos de plata, níquel y hierro en medios líquidos (FLASiS, por sus 
siglas en inglés), a diferentes energías y en distintos medios. La elección de 




bactericidas, conservación de productos alimenticios, procesos catalíticos y 
diversas ramas de la nanomedicina como así también por su afinidad para 
formar materiales compuestos con propiedades ópticas específicas. 
Asimismo, para la caracterización morfológica, de tamaño, estructura y 
composición de los coloides se emplea principalmente la técnica de 
espectroscopía de extinción óptica (OES, por sus siglas en inglés), y para su 
complementación, se utilizan independientemente técnicas de microscopía 
de fuerza atómica (AFM, por sus siglas en inglés), microscopía electrónica de 
transmisión (TEM, por sus siglas en inglés), difracción de electrones (ED, 
por sus siglas en inglés), espectroscopía y micro-espectroscopía Raman, 
dispersión de rayos X a bajo ángulo (SAXS, por sus siglas en inglés) y 
potencial z. Para coloides de NPs magnéticas, se analiza su respuesta 
mediante magnetometría de muestra vibrante (VSM, por sus siglas en 
inglés). Particularmente en el caso de Ag, además de la caracterización 
morfológica, de estructura y tamaño, se realiza el análisis de estabilidad a 
largo plazo de las suspensiones coloidales, usando agentes estabilizadores 
como almidón soluble (st) y citrato trisódico (TSC). 
El aspecto teórico de esta Tesis abarca una descripción cualitativa y 
cuantitativa de la función dieléctrica de metales en la nanoescala, 
analizando la dependencia con el tamaño para radios inferiores a 10 nm, y el 
desarrollo de un novedoso método de regresión lineal para la determinación 
de los valores de la frecuencia de plasma 𝜔p y la constante de 
amortiguamiento 𝛾libre, a partir del ajuste de la función dieléctrica 
experimental bulk para frecuencias bajas (longitudes de onda largas) 
utilizando el modelo de Drude. Estos parámetros son determinados para 
metales tales como Au, Ag, Cu, Ni, Mo, W, Pb, Zn y Na, con los que es 
posible modelar luego, la función dieléctrica dependiente del tamaño. 
Con el desarrollo de este modelado y la teoría de Mie, se analizan y 
ajustan teóricamente los espectros de extinción experimentales de Ag y Ni 




sus coloides, para luego determinar la composición, estructura y distribución 
de tamaños de las NPs sintetizadas. 
Por otra parte, se analiza la presencia de clusters metálicos de pocos 
átomos presentes en las suspensiones coloidales, formados durante el 
proceso de síntesis FLASiS, mediante el estudio de su fluorescencia. Este 
análisis se desarrolla en función de la energía usada para la síntesis, 
proporcionando la posibilidad de determinar la fluencia del láser que genera 
clusters con mayor eficiencia cuántica de luminiscencia. También se estudia 
la formación de fractales de NPs a partir de procesos de agregación limitada 
por difusión, durante el secado de las muestras coloidales para el desarrollo 
de algunas medidas experimentales como AFM y micro-espectroscopía 
Raman. 
Finalmente y a modo de aplicación, se analiza como prueba de 
concepto la posibilidad de diseñar un sensor de partícula simple de 
contaminantes en agua, a partir del estudio de su resonancia plasmónica. 
Los coloides de NPs de Ag sintetizados por FLASiS en soluciones de TSC 
pueden llegar a ser un método viable para este sistema de sensado, debido al 
alto grado de monodispersión de tamaños conseguido. 
 
 
Palabras claves: nanopartículas, resonancia plasmónica, función 
dieléctrica, ablación láser de pulsos ultracortos, espectroscopía de extinción 























During the last decades, nanotechnology has acquired great relevance 
worldwide in the scientific and socio-economic fields. The constant study of 
the behavior and development of materials at the nanoscale, allows 
promoting new knowledge and innumerable applications in various fields of 
science and technology ranging from biomedicine to telecommunications. 
Nanomaterials have physical and chemical properties that are very 
different from those of a macroscopic material. Therefore, the study of these 
properties as well as the synthesis of nanostructures, constitutes an area of 
great importance not totally solved for the possible development of new 
materials and applications. 
The general objective of this doctoral thesis is the study and 
characterization of colloidal suspensions of spherical nanoparticles (NPs) 
synthesized by ultrashort pulse laser ablation, combining an aspect of 
experimental and theoretical development, in order to complement both 
aspects. 
The experimental development is oriented in the synthesis of 
spherical NPs implementing the technique of laser ablation of femtosecond 
pulses of solid targets of silver, nickel and iron, at different energies and in 
different media. The choice of these metals is based on their potential 
applications in bactericidal compounds, preservation of food products, 
catalytic processes and various branches of nanomedicine as well as their 
affinity to form composite materials with specific optical properties. 




composition of the colloids, the technique of optical extinction spectroscopy 
(OES) is mainly used, and for its complementation, techniques are 
independently used such as Atomic force microscopy, (AFM), transmission 
electron microscopy (TEM), electron diffraction (ED), Raman and micro-
Raman spectroscopy, scattering of X-rays at small angle (SAXS), z potential 
and, for some colloids, their magnetic response is analyzed by means of 
vibrating sample magnetometry (VSM). Particularly in the case of Ag, in 
addition to the morphological characterization, structure and size, the 
analysis of long-term stability of the colloidal suspensions is carried out, 
using stabilizing agents such as soluble starch (st) and trisodium citrate 
(TSC). 
The theoretical aspect of this Thesis covers a qualitative and 
quantitative description of the dielectric function of metals at the nanoscale, 
analyzing the dependence with size for radii less than 10 nm, and the 
development of a novel linear regression method for the determination of 
the values of the plasma frequency 𝜔p and the damping constant 𝛾libre, from 
the adjustment of the bulk experimental dielectric function for low 
frequencies (long wavelengths) using the Drude model. These parameters 
are determined for metals such as Au, Ag, Cu, Ni, Mo, W, Pb, Zn and Na, 
with which it is possible to model the size-dependent dielectric function. 
With the development of this modeling and Mie theory, the 
experimental extinction spectra of Ag and Ni (OES technique) are 
theoretically analyzed and fitted, reproducing computationally the optical 
response of their colloids, to later determine the composition, structure and 
sizes distribution of the NPs synthesized. 
On the other hand, the presence of metal clusters of few atoms in the 
colloidal suspensions formed during the synthesis by laser ablation of 
femtoseconds in solution (FLASiS), is analyzed by means of their 
fluorescence. This analysis is developed based on the energy used for the 
synthesis, providing the possibility of determining the fluence of the laser 




of NPs is also studied from diffusion-limited aggregation processes, during 
the drying of the colloidal samples for the development of some 
experimental measurements such as AFM and micro-Raman spectroscopy. 
Finally, and as an application, the possibility of designing a simple 
particle sensor of pollutants in water is analyzed as a proof of concept, based 
on the study of its plasmonic resonance. The colloids of Ag synthesized by 
FLASiS in TSC solutions are able to become a viable method for this sensing 
system, due to the high degree of monodispersion of sizes achieved. 
 
 
Keywords: nanoparticles, plasmonic resonance, dielectric function, 
ultrashort pulse laser ablation, optical extinction spectroscopy, metal 
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Tabla de abreviaciones 
AFM Microscopía de fuerza atómica 
ED Difracción de electrones 
FLASiS Síntesis por ablación láser de femtosegundo en solución 
FIR Infrarrojo lejano 
FWHM Ancho total a altura media 
MO Microscopía óptica 
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OES Espectroscopía de extinción óptica 
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st Almidón soluble 
TEM Microscopía electrónica de transmisión 
TSC Citrato trisódico 
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RMSD 
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Las nanoestructuras metálicas han recibido una atención cada vez 
mayor en varios campos de la ciencia básica y aplicada, debido a que en el 
rango nanométrico los metales exhiben propiedades interesantes para 
múltiples aplicaciones [1–8], entre ellas las ópticas [9]. Las nanopartículas 
(NPs) en suspensión coloidal [1] son uno de los sistemas nanoestructurados 
que permite observar todo este cambio fenomenológico al que se hace 
referencia, y son un vehículo apropiado para la incorporación de material en 
otros sistemas más complejos, tales como compósitos. 
Desde hace varios años el estudio de las NPs metálicas se ha centrado 
preferentemente en aquellas compuestas por los metales nobles más 
comunes (Au, Ag, Cu, Pt) básicamente por sus características de respuesta 
óptica en el rango visible, escasa reactividad química y biocompatibilidad. 
Particularmente las amplias propiedades antimicrobianas y bactericidas 
[10–15] de las NPs de Ag juegan un papel importante en varios campos 
relacionados con la vida, como la biomedicina, diseño de biosensores [16, 17], 
empaquetado de alimentos, purificación de agua [18, 19], entre otros. Como 
otro ejemplo, las NPs de Au se utilizan como vehículos para transporte 
localizado de fármacos para diagnóstico y tratamiento [20–22]. 
Sin embargo, pocos trabajos se dedican a explorar metales fuera del 
grupo de los metales nobles comunes, que tienen aplicaciones específicas en 
Capítulo 1 - Introducción 
 
 2 
diferentes áreas de ciencia y tecnología. Por ejemplo, las NPs de Ni, Mo, W, 
Pb, Zn y Na presentan aplicaciones atractivas en las áreas de biomedicina 
[23–31], ciencia de materiales [27, 32], agronomía [33, 34], catálisis [35], 
almacenamiento de información [35], superparamagnetismo [36, 37], 
sensores [38], dispositivos electrónicos [25], celdas solares [39], y producción 
de hidrógeno [40]. 
Dentro de este grupo de metales, es interesante el estudio y la 
caracterización de NPs con propiedades magnéticas como el Ni y el Fe      
[36, 41–44], debido a sus amplias aplicaciones en diagnóstico y terapéutica 
como la focalización magnética de genes y células, la hipertermia magnética    
[44–46], como agentes de contraste en resonancia magnética (MRI) [47], 
administración de fármacos [48], catalizadores [35, 49], control de metales 
contaminantes [50, 51], almacenamiento de información [35], baterías a 
gran escala [52], entre otras. 
Para la mayoría de las aplicaciones mencionadas, las NPs suelen 
presentarse en forma de suspensión coloidal, para lo cual existen diferentes 
métodos de síntesis de este tipo de sistemas [53, 54]. Una de las técnicas 
más tradicionales bottom-up, se basa en la síntesis química a partir de 
precursores inorgánicos que proporcionan un buen control de tamaño. En 
este tipo de síntesis, se producen iones metálicos a partir de la disociación 
salina, los cuales se reducen adecuadamente para formar átomos metálicos 
neutros que se nuclean para formar finalmente las NPs. La forma y tamaño 
de éstas dependen de la tasa relativa de estos procesos, controlados 
mediante la modificación de los parámetros de reacción [55–57]. El problema 
de este tipo de síntesis es la presencia de residuos químicos en la suspensión 
coloidal final, que pueden ser indeseados para ciertas aplicaciones. Este 
hecho genera nuevas dificultades ya que se agregan protocolos de limpieza 
sobre las suspensiones coloidales así fabricadas. 
Por tal motivo es necesario utilizar un método para obtener 
suspensiones de NPs libre de residuos químicos. Esta situación ha 
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impulsado la investigación hacia la ablación láser de blancos sólidos en 
medios líquidos como una nueva alternativa de fabricación de NPs metálicas 
[58–60]. Esta técnica de generación de NPs consiste en enfocar un láser 
pulsado de alta potencia en un blanco metálico bulk sumergido en el 
solvente donde se desea generar la suspensión coloidal. La energía del pulso 
láser es absorbida por el blanco, produciendo una onda de choque que viaja 
en todas direcciones desde el punto de incidencia del láser, junto con una 
pluma de plasma que contiene el material ablacionado (proceso top-down). 
Estas expansiones producen una disminución de la temperatura del plasma 
que, junto con la burbuja de cavitación, actúan como reactor para la 
formación de NPs a través de la condensación del material expulsado       
[59, 61] (proceso bottom-up). En este sentido, la ablación láser resulta ser 
una técnica híbrida entre los procesos top-down y bottom-up. 
Cuando la síntesis de NPs por ablación láser se realiza en el régimen 
de los femtosegundos (fs), las intensidades extremas involucradas y el corto 
tiempo de interacción impiden la aparición de fenómenos térmicos durante 
la ionización rápida que sufre el blanco metálico (< 1 picosegundo). Este 
proceso induce la expulsión de material por parte del bulk, que finalmente 
se nuclea y forma NPs con morfología esférica de pocos nanómetros. Las 
NPs generadas exhiben estructura sin recubrimiento (simples) o con 
recubrimiento (core-shell) [62, 63]. Por estas razones es interesante 
investigar y caracterizar las suspensiones coloidales producidas por ablación 
láser de femtosegundos en solución (FLASiS). 
Una vez generada la suspensión coloidal por FLASiS en distintos 
medios, la etapa que sigue es la caracterización de sus propiedades físicas y 
de las características morfológicas de las NPs presentes en ella, con el 
objetivo de orientar su uso en diferentes aplicaciones. 
La espectroscopía de extinción óptica (OES) es una vía de 
caracterización que viene siendo usada ampliamente debido a que es una 
técnica no invasiva a la hora de realizar la medición [64–68]. OES es 
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apropiada para muestras de tipo coloidal puesto que sondea un número de 




) y puede 
proporcionar información cualitativa y cuantitativa sobre la distribución del 
tamaño de partícula, estructura y densidad numérica. Esta técnica se basa 
en el estudio teórico de la interacción de una onda electromagnética con 
estructuras esféricas, que fue realizado por Gustav Mie en los años 
anteriores a 1908 [69]. Este estudio, conocido como teoría de Mie, se basa en 
la solución de las ecuaciones de Maxwell en coordenadas esféricas, a partir 
del cual se determina el scattering, la extinción y la absorción de luz, 
producidos por una esfera inmersa en un medio ambiente dieléctrico. Las 
expresiones matemáticas obtenidas dependen del índice de refracción del 
medio circundante, de la geometría y del material de la esfera. Esta última 
dependencia se da a través del índice de refracción que debe estar bien 
caracterizado. Para el caso de NPs metálicas, el índice de refracción está 
unívocamente relacionado con la función dieléctrica, que porta información 
de las transiciones electrónicas del material. 
Debido a su simpleza, el modelo de Drude es el más efectivo para 
estudiar la función dieléctrica de metales. Este modelo parte de considerar 
el metal como una matriz de iones positivos fijos rodeados por un mar de 
electrones esencialmente libres. Cuando una onda electromagnética 
interactúa con el metal, los electrones se ven obligados a oscilar de manera 
forzada por la onda incidente. La función dieléctrica puede escribirse 
entonces como la de un oscilador forzado que depende de dos parámetros: la 
frecuencia de plasma 𝜔p y la constante de amortiguamiento de los electrones 
libres 𝛾libre [70]. 
Estos parámetros fueron determinados generalmente en la literatura 
en base a la aproximación matemática 𝜔 ≫ 𝛾libre, lo que permitió construir 
una relación lineal entre la parte real de la función dieléctrica ( ′(𝜔)) y λ2, 
con lo cual se obtuvieron valores de 𝜔p para diferentes metales [71–74]. Sin 
embargo, dicha aproximación restringe los valores de frecuencia a la región 
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UV profunda y UV [71, 72, 75], donde el modelo Drude no describe 
adecuadamente la función dieléctrica ya que, para estos valores de 
frecuencias se debe considerar la contribución de transiciones de electrones 
ligados. En este trabajo de Tesis se desarrolla un método novedoso para 
determinar los parámetros del modelo Drude 𝛾libre y 𝜔p, levantando la 
restricción de frecuencias altas, dada por la aproximación antes 
mencionada. Con este método se determinan en esta Tesis estos parámetros 
para Ni, Mo, W, Pb, Zn, Na, Au, Ag, Cu, Fe, Pt, Ti, Ta, Al y V. Los valores 
determinados de 𝜔p y 𝛾libre permiten un ajuste mucho más preciso de los 
valores discretos de la función dieléctrica experimental bulk en un rango de 
longitud de onda más amplio, incluyendo el visible y el IR lejano (FIR). La 
fiabilidad de la función dieléctrica obtenida a partir de estos parámetros, 
mejora la descripción teórica de las propiedades ópticas en bulk de estos 
metales, que es la base para calcular la respuesta óptica en la escala 
nanométrica. 
Por lo tanto, este trabajo de Tesis no se agota en la descripción 
mejorada de la función dieléctrica bulk para un amplio rango de longitudes 
de onda, sino que avanza hacia la descripción de una apropiada función 
dieléctrica que describa el comportamiento en la nanoescala. 
En la actualidad existen diferentes modelos cuantitativos y 
cualitativos para describir dichos cambios, muchos de éstos se basan en el 
enfoque top-down, que consisten en realizar correcciones a los modelos que 
describen la materia en tamaños macroscópicos, de tal forma que sean 
aplicables para tamaños nanoscópicos. Con este tipo de construcción teórica, 
los estudios de la interacción radiación-materia a escala nanométrica 
pueden llevarse a cabo sin la necesidad de entrar en cálculos puramente 
mecano-cuánticos. 
Cuando los metales están en la escala nanométrica, se deben tener en 
cuenta ciertas consideraciones. Para el caso de NPs con radios menores a   
20 nm, la función dieléctrica compleja se hace dependiente del tamaño y se 
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modela a través de la introducción de un término aditivo a 𝛾libre que depende 
inversamente del radio de la NP y por otro lado, debe considerarse la 
contribución de transiciones de electrones ligados que también depende del 
tamaño de la NP. De esta forma, la función dieléctrica en la nanoescala se 
puede escribir como la suma de tres términos: la función dieléctrica 
experimental para tamaños bulk junto con dos términos correctivos por 
tamaño, uno debido a los electrones libres (transiciones intrabanda) y el otro 
a los electrones ligados (transiciones interbandas) [70, 76]. 
De esta manera, en base al conocimiento de la función dieléctrica 
corregida por tamaño, se muestra el cálculo teórico de la sección eficaz de 
extinción producida por NPs metálicas que presentan diferentes tamaños y 
estructuras usando la teoría de Mie. Estos cálculos permiten ajustar el 
espectro experimental de extinción óptica de suspensiones coloidales de NPs 
sintetizadas por FLASiS en diferentes solventes, utilizando la distribución 
de tamaños y estructuras como parámetros de ajuste. 
Para complementar la caracterización por OES de los coloides 
obtenidos, se utilizan otras técnicas experimentales por ejemplo las 
microscópicas de fuerza atómica (AFM) y electrónica de transmisión (TEM), 
y difracción de rayos X a bajo ángulo (SAXS). Con ellas se puede comprobar 
la morfología esférica y la distribución de tamaños de las NPs. 
Particularmente, con TEM se comprueba la presencia de estructuras core-
shell de NPs oxidadas y huecas. Usando medidas SAXS se determina de 
manera paralela e independiente la distribución de tamaños. Para algunas 
suspensiones coloidales se desarrollan medidas de difracción de electrones 
(ED) con las que se determina la composición de fases de las NPs. La 
presencia de óxido en las suspensiones es determinada y analizada 
análogamente mediante espectroscopía y micro-espectroscopía Raman. 
Complementariamente, para el caso de suspensiones coloidales de 
NPs magnéticas, su caracterización se desarrolla a través de la técnica de 
magnetometría de muestra vibrante (VSM). 
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A partir de todas estas herramientas teóricas, conceptuales y 
experimentales, esta Tesis se enfoca en la caracterización de suspensiones 
coloidales de NPs de Ag, Ni y Fe sintetizadas mediante FLASiS. 
En el caso de la plata, algunos autores han informado sobre síntesis 
química utilizando almidón (st) como estabilizador y diferentes agentes 
reductores como maltosa, glucosa y NaBH4 [77, 78]. También resulta 
necesario a veces funcionalizar las NPs con diferentes moléculas o 
biomoléculas durante o después de la síntesis para diferentes aplicaciones 
[79]. El control de la distribución de tamaños y la estabilidad de las NPs de 
Ag es una característica clave en muchas aplicaciones, como por ejemplo, en 
la remediación bacteriológica para la industria alimentaria [18, 19]. Los 
polímeros naturales como el st y el quitosano se han usado para estabilizar 
NPs de Ag [60] sintetizas mediante ablación láser utilizando un Q-switch 
Nd:YAG centrado en 1064 nm. La influencia de los polímeros naturales 
como agentes estabilizadores biocompatibles de suspensiones coloidales de 
NPs de Ag producidas por láser no se ha investigado en el régimen de fs, ni 
en lo que se refiere al tamaño, estructura y especies de NPs, y tampoco a la 
comparación de estabilidad con el método de síntesis química. En esta Tesis 
se analiza comparativamente la distribución de tamaños y la estructura de 
NPs de Ag presentes en suspensiones coloidales sintetizadas mediante 
FLASiS por un lado, y un método de reducción de sal de plata por el otro. En 
ambos casos se usa una solución acuosa de st. Particularmente, se realiza 
un estudio más exhaustivo para el caso de FLASiS, en donde se presentan la 
distribución de tamaños y estructura de las NPs en función de las 
concentraciones de st y las energías por pulso del láser. Las muestras se 
caracterizan con OES, micro-espectroscopía Raman y TEM. Al mismo 
tiempo, se lleva a cabo un análisis de estabilidad de las suspensiones 
coloidales sintetizadas por ambos métodos en solución de 1% de st. Este 
análisis se basa en el seguimiento de la evolución de las características 
espectrales tales como posición y ancho total a altura media (FWHM, por 
sus siglas en inglés) de la resonancia plasmónica de los espectros de 
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extinción experimentales. La perspectiva de los resultados de 
caracterización y estabilidad se pueden aplicar para estudiar la capacidad 
de las NPs como agentes anti-microbianos en envases activos en la industria 
alimentaria. 
Si bien los resultados de estabilidad que se obtienen al sintetizar 
suspensiones coloidales de NPs de Ag en soluciones de st son prometedores, 
es interesante encontrar otros agentes que cumplan con este mismo objetivo. 
Para conseguir condiciones de estabilidad a largo plazo de las suspensiones 
coloidales, diferentes autores han estudiado múltiples compuestos químicos. 
Mafuné et al. [58] emplearon diferentes concentraciones de dodecilsulfato de 
sodio (SDS) para estabilizar las NPs fabricadas por ablación láser de ns 
usando diferentes energías. Estos autores encontraron muy buena 
estabilidad cuando la superficie de las NPs se recubre con capas dobles de 
SDS. Usando un método de síntesis similar Bae et al. [80] obtuvieron 
coloides de NPs de plata en soluciones acuosas de NaCl con diferentes 
concentraciones, obteniendo una reducción del tamaño de partícula 
promedio. Sin embargo, concluyen que la adición de NaCl produce coloides 
menos estables que en agua pura. Otros autores han utilizado el citrato de 
trisódico (TSC) como agente reductor y estabilizador de NPs de Ag en 
síntesis por vía química [81]. El uso de este último compuesto químico no ha 
sido explorado en la síntesis de NPs por ablación láser en el régimen de los 
fs. En esta Tesis se sintetizan suspensiones coloidales de NPs de Ag 
mediante FLASiS empleando dos energías por pulso en soluciones con 
diferentes concentraciones de TSC. La distribución de tamaños, la 
estructura y las características espectrales de las NPs de Ag obtenidas se 
analizaron mediante OES. Los resultados de la morfología son cotejados con 
medidas AFM y TEM, mientras que esta última técnica microscópica se 
utiliza también para un análisis estructural de las NPs. Igualmente se 
estudia la composición y las posibles interacciones de las NPs con la 
molécula de TSC adyacentes utilizando micro-espectroscopía Raman. Se 
observa además la influencia de la concentración de TSC en las 
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características espectrales de las suspensiones coloidales y en la distribución 
de tamaños de las NPs de Ag. Las propiedades de estabilidad a largo plazo 
de las suspensiones coloidales generadas se examinan registrando la 
evolución de los espectros de extinción experimentales junto con las 
mediciones del potencial zeta desde el momento de la fabricación hasta un 
año después. Los resultados se comparan con la síntesis por vía química de 
reducción de sal usando TSC como estabilizador. 
En cuanto al caso de suspensiones coloidales de NPs Ni, diferentes 
autores han reportado su síntesis mediante ablación láser con distintos 
regímenes. Por ejemplo Liu et al. [82] observaron las propiedades 
morfológicas y estructurales de las NPs de Ni generadas por ablación láser 
con pulsos de 500 fs en gas a baja presión. Estos mismos autores probaron 
que al limitar la fluencia del láser por debajo del umbral de formación de 
plasma, se puede evitar la generación de partículas grandes. Además, 
variando los gases de fondo, se obtuvieron estructuras core-shell Ni@NiO. 
Amoruso et al. [83] utilizaron pulsos de láser de 300 fs enfocados en un 
blanco de Ni en vacío para estudiar la dinámica de expansión de las especies 
ablacionadas mediante fotografía rápida y espectroscopía de emisión óptica. 
Dudoitis et al. [84] generaron NPs de Ni en argón y aire empleando un láser 
Nd: YAG en dos regímenes de pulsos diferentes, 15 ns y 10 ps, describiendo 
la influencia de la intensidad del láser y las capacidades térmicas en la 
temperatura alcanzada por los electrones y la red. Jaleh et al. [85] 
trabajaron con un láser Nd:YAG de alta repetición de 240 ns de ancho de 
pulso para la ablación de una placa de Ni pura inmersa en metanol con 
polivinilpirrolidona (PVP). Determinaron la presencia de NPs de Ni 
registrando su plasmón de superficie localizado a través de espectroscopía 
óptica. Jung y Choi [86] ablacionaron un blanco de Ni con un láser Nd:YAG 
usando su longitud de onda fundamental en diferentes solventes para 
estudiar su fase cristalográfica final. Concluyeron que la fase está 
relacionada con los factores termodinámicos de la pluma de plasma inducida 
por el láser y con el calor específico de los solventes. Musaev et al. [87] 
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sintetizaron coloides de NPs de Ni en agua mediante ablación con un láser 
de nitrógeno pulsado de 10 ns, determinando su composición usando 
difracción de rayos X. 
Sin embargo, no existen trabajos previos que informen sobre la 
síntesis y caracterización de NPs de Ni obtenidas utilizando la ablación 
láser en el régimen de los fs en medios líquidos. En esta Tesis, se presentan 
las características estructurales, la densidad numérica y la distribución de 
tamaño de NPs de Ni generadas mediante FLASiS en n-heptano y agua. Se 
determina la presencia de NPs simples de Ni, de NPs core-shell Ni@NiO y 
NPs huecas de Ni. Además, se proponen posibles mecanismos para la 
formación de estas estructuras. Los coloides se caracterizan paralelamente 
mediante AFM, TEM y ED, cuyos resultados estructurales y de tamaño 
concuerdan con los obtenidos por OES. 
En lo que se refiere a suspensiones coloidales de NPs de Fe, muchos 
autores han utilizado la ablación láser de ns, junto con la coprecipitación, 
para su síntesis en diferentes solventes con el objetivo de estudiar sus 
propiedades magnéticas, ópticas y estructurales [88–93]. Liu et al. [88] 
reportaron la fabricación de NPs de FeO mediante ablación láser de ns de 
una placa de hierro puro en solución acuosa de PVP. El tamaño de partícula 
lo controlan a través de la concentración de PVP debido al efecto de 
limitación y a la interacción repulsiva del solvente. Empleando el mismo 
tipo de síntesis Vitta et al. [89] obtuvieron NPs de α-Fe en solución de SDS. 
La caracterización de estas NPs demostró que su morfología consiste en un 
núcleo de hierro de valencia cero, rodeado de especies oxidadas. Los 
espectros de extinción óptica manifiestan un pico de absorción que depende 
del PH del solvente. Amendola et al. [90, 91] mostraron que la ablación láser 
de ns de un blanco de hierro en diferentes solventes orgánicos es un método 
adecuado para obtener una variedad de nanoestructuras magnéticas, donde 
dependiendo del solvente, se observan NPs con diferentes composiciones y 
estructuras, incluido el carburo de hierro. Maneeratanasarn et al. [93] 
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sintetizaron NPs de Fe mediante ablación láser de ns de un blanco de         
α-Fe2O3 en agua, acetona y etanol. Mostraron que es posible la formación de 
hierro metálico en los tres solventes utilizando un blanco de óxido de Fe 
específico, logrando así una mejor cristalinidad en los solventes orgánicos. 
Sin embargo no existen trabajos previos sobre la síntesis de suspensiones 
coloidales de NPs de Fe en medios líquidos en el régimen de los fs. En este 
marco, se estudian en esta Tesis las características ópticas, magnéticas y 
estructurales de NPs de Fe producidas mediante FLASiS en cuatro 
solventes diferentes: agua, solución acuosa de TSC, acetona y etanol. Las 
suspensiones se caracterizan con diferentes técnicas como OES, VSM, micro-
espectroscopía Raman, AFM, TEM, ED y SAXS. Con estas técnicas, se 
evalúa la estructura, la distribución de tamaños, la composición y la 
magnetización de las NPs. 
También, se presentan dos casos especiales de estructuras metálicas 
encontradas durante la síntesis y caracterización de coloides producidos por 
FLASiS: clusters de pocos átomos y nanoestructuras auto-ensambladas. 
Durante la síntesis de NPs por FLASiS, puede ocurrir que se formen 
pequeñas estructuras estables denominadas clusters de pocos átomos. La 
aparición de estas estructuras se explica debido el desprendimiento de 
átomos metálicos durante el proceso de ablación, quedando suspendidos de 
manera independiente en el coloide sin alcanzar la nucleación suficiente 
para formar NPs de mayor volumen. Si bien estas estructuras coexisten con 
las partículas antes mencionadas de radios del orden de unos pocos 
nanómetros, su caracterización y estudio no puede ser abordado mediante 
las técnicas tradicionales implementadas para NPs de tamaños mayores    
(R > 1 nm). Al realizar múltiples análisis de imágenes por microscopías 
TEM y AFM, se pudo observar estructuras de tamaños subnanométricos 
muy poco definidas, que sugerían la presencia de clusters de pocos átomos. 
Diferentes autores han estudiado este tipo de estructuras mediante técnicas 
de fluorescencia [94–100]. En este trabajo de Tesis se resumen los conceptos 
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básicos de la formación de bandas en sólidos y se discute la modificación del 
esquema de bandas en la escala nanométrica para sustentar la detección 
indirecta de clusters metálicos de pocos átomos a través de la medida de 
fluorescencia, mostrándose los resultados para suspensiones coloidales de 
NPs de Ag, Ni, Al y Cu. Particularmente, para el caso de suspensiones 
coloidales de NPs de Ag se analiza la eficiencia cuántica de la fluorescencia 
de los clusters en función de la energía utilizada para la síntesis por FLASiS 
y de la longitud de onda de excitación. 
Por otro lado, se estudian patrones de auto-ensamblado de tipo fractal 
en muestras de NPs de Fe sintetizadas por FLASiS al ser caracterizadas por 
micro-espectroscopía Raman, AFM y TEM. En el caso de las microscopías, 
fue posible observar estructuras fractales en un rango de escalas que 
abarcan dos órdenes de magnitud, mostrando la propiedad de similitud e 
invariancia con la escala. Las imágenes fractales registradas con 
microscopía óptica de las muestras preparadas para las medidas de micro-
espectroscopía Raman, presentan patrones de percolación y de ramificación 
central. Del mismo modo en esta Tesis se encuentran por primera vez, 
estructuras anulares de NPs de Fe auto-ensambladas en el análisis por 
microscopía AFM. 
Finalmente, aprovechando la diferente interacción que presentan los 
materiales nanoestructurados en función de su tamaño y de las 
características del entorno, se analiza la posibilidad de su utilización como 
elementos sensores [11, 101–110]. A partir de los resultados de la 
caracterización de las suspensiones coloidales de NPs de Ag mediante OES y 
del análisis teórico de la respuesta óptica de una NP simple de Ag, se 
postulan el diseño de un sensor de partícula simple de contaminantes en 
agua. Esta postulación es viable debido a las propiedades de monodispersión 
obtenidas usando TSC, que inhibe la coalescencia y el crecimiento de las 

















Cuando un haz de luz interactúa con una partícula, se originan 
fenómenos ópticos característicos relacionados con la cantidad de luz 
absorbida como así también con la cantidad de luz irradiada en otras 
direcciones (luz dispersada o “scattering”), siendo ambos fenómenos 
dependientes de la geometría, tamaño, tipo de material, estructura y medio 
que rodea a la partícula. En este marco, la descripción matemática 
concerniente a la absorción y al scattering de luz producidos por una 
partícula esférica de radio e índice de refracción arbitrarios, fue desarrollada 
por Gustav Mie [69] en 1908, en un esfuerzo por entender los diversos 
colores manifestados por pequeñas partículas de oro suspendidas en agua. 
Esta construcción matemática se fundamenta en la descripción microscópica 
del índice de refracción de los materiales. Para el caso de los metales, las 
propiedades ópticas pueden ser descriptas con la función dieléctrica, ya que 
contiene información sobre cómo reacciona un sistema frente a la aplicación 
de un campo externo, y permite, a partir de un modelo simple de dinámica 
electrónica, caracterizar la estructura microscópica de la materia. 
 
En este Capítulo, por una parte, se desarrollan los conceptos básicos 
relacionados a la respuesta de partículas esféricas pequeñas cuando sobre 
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ellas incide una onda electromagnética. Para los cálculos del fenómeno de 
extinción de partículas esféricas de tamaño e índice de refracción 
arbitrarios, se resumen los conceptos teóricos basados en la teoría de Mie 
[70], y se realiza un estudio sobre la función dieléctrica de metales 
dependiente del tamaño a partir de su comportamiento en “volumen” o bulk, 
desarrollando para ello un modelado apropiado. 
Por otra parte, se utiliza la teoría de Mie y el modelado de la función 
dieléctrica dependiente del tamaño para la implementación de los 
programas de cálculos de extinción óptica, que serán usados más adelante 
para la caracterización de las suspensiones coloidales de NPs metálicas. 
 
En esta Tesis se emplea la palabra “scattering” en lugar de la palabra 
en español “dispersión”. En este marco la palabra scattering se utiliza para 
hacer referencia al proceso de redistribución de la luz cuando una onda 
electromagnética interactúa con un objeto. En óptica la palabra dispersión 
se refiere a la dependencia de la velocidad de propagación de una onda 
electromagnética en un material en función de su longitud de onda. Por tal 




2. 1. Teoría de Mie  
 
La interacción de una onda electromagnética con una partícula 
esférica, da origen a procesos de absorción y scattering de aquélla       
(Figura 2.1) [70]. La preponderancia de uno u otro proceso, como así también 
su respuesta espacial, dependen de la longitud de onda incidente, del 
material de la partícula, de su dimensión relativa a dicha longitud de onda y 
del medio circundante. Por consiguiente, es importante conocer las 
expresiones para los campos absorbidos y dispersados (scattereados) en 
función del campo electromagnético incidente, lo cual es posible mediante la 
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solución de las ecuaciones de Maxwell considerando cuidadosamente las 





Figura 2.1: Esquema de una partícula esférica metálica en interacción con un campo 




Si se considera que los campos eléctricos (E) y magnéticos (H) tienen 
un comportamiento armónico en el tiempo, en un medio homogéneo e 
isotrópico, las ecuaciones para estos campos se reducen a la ecuación de 




E = 0,     ∇2H+ k
2




= 𝜔2 𝜇, siendo  y 𝜇 la la permitividad eléctrica y la permeabilidad 
magnética de la partícula, respectivamente. Si se definen las siguientes 
funciones vectoriales: 
 
M = ∇ × (c 𝜓),     N = ∇ ×
M
k
 Ec. 2.2 
 
se puede demostrar que estas funciones satisfacen la ecuación de onda y, por 
su naturaleza ortogonal, los campos (E, H) se pueden expandir en términos 
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de M y N, de manera tal que el problema de encontrar soluciones a las 
ecuaciones de campo se reduce al problema relativamente sencillo de 
encontrar soluciones a una ecuación de onda escalar. Por lo tanto, para 
encontrar la solución al sistema de ecuaciones dado por la Ec. 2.2 y por 
consiguiente a las expresiones de los campos eléctrico y magnético, basta con 
determinar la función generatriz 𝜓(r). 
Como la simetría del problema es esférica, la ecuación de onda escalar 

























𝜓 = 0 Ec. 2.3 
 
Realizando separación de variables se pueden construir las soluciones 
de la Ec. 2.3 para 𝜓(r) = 𝜓(r,𝜃,𝜙) dada por [111]:  
 
𝜓emn = cos m𝜙 Pn
m(cos𝜃) Zn(kr) 
 




donde los subíndices e y o dan información sobre la paridad de la solución, 
par e impar, respectivamente. El término Zn(kr) es cualquiera de las 




, que satisface las 
condiciones de frontera específicas. Por otra parte, si se sustituyen las 
expresiones de la Ec. 2.4 en la Ec. 2.2, las funciones vectoriales M(r) y N(r) 
expresadas en función de armónicos esféricos toman la siguiente forma: 
 
Memn = ∇ × (r 𝜓emn),      Momn = ∇ × (r 𝜓omn) 
 
Nemn = ∇ ×
Memn
k






Capítulo 2 - Extinción de luz por esferas pequeñas 
 
 17 
Para el caso de partículas pequeñas, cuyas dimensiones son mucho 
menores que la longitud de onda incidente [112], se cumplen condiciones de 
interacción paraxial con el frente de onda, lo que permite considerar a esta 
última como una onda plana. Por lo tanto, la expresión para la onda plana 
polarizada linealmente en el eje x está descrita por: 
 
Ei = E0e
ikrcos𝜃[sen𝜃 cos𝜙 r̂ + cos 𝜃 cos𝜙 𝜃 − sen𝜙 ?̂?] Ec. 2.6 
 
Entonces, si se expande Ei en términos de los armónicos esféricos 
vectoriales (Ec. 2.5), se obtiene la siguiente expresión: 
 





 Ec. 2.7 
 
donde los coeficientes de la expansión cumplen relaciones de ortogonalidad, 
determinando que Aomn = Bemn = 0 y Aemn = Bomn ≠ 0 sólo para valores de 
m = 1 [70]. Por consiguiente, considerando las funciones de Bessel de 









  Ec. 2.8 
 
donde el superíndice (1) indica que M y N se expanden en términos de las 









𝐴e1n = −i E0i
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Entonces, las expresiones del campo eléctrico y del campo magnético de la 
onda incidente están dadas por: 
 
Ei = E0 ∑ i
























 Ec. 2.11 
 







































































Considerando que el campo electromagnético satisface las ecuaciones 
de Maxwell en puntos donde  y 𝜇 son continuos [113], los campos externos 
Eout (Eout = Ei +Es) e internos E1 en la partícula (Figura 2.1) deben 
satisfacer las siguientes condiciones de frontera: 
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(Eout −E1) × n̂ = 0 → [Ei +Es −E1] × r̂ = 0 
 
(Hout −H1) × n̂ = 0 → [Hi +Hs −H1] × r̂ = 0 
Ec. 2.13 
 
siendo n̂ el vector normal a la superficie de la frontera, que para nuestro 
caso, debido a la simetría esférica, se cumple que n̂ = r̂. 
Debido a que el campo en el interior de una partícula es una 
superposición de ondas planas, utilizando las Ec. 2.12, las expansiones de E1 
y H1 toman la forma:  
 
E1 = E0 ∑ i
























 Ec. 2.15 
 
donde cn y dn son constantes determinadas de las condiciones de frontera de 
las Ec. 2.13, siendo 𝜔 la frecuencia de la onda incidente sin considerar 
efectos no lineales.  
Para el término de scattering, Es y Hs se describen mediante las 
funciones de Bessel de primer (Jn) y segundo orden (Yn). La combinación 




 en la expansión 
del campo. Sin embargo, se puede probar que al considerar el 
comportamiento asintótico de dichas funciones, dejan de ser linealmente 
independientes [114] y se pueden escribir una en función de la otra. Así, Es 
y Hs quedan expresados como: 
 
Es = E0 ∑ i









 Ec. 2.16 
 

















 Ec. 2.17 
 
siendo an y bn los coeficientes de scattering. 
A partir de las condiciones de frontera de la Ec. 2.13, y considerando 
r = R como el radio de la partícula, se tiene que: 
 
Ei𝜃 + Es𝜃 = E1𝜃  
 
Hi𝜃 + Hs𝜃 = H1𝜃 
Ec. 2.18 
 
Reemplazando estos campos por las expansiones de las Ec. 2.10, Ec. 2.11, 
Ec. 2.14, Ec. 2.15, Ec. 2.16 y Ec. 2.17, junto con las expresiones Ec. 2.12, se 
puede obtener un sistema de ecuaciones lineales para los coeficientes cn, dn, 
an y bn [70], dando como resultado: 
 
 Jn(mx)cn + hn










(1)(x)an = 𝜇1Jn(x) 
 
[mxJn(mx)]







donde ′ indica la derivada respecto al argumento dentro del paréntesis, 𝜇 y 
𝜇1 son las permeabilidades magnéticas del medio circundante y de la 
partícula respectivamente, m = n1 N⁄  es el índice de refracción relativo, 
x = kR = 2𝜋NR  λ⁄  es el parámetro de tamaño, y n1 y N son los índices de 
refracción de la partícula y el medio, respectivamente. 
La solución del sistema de ecuaciones (Ec. 2.19) es la siguiente: 






















































De estas expresiones se puede observar que los coeficientes an, bn, cn y dn 
dependen tanto del tamaño como de los parámetros constitutivos del 
material de la partícula. 
La disminución de la intensidad del haz en la dirección de incidencia 
se debe a la suma de dos procesos: scattering y absorción. Dicha pérdida de 
luz se denomina “extinción”. Estos fenómenos están caracterizados a través 
de las secciones eficaces correspondientes, que se calculan mediante los 

















∑(2n + 1)Re{an + bn}
∞
n=1
 Ec. 2.22 
 









 Ec. 2.23 
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Teniendo en cuenta que las partículas son esféricas, su área 
transversal es AT = 𝜋R
2
, por lo tanto, las eficiencias de scattering, extinción 





















 Ec. 2.26 
 
En el caso particular de partículas de tamaño muy pequeño 
comparado con las dimensiones de la longitud de onda de la luz               
(R ≪ λ → x ≪ 1), las expresiones de las secciones eficaces y de las eficiencias 
de scattering, absorción y extinción (Ec. 2.21 a Ec. 2.26), se pueden expandir 
utilizando las funciones de Bessel de primer y segundo orden tomando sólo 
los primeros términos. Por lo tanto, el campo eléctrico de scattering para 
n = 1, es: 
 

















donde los coeficientes a1, b1, a2 y b2, después de la aproximación de 










































donde O(x7) indica términos de orden superior a 6. 
Finalmente, la intensidad de la luz scattereada se puede determinar a 










(1 − cos2 𝜃)|Eo|
2 Ec. 2.29 
 
A partir de la Ec. 2.28, se pueden reescribir las expresiones de las 








































mientras que la eficiencia de absorción se puede determinar a partir de las 







































= 4x Im {
m2 − 1
m2 + 2
} Ec. 2.33 
 
Si la partícula y el medio circundante no presentan características 





 se pueden reescribir en términos de las permitividades de la 




= 4x Im {
1 − m
















El término 1 − m/ 1 + 2 m aparece en el problema físico 
macroscópico de una esfera de radio R con permitividad 1 inmersa en un 
medio de permitividad m, en presencia de un campo eléctrico constante. 
Este campo aplicado polariza la esfera induciendo un momento dipolar 
dentro de ella, que tiene la forma de: P = m𝛼E0, donde 𝛼 es la 




1 + 2 m
 Ec. 2.35 
 
En consecuencia, la eficiencia de absorción se puede escribir en términos de 
la polarizabilidad, dando como resultado: 














Im{𝛼} Ec. 2.36 
 
A partir del análisis teórico concerniente a la interacción de un campo 
electromagnético con una partícula metálica cuyo R ≪ λ, se puede 
interpretar dicha situación como la de una esfera polarizada por un campo 
eléctrico constante, que se comporta como un dipolo eléctrico en el régimen 
cuasi-estático [115]. Este resultado conceptual es llamado “aproximación 
electrostática” en la teoría de Mie [70]. 
 
 
2. 2. Estudio de la función dieléctrica para metales 
 
En la Sección anterior, se ha mostrado que la interacción del campo 
electromagnético con una partícula esférica metálica (Figura 2.1) se puede 
estudiar a partir del comportamiento de las permitividades de los diferentes 
materiales del sistema, empleando la teoría de Mie (Ec. 2.21 y Ec. 2.22) o 
considerando la aproximación dipolar (Ec. 2.34) para el caso en que el 
tamaño de la partícula sea mucho menor que la longitud de onda. El 
comportamiento de dichas permitividades, en general, es función de ciertos 
parámetros físicos. Por este motivo, las propiedades ópticas de los metales 
pueden describirse a partir de la llamada función dieléctrica                 
(𝜔) = ′(𝜔) + i ′′(𝜔), que posee una forma compleja dependiente de la 
frecuencia de la luz (𝜔), y está determinada principalmente por dos 
componentes:  
(1) los electrones de conducción, que se pueden mover libremente dentro 
del volumen del material; 
(2) las transiciones interbanda, que tienen lugar cuando la energía de los 
fotones excede la energía de la banda prohibida del metal. 
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En general, esta función dieléctrica compleja bulk de metales se 
puede descomponer en dos términos, un término complejo que considera la 
contribución de los electrones libres (en la banda de conducción) y otro 
término complejo de la contribución de los electrones ligados (que 
transicionan desde bandas inferiores a la de conducción). Debido a que la 
función dieléctrica es aditiva [70], puede escribirse como: 
 
(𝜔) = libre(𝜔) + ligado(𝜔) Ec. 2.37 
 
Con el fin de modelar la función dieléctrica, se necesita una 
descripción microscópica de la materia. En una primera aproximación de la 
materia, el modelo microscópico de Lorentz [116], asume que está compuesta 
por electrones que se encuentran unidos a los núcleos por fuerzas 
restauradoras lineales, por lo cual se los considera como osciladores 
armónicos con una frecuencia propia 𝜔0. Así, las propiedades ópticas son 
una consecuencia de la respuesta de estos osciladores a los campos 
electromagnéticos externos. Para este modelo [117], la función dieléctrica 
relativa, se puede escribir como: 
 








donde 𝛾 es la constante de amortiguamiento de los osciladores y 𝜔p es la 
frecuencia de plasma que está definida como √N∗e2/m 0, siendo e y m la 
carga y masa efectiva del electrón, respectivamente, 0 la permitividad del 
vacío y 𝑁∗ la densidad de electrones libres para cada metal. La mayoría de 
los metales tienen frecuencias de plasma en la región del ultravioleta, 
motivo por el cual son altamente reflectantes para longitudes de onda del 
visible. 
Las propiedades ópticas de los materiales pueden ser descriptas 
alternativamente por el índice de refracción complejo N = n + ik o la función 
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dieléctrica compleja (𝜔) = ′(𝜔) + i ′′(𝜔). Para medios no magnéticos, se 
mantiene la relación N = √ . Así, las partes real e imaginaria de ambos 
parámetros están relacionados por: 
 




′′ = 2nk 
Ec. 2.39 
 
Los electrones en la banda de conducción en los metales de tamaño 
macroscópico se consideran esencialmente “libres”. En este sentido, se puede 
considerar que dichos electrones no están ligados a los iones de la red, por lo 
que su frecuencia de resonancia puede ser igual a cero en el modelo de 
Lorentz (Ec. 2.38) [118]. Por lo tanto, la expresión para la función dieléctrica 
de un metal de electrones libres se puede obtener de acuerdo con el modelo 
de Drude, sustituyendo 𝜔0 = 0 en la Ec. 2.38: 
 




 Ec. 2.40 
 
Para el caso de metales de dimensiones macroscópicas, la constante 
de amortiguamiento 𝛾libre, tiene una simple interpretación física en términos 
del tiempo total promedio 𝜏 entre colisiones de electrones libres con otros 
electrones (scattering electrón-electrón), colisiones de electrones libres con 
iones (scattering electrón-ion) y colisiones con la red (scattering electrón-















 Ec. 2.41 
 
En el caso de NPs más pequeñas que el camino libre medio del 
electrón, el scattering de los electrones con los límites de la partícula toma 
relevancia en la parte imaginaria de la función dieléctrica. Por lo tanto, es 
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necesario incluir un término aditivo en la Ec. 2.41, para tener en cuenta el 
aumento en la constante de amortiguamiento debido a estas colisiones 
adicionales. Este término debe ser inversamente proporcional al tiempo 
medio entre colisiones de los electrones con el límite de la partícula (𝜏R) 
1 𝜏R⁄ = C 𝑣F R⁄ , siendo 𝑣F la velocidad de los electrones en el nivel de Fermi y 
R el radio de la NP. La constante de proporcionalidad C da cuenta de los 
procesos de scattering de electrones en la frontera y se puede calcular a 
partir de la teoría electrodinámica cuántica [119, 120], y toma valores entre 
0,75 y 1,15 para esferas [121]. Bajo la suposición de que los electrones se 
reflejan difusamente en el límite de la partícula, se introduce una expresión 






 Ec. 2.42 
 
El segundo término de esta ecuación es insignificante para radios 
grandes (R > 50 nm), y el valor de la constante de amortiguamiento (𝛾libre) 
tiende a un valor macroscópico (𝛾libre
bulk). 
Por otra parte, la contribución de los electrones ligados a la función 
dieléctrica, también cobra importancia con la reducción del tamaño de las 
partículas. Esto se debe a que con la reducción de la cantidad de átomos en 
el sólido, el potencial de confinamiento de los electrones en la banda de 
valencia decrece, incrementando la probabilidad de transición de éstos a la 
banda de conducción. Por tanto, 𝜔0 debe extenderse a todas las transiciones 
permitidas entre los niveles de las bandas inferiores a la banda de 
conducción. Si la densidad de estados en las bandas inferiores está 
representada por D(𝜔0), la función dieléctrica relativa correspondiente a la 
contribución de los electrones ligados se puede escribir como: 
 
ligado(𝜔) = ∫D(𝜔0) (1 − F) ligado
L (𝜔,𝜔0)d𝜔0 Ec. 2.43 
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donde F es la distribución de Fermi, (1 − F) es la probabilidad de que el 
estado superior no está ocupado y ligado
L  es la función dieléctrica dada por el 








2 − 𝜔2 − i𝜔𝛾ligado
 Ec. 2.44 
 
donde 𝜔p
∗ y 𝛾ligado son la frecuencia de plasma y la constante de 
amortiguamiento de los electrones ligados, respectivamente. Inouye et al. 
[123] han desarrollado una expresión simplificada de este cálculo para el 
caso del oro en la transición d-sp, suponiendo que la curvatura de la banda d 
puede ser ignorada. En este caso, la función dieléctrica se puede expresar 
como [124]: 
 





× (1 − F(x,T))
(x2 − 𝜔2 + 𝛾b
2 + 2i𝜔𝛾b)








donde Eg = ℏ𝜔g es el energía de la banda prohibida de los electrones ligados, 
F(x,T) es la función de distribución de energía de Fermi de los electrones de 
conducción; 𝛾b representa la constante de amortiguamiento de la transición 
banda-banda y Kbulk es un factor de proporcionalidad. 
En la Figura 2.2 se muestran las partes real e imaginaria de la 
función dieléctrica calculada para el cobre en un rango de longitud de onda 
entre 300 y 1000 nm, teniendo en cuenta la contribución de los electrones 
libres (Ec. 2.40 y Ec. 2.42) (línea de segmentos) y la contribución de las 
transiciones interbanda (electrones ligados) (Ec. 2.45) (línea de segmentos y 
puntos). 









Figura 2.2: Cálculos de las partes real (a) e imaginaria (b) de las contribuciones de 
los electrones libres y ligados a la función dieléctrica bulk del cobre. La suma de las 
contribuciones (línea continua) es comparada con los datos experimentales del cobre 
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Los cálculos se realizaron considerando un radio de 100 nm para 
representar un tamaño macroscópico. La suma de estas contribuciones 
(línea continua) se compara con los datos experimentales (círculos) dados 
por Johnson y Christy [71] del metal macroscópico, observándose muy buen 
acuerdo entre ellos. Algunos parámetros se tomaron de la literatura, 
mientras que Kbulk, Eg, EF y 𝛾b fueron calculados previamente por Santillán 
et al. [67, 125]. 
Para la contribución de los electrones ligados (Ec. 2.45), no se conoce 
ninguna expresión funcional que considere a los parámetros de dicha 
ecuación dependientes del tamaño de la partícula. Algunos autores [126, 
127] incorporan la idea de que la densidad electrónica de estados es 
diferente para las NPs de diferentes tamaños. Este hecho afecta a la         
Ec. 2.45 donde una parte del integrando es sólo la densidad de estados en la 
banda superior. 
Dado que las partículas pequeñas tienen mayor espaciado entre los 
estados electrónicos, es válido concluir que la densidad de estados será 
menor para partículas muy pequeñas. Entonces, para tener en cuenta este 
hecho, el factor Kbulk en la contribución de los electrones ligados, se vuelve 
una función del tamaño Ksize = Kbulk [1 − exp(−R/R0)] [128], donde R es el 
radio de la partícula y R0 es un factor de escala que representa el tamaño 
para el cual la densidad de estados se puede describir como la de bulk. De 
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(𝜔,R) = 1 −
𝜔p
2
















(x2 − 𝜔2 + 𝛾b
2 + 2i𝜔𝛾b)








Sin embargo, esta función dieléctrica es dependiente de muchos 
parámetros que son difíciles de medir experimentalmente, como por ejemplo 
la constante de amortiguamiento para los electrones ligados, 𝛾b, y la 
frecuencia de la banda prohibida, 𝜔g. Para superar esta dificultad, se elige 
una estrategia diferente, construyendo una función dieléctrica dependiente 
del tamaño a partir de la función dieléctrica experimental bulk sumada a un 
par de términos correctivos por tamaño. Esta nueva expresión para (𝜔,R) 
será desarrollada en la siguiente Sección. 
 
 
2. 2. 1. Nueva expresión para la función dieléctrica 
dependiente del tamaño 
 
Tal como se mencionó en la Sección anterior, se muestra aquí el 
desarrollo analítico que permite escribir la función dieléctrica de manera 
alternativa, salvando las dificultades enumeradas antes. Para describir la 
función dieléctrica por tamaño se desarrolla un enfoque de top-down, 
tomando como punto de partida su valor bulk, incorporando una adecuada 
modificación por tamaño con significado físico, logrando extender la 
descripción semi-clásica a tamaños de hasta unos pocos nanómetros. 
Como se ha mencionado en la Sección anterior, en general, la función 
dieléctrica en tamaño macroscópico ( bulk(𝜔)), considerada como función 
dieléctrica experimental bulk, se puede modelar como una contribución 
aditiva de electrones libres y ligados: 
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bulk(𝜔) = libre(𝜔) + ligado(𝜔) Ec. 2.47 
 
La contribución de los electrones libres puede ser convenientemente 
descripta por el modelo de Drude (Ec. 2.40), mientras que la contribución de 
electrones ligados puede escribirse teniendo en cuenta las transiciones 
interbanda, como se ha mostrado anteriormente. Considerando las 
expresiones dadas en la Ec. 2.40 y la Ec. 2.47, la contribución de los 
electrones ligados a la función dieléctrica puede escribirse como: 
 




)  Ec. 2.48 
 
Cuando el radio de las partículas metálicas se encuentra en escalas 
nanométricas menores que el camino libre medio de los electrones libres, la 
contribución de éstos a la función dieléctrica dependiente del tamaño se 
modifica introduciendo el término de la Ec. 2.42, lo que conlleva a una 
expresión libre−size(𝜔,R), dada por: 
 
libre−size(𝜔,R) = 1 −
𝜔p
2
𝜔2 + i𝜔𝛾libre + i𝜔C
𝑣F
R
 Ec. 2.49 
 
De la comparación entre la Ec. 2.49 y la Ec. 2.40, la expresión de 
libre−size(𝜔,R) puede ser mirada desde un punto de vista diferente: la función 
dieléctrica de los electrones libres dependiente del tamaño puede ser escrita 
como la suma de la función dieléctrica experimental bulk de los electrones 
libres (Ec. 2.40) más un térmico correctivo por tamaño, en la siguiente 
forma: 
 
libre−size(𝜔,R) = libre(𝜔) + 𝛿 libre(𝜔,R) Ec. 2.50 
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donde 𝛿 libre(𝜔,R) puede determinarse comparando la Ec. 2.49 con la         
Ec. 2.50 como: 
 






𝜔2 + i𝜔𝛾libre + i𝜔C
𝑣F
R
) Ec. 2.51 
 
Por otro lado, cuando el tamaño de la partícula se vuelve aún más 
pequeño, el número de átomos disminuye, generando una mayor separación 
entre los niveles de energía y por lo tanto, una menor densidad de estados 
posibles para los electrones ligados como se discutió en la Sección anterior. 
Para describir esta disminución en la densidad de estados, se considera una 
expresión matemática exponencial de la forma 1 − exp(−R/R0), logrando así 
describir la función dieléctrica de los electrones ligados corregida por 
tamaño ( ligado−size(𝜔,R)) como: 
 
ligado−size(𝜔,R) = (1 − exp(−R/R0)) ligado(𝜔) 
 
ligado−size(𝜔,R) = ligado(𝜔)− exp(−R/R0) ligado(𝜔) 
Ec. 2.52 
 
donde R0, como se mencionó anteriormente, es un factor que representa el 
rango para el cual la densidad de estados se considera puede alcanzar el 
67% de la densidad de estados de tamaños macroscópicos. 
Al igual que en el caso de la contribución de los electrones libres, se 
puede reescribir ligado−size(𝜔,R) como la suma de la función dieléctrica de los 
electrones ligados más un término correctivo por tamaño, quedando como: 
 
ligado−size(𝜔,R) = ligado(𝜔) + 𝛿 ligado(𝜔,R) Ec. 2.53 
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Nuevamente, de la comparación, ahora de la Ec. 2.52 con la Ec. 2.53 y 
utilizando la Ec. 2.48, se puede determinar el término correctivo 
𝛿 ligado(𝜔,R) de la siguiente manera: 
 




) Ec. 2.54 
 
Extendiendo el concepto descripto en la Ec. 2.47 para tamaños 
macroscópicos, en el caso de NPs pequeñas, la expresión general para la 
función dieléctrica corregida por tamaño toma la forma: 
 
size(𝜔,R) = libre−size(𝜔,R) + ligado−size(𝜔,R) Ec. 2.55 
 
De esta manera, considerando las expresiones mostradas en las Ec. 
2.47, Ec. 2.50 y Ec. 2.53, una nueva expresión para size(𝜔,R) puede ser 
reescrita como: 
 
size(𝜔,R) = libre(𝜔) + ligado(𝜔) + 𝛿 libre(𝜔,R) + 𝛿 ligado(𝜔,R) 
 
size(𝜔,R) = bulk(𝜔) + 𝛿 libre(𝜔,R) + 𝛿 ligado(𝜔,R) 
Ec. 2.56 
 
donde los términos 𝛿 libre(𝜔,R) y 𝛿 ligado(𝜔,R), son términos correctivos por 
tamaño que modifican la función dieléctrica compleja experimental bulk. 
Ahora, si se reemplazan las expresiones determinadas para los términos 
correctivos (Ec. 2.51 y Ec. 2.54), se obtiene: 
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Esta última ecuación es una expresión general simple para calcular la 
función dieléctrica compleja dependiente del tamaño, que contiene 
solamente tres parámetros: 𝛾libre, 𝜔p y 𝑣F, y no posee los errores de un ajuste 
de datos experimentales sino que depende explícitamente de ellos. En la 
siguiente Sección se implementará un método para determinar los dos 
primeros parámetros a partir de datos experimentales, mientras que la 
velocidad de Fermi de cualquier metal ha sido bien determinada y puede 
obtenerse fácilmente de la literatura. 
 
 
2. 2. 2. Determinación de los parámetros de Drude: 𝜸libre y 
𝝎p 
 
A partir de la nueva expresión general para la función dieléctrica 
compleja dependiente del tamaño (Ec. 2.57), surge la necesidad de 
desarrollar un método que permita determinar los parámetros de Drude 
(𝛾libre y 𝜔p) para un rango de longitudes de onda más amplio. 
Como se vio anteriormente, el modelo más simple para estudiar las 
propiedades ópticas de los metales bulk, basado en su función dieléctrica, es 
el conocido modelo Drude, cuya descripción matemática (Ec. 1.40) contiene 
dos parámetros: la constante de amortiguamiento de los electrones libres y 
la frecuencia de plasma. Estos parámetros generalmente se determinan en 
base a la aproximación matemática 𝜔 ≫ 𝛾libre, permitiendo obtener una 
relación lineal entre la parte real de la función dieléctrica ( ′(𝜔)) y λ2, de la 
cual se puede determinar 𝜔p. Sin embargo, esta aproximación restringe los 
valores de frecuencia a la región UV lejano-UV [71, 75, 121], donde el 
modelo Drude no puede ser válido ya que, para este rango de longitudes de 
onda, se deben considerar las transiciones de los electrones ligados. 
En este trabajo de Tesis se describe el método desarrollado por 
Mendoza Herrera et al. [129], el cual levanta la restricción 𝜔 ≫ 𝛾libre, 
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mostrando que los parámetros obtenidos (𝛾libre y 𝜔p), permiten un ajuste 
mucho más preciso de los valores discretos de la función dieléctrica 
experimental bulk, en un rango de longitudes de onda más amplio, más allá 
del espectro visible, llegando hasta el IR lejano dependiendo del metal. La 
alta fiabilidad de la función dieléctrica obtenida, refuerza el conocimiento de 
las propiedades ópticas de los metales en bulk, siendo ésta la base para 
calcular la respuesta óptica en la escala nanométrica. 
Continuando con la descripción más simple de la función dieléctrica 
de los electrones libres, usando el modelo de Drude (Ec. 2.40), se pueden 
obtener las partes real e imaginaria de dicha función de la siguiente 
manera: 
 


































Para bajas frecuencias (longitudes de onda grandes), el modelo de 
Drude describe con muy buena precisión la función dieléctrica de los metales 
[70, 111]. Teniendo en cuenta que la función dieléctrica experimental bulk 
para longitudes de onda grandes (λ en la zona del FIR), se comporta 
funcionalmente siguiendo las expresiones de la Ec. 2.58, y considerando las 
partes real e imaginaria mostradas en la Ec. 2.59, se puede construir un par 
de relaciones lineales entre ellas [129], expresadas como: 
 









(𝜔) ≡ 𝜔2 [( ′′(𝜔))
2
+ (1 − ′(𝜔))
2
] = 𝜔p






(𝜔) son obtenidas a partir de los datos experimentales de 
la función dieléctrica, se debe encontrar un comportamiento lineal al 
graficarlas en función de (1 − ′(𝜔)) tomando como parámetro la frecuencia 
𝜔. Por lo tanto, realizando una regresión lineal sobre la región de estas 
gráficas donde su comportamiento es lineal, se pueden obtener los valores de 
los parámetros 𝛾libre y 𝜔p a partir de las pendientes. 
En la siguiente Sección se mostrará la determinación de 𝛾libre y 𝜔p 
para algunos metales.  
 
 
2. 2. 2. 1. Parámetros de Drude (𝜸𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆 y 𝝎𝒑) determinados para 
algunos metales 
 
Utilizando el método descripto en la Sección inmediatamente 
anterior, en esta Tesis se determinan, por primera vez, los valores de los 
parámetros 𝛾libre y 𝜔p del modelo de Drude (Ec. 2.40), para diferentes 
metales como níquel (Ni), molibdeno (Mo), tungsteno (W), plomo (Pb), zinc 
(Zn) y sodio (Na).  
Los valores de la función dieléctrica experimental bulk fueron 
obtenidos a partir de los índices de refracción reportados en la literatura, 
usando las expresiones mostradas en la Ec. 2.39. En la Tabla 2.1 se 
muestran los distintos rangos de longitudes de onda para los cuales fueron 
obtenidos los valores experimentales del índice de refracción de los 
diferentes metales, aunque para cálculos posteriores se utilizarán 
frecuencias (𝜔). 
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Tabla 2.1: Rango de longitudes de onda correspondientes a las medidas 
experimentales del índice de refracción de Ni, Mo, W, Pb, Zn y Na. 
 
Metal Rango de 𝛌 [nm] Autor Referencia 
Ni 670 - 80000 Ordal M. A. [130] 
Mo 670 - 80000 Ordal M. A. [131] 
W 206 - 12400 Rakić A. D. [132] 
Pb 670 - 6670 Ordal M. A. [130] 
Zn 1230 - 70000 Motulevich G. P. [133] 
Na 326 - 2070 Inagaki T. [134] 
 
 




(𝜔) en función de 
(1 − ′(𝜔)), para los metales ya mencionados. Los círculos corresponden a los 
datos obtenidos de la Ec. 2.60 y Ec. 2.61, teniendo en cuenta los datos de la 
función dieléctrica derivados de los valores experimentales del índice de 
refracción para diferentes frecuencias. La línea continua representa el 
ajuste lineal (con intercepto en el origen), sólo para aquellos datos que 
satisfacen el modelo de Drude. Las líneas de segmentos muestran la 
extrapolación de las líneas continuas hasta el intercepto con el origen. 
De los paneles de la Figura 2.3, se puede observar que en la región de 
longitudes de onda cortas los datos no son ajustados linealmente. Esta 
situación se debe a que, las transiciones interbanda d-sp, de los electrones 
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(𝜔) en función de (1 − ′(𝜔)) para: (a) Ni, (b) Mo, (c) 
W, (d) Pb, (e) Zn y (f) Na. Los círculos corresponden a las funciones calculadas a 
partir de los datos experimentales (Tabla 2.1). La línea continua representa la 
regresión lineal donde la función dieléctrica experimental bulk puede ser descripta 
mediante el modelo de Drude. La línea de segmento indica la extrapolación de la 
línea continua al origen. Las pendientes de los ajustes lineales permiten determinar 
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En la Tabla 2.2 se presentan los valores de 𝛾libre y 𝜔p determinados 
para los seis metales analizados, a partir del ajuste lineal descripto 
anteriormente y mostrado en la Figura 2.3, junto con los valores 
proporcionados por otros autores con fines comparativos. 
 
Tabla 2.2: Parámetros de 𝛾libre y 𝜔p determinados, en este trabajo de Tesis, por el 
método descripto en la Sección 2. 2. 2, junto con aquéllos calculados por otros autores 
para Ni, Mo, W, Pb, Zn y Na. 
 
Metal 𝜸libre  × 10
13
 [s-1] 𝝎p × 10
15
 [s-1] Referencia 
Ni 3,160 ± 0,245 6,408 ± 0,121 [Esta Tesis] 
 3,355 7,427 [130] 
Mo 7,693 ± 0,551 10,929 ± 0,302 [Esta Tesis] 
 7,766 11,347 [131] 
W 8,900 ± 0,074 8,887 ± 0,019 [Esta Tesis] 
 9,723 20,085 [132] 
Pb 31,712 ± 0,992 11,413 ± 0,214 [Esta Tesis] 
 22,148 11,197 [130] 
Zn 11,778 ± 0,493 10,360 ± 0,132 [Esta Tesis] 
 10,8 14,4 [133], [135]  
Na 3,868 ± 0,173 8,669 ± 0,037 [Esta Tesis] 
 4,193 8,569 [134], [136] 
 
 
Los errores en la determinación, enumerados en la Tabla 2.2, 
corresponden a la desviación de la raíz cuadrática media (RMSD, por sus 
siglas en inglés) del ajuste por mínimos cuadrados. Los errores porcentuales 
derivados de RMSD son 0,8% - 8% para 𝛾libre y 0,2% - 2,7% para 𝜔p, 
probando que el método utilizado en esta Tesis produce una mayor precisión 
en la determinación de estos parámetros, cuando se los compara con los 
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métodos tradicionales. Dicha precisión es necesaria para una reproducción 
confiable de la función dieléctrica y los posteriores cálculos de los espectros 
de extinción. 
Con los valores de 𝛾libre y 𝜔p mostrados en la Tabla 2.2 es posible 
ajustar la función dieléctrica compleja experimental bulk para cada metal 
usando la Ec. 2.58. 
A efectos de analizar la bondad del método utilizado en este trabajo 
para la determinación de los parámetros 𝛾libre y 𝜔p , se compara la función 
dieléctrica calculada a partir del método antes descripto con los valores 
experimentales extraídos de la literatura. En la Figura 2.4 se muestran las 
partes real e imaginaria de la función dieléctrica experimental bulk (círculos 
huecos) para Ni, Mo, W, Pb, Zn y Na. Las líneas de segmentos representan 
la función dieléctrica compleja calculada con los valores de 𝛾libre y 𝜔p 
mostrados en la Tabla 2.2, mientras que las líneas de segmentos y puntos 
corresponden a la función dieléctrica obtenida con los parámetros de Drude 
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Figura 2.4: Función dieléctrica compleja teórica y experimental bulk para: (a) Ni, (b) 
Mo, (c) W, (d) Pb, (e) Zn y (f) Na. Los círculos huecos representan las partes real e 
imaginaria de la función dieléctrica experimental bulk. Las líneas de segmentos 
muestran el ajuste de esta función dieléctrica compleja bulk calculado con la Ec. 2.58 
usando los valores de 𝛾libre y 𝜔p determinados en esta Tesis. Las líneas de segmentos 
y puntos representan el mismo ajuste anterior, usando los valores de dichos 
parámetros reportados por otros autores (ver Tabla 2.2). El recuadro del panel (c) 
exhibe una ampliación de la curva, usando sólo los parámetros determinados, para 
una mejor observación. 
 
 
Se puede ver fácilmente que, para cada metal, el mejor ajuste a la 
función dieléctrica compleja experimental bulk está dado por el cálculo 
realizado con los valores determinados en esta Tesis en rangos que van 
desde el NIR hasta el FIR, según el metal analizado. 
La función dieléctrica calculada con los parámetros obtenidos en esta 
Tesis produce resultados muy confiables que permiten extrapolarla a 
regiones de longitudes de onda donde no existen valores experimentales. 
También se puede observar la notable divergencia de dicha función entre los 
cálculos teóricos que utilizan 𝛾libre y 𝜔p tomados de otros autores y los 
valores experimentales tomados de la literatura. Dicha divergencia se 
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observa marcadamente para λ > 20 μm en los casos de Ni y Mo, para         
λ > 2 μm en los casos de W, Pb y Zn, y para λ > 1 μm en el caso de Na. En 
síntesis, la excelente concordancia entre los datos experimentales y el ajuste 
teórico que se muestra en los diferentes paneles, respalda la potencialidad 
del método, descripto anteriormente, para determinar 𝛾libre y 𝜔p. 
Para el caso del W, graficado en el panel (c), el recuadro presenta una 
ampliación de la función dieléctrica compleja experimental bulk y la 
calculada utilizando los parámetros 𝛾libre y 𝜔p obtenidos en esta Tesis, 
observándose que existe un excelente acuerdo entre ambas curvas. 
Utilizando este método, se pudieron determinar los parámetros de 
Drude para otros metales además de los mostrados en esta Sección. En la 
Tabla 2.3 se muestran los parámetros de 𝛾libre y 𝜔p determinados para Oro 
(Au), plata (Ag), cobre (Cu), hierro (Fe), platino (Pt), titanio (Ti), tantalio 
(Ta), aluminio (Al) y vanadio (V) [129, 137]. 
 
Tabla 2.3: Parámetros de 𝛾libre y 𝜔p determinados por el método descripto en la 
Sección 2. 2. 2 para: Au, Ag, Cu, Fe, Pt, Ti, Ta, Al y V. 
 
Metal 𝜸libre  × 10
13
 [s-1] 𝝎p × 10
15
 [s-1] 
Au 12,6 ± 0,4 13,23 ± 0,21 
Ag 3,12 ± 0,25 13,75 ± 0,07 
Cu 16,6 ± 0,9 13,07 ± 0,14 
Fe 3,05 ± 0,04 5,167 ± 0,024 
Pt 13,136 ± 0,632 8,33 ± 0,03 
Ti 4,565 ± 0,076 3,97 ± 0,01 
Ta 9,6 ± 0,2 11,41 ± 0,08 
Al 17,07 ± 0,69 19,656 ± 0,059 
V 9,378 ± 0,047 7,807 ± 0,039 
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2. 2. 3. Función dieléctrica dependiente del tamaño para 
algunos metales 
 
A partir de la construcción matemática de la función dieléctrica 
dependiente del tamaño descripta en la Sección 2. 2. 1, y la determinación 
de los parámetros 𝛾libre y 𝜔p del modelo de Drude (Ec. 2.40), realizada en la 
Sección 2. 2. 2. 1, se puede estudiar el comportamiento de la función 
dieléctrica en la nanoescala en función de la longitud de onda. 
En la Figura 2.5 se muestra el comportamiento de las partes real e 
imaginaria de la Ec. 2.56, usando la funciones dieléctricas experimentales 
bulk ( bulk(𝜔)) de Ni, Mo, W, Pb, Zn y Na, obtenidas de la bibliografía (Tabla 
2.1). Para las múltiples aplicaciones de las nanoestructuras, es interesante 
observar el comportamiento de la función dieléctrica en la región del UV 
cercano-visible-IR cercano. En esta región espectral, algunos de los autores 
(Tabla 2.1) no reportan medidas para las longitudes de onda menores, por 
esta razón los datos para bulk(𝜔) se toman de [132] para níquel, [138] para 
molibdeno, [139] para plomo y [140] para zinc. 
 
Tabla 2.4: Velocidad de Fermi utilizada para los cálculos de la función dieléctrica de 
Ni, Mo, W, Pb, Zn y Na, junto con su referencia bibliográfica correspondiente. 
 
Metal 𝒗F × 10
14
 [nm s-1] Referencia 
Ni 2,8 [142] 
Mo 3,7 [143] 
W 9,2 [144] 
Pb 18,3 [145] 
Zn 18,3 [145] 
Na 10,7 [145] 
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Los valores de los parámetros de Drude (𝛾libre y 𝜔p) y la velocidad de 
Fermi, usados para los cálculos teóricos de los diferentes metales se 
resumen en la Tabla 2.3 y Tabla 2.4, respectivamente. Las constantes C y 
R0 son consideradas generalmente en la literatura con un valor de 0,8 [121, 
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Figura 2.5: Valores teóricos de las partes real e imaginaria de la función dieléctrica 
dependiente del tamaño en función de la longitud de onda para diferentes radios de: 
(a) Ni, (b) Mo, (c) W, (d) Pb, (e) Zn y (f) Na. 
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Es interesante notar que, para tamaños entre 2 nm y 10 nm existen 
notables diferencias en las partes real e imaginaria de la función dieléctrica 
para los metales analizados, especialmente para longitudes de onda en la 
zona del rojo al cercano IR. Por otro lado, se distingue que para tamaños 
mayores que 10 nm, estas mismas funciones tienden a los valores de la 
función dieléctrica experimental bulk. 
 
 
2. 3. Análisis del comportamiento de los espectros 
de extinción teóricos 
 
Una vez obtenidos los parámetros relacionados a la función dieléctrica 
mencionados en la Tabla 2.2 y Tabla 2.3, y luego de analizar el 
comportamiento de la función dieléctrica con el tamaño para varios metales 
en un rango de radios nanométricos, fue posible estudiar teóricamente la 
influencia de aquélla en los espectros de extinción. 
Como ya se ha mencionado, a partir de la teoría de Mie descripta en 
la Sección 2. 1, se obtienen las expresiones para las secciones eficaces de 
scattering (Ec. 2.21), extinción (Ec. 2.22) y absorción (Ec. 2.23) para el caso 
de esferas metálicas pequeñas en función del tamaño, del índice de 
refracción del metal y del índice de refracción del medio circundante. 
Para el cálculo de las secciones eficaces mencionadas para NPs 
metálicas en suspensión, es necesario incluir las correcciones por tamaño de 
la función dieléctrica con el objeto de calcular el índice de refracción de 
metales en la nanoescala. La función dieléctrica del medio circundante se 
obtiene mediante la ecuación de Sellmeier (Ec. 2.62), que es una relación 
empírica entre el índice de refracción N y la longitud de onda λ para un 
medio en general transparente [146], 
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donde los coeficientes A, B1,2,3 y C1,2,3 son determinados experimentalmente 
para cada material. En los cálculos teóricos desarrollados en esta Tesis, se 
utiliza la Ec. 2.62 para determinar la función dieléctrica de los medios que 
rodean las NPs como el agua y el n-heptano. De igual manera, se emplea 
esta expresión para calcular la función dieléctrica del aire con la que se 
modelan los núcleos de NPs de tipo core-shell, como se verá en las siguientes 
Secciones: 
 












 Ec. 2.64 
 
aire(λ) = 1 +
0,0579 λ2
238,019 λ2 − 1
+
0,0017 λ2




Una forma conveniente de estudiar el comportamiento espectral de 
los procesos de scattering, extinción y absorción de NPs metálicas al ser 
iluminadas con una fuente de luz blanca, es analizando la llamada 
“eficiencia” de cada uno de estos fenómenos (Ec. 2.24, Ec. 2.25 y Ec. 2.26). 
Esto se debe a que una NP con un tamaño de un orden de magnitud mayor 
que otra, puede llegar a extinguir y/o absorber tres órdenes de magnitud 
más de luz, como se muestra en la Figura 2.6 para el caso de NPs de oro. 
Como se observa en la Figura 2.6, si se estudia la respuesta espectral 
de las NPs a partir de la sección eficaz (Cext) se pierde el contraste, ya que 
las NPs de mayor tamaño presentan mayor respuesta óptica respecto a los 
fenómenos descriptos. 








Figura 2.6: Cálculos teóricos de: (a) eficiencia de extinción (Q
ext
), y (b) sección eficaz 
de extinción (Cext) para NPs de oro en agua. Los cálculos se realizan utilizando la 
función dieléctrica experimental bulk de oro medida por Johnson y Christy [71], y la 
velocidad de Fermi reportada en [124].  
 
 
Es interesante notar que tanto los espectros de Q
ext
 como de Cext 
poseen la misma resonancia plasmónica y FWHM, por lo que las respuestas 
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2. 3. 1. Características espectrales de nanopartículas de 
plata 
 
En la Figura 2.7 (a) se muestran los espectros de extinción en función 
de la longitud de onda producidos por NPs de plata de diferentes tamaños en 
agua, calculados con las expresiones Ec. 2.22 y Ec. 2.25. Para una mejor 
apreciación del resultado espectral, se presentan en la Figura 2.7 (b) los 
mismos espectros de extinción normalizados al valor de la resonancia 
plasmónica. Para el cálculo teórico se utilizó la función dieléctrica 
experimental bulk tomada de la literatura [147], los parámetros del modelo 
de Drude mostrados en la Tabla 2.3 y la velocidad de Fermi reportada en 
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Figura 2.7: (a) Espectros de extinción teórico de NPs de Ag de diferentes tamaños en 
agua. (b) Espectros de extinción mostrados en (a) normalizados al valor de la 
resonancia plasmónica para una mejor apreciciación de los resultados. 
 
 
En el panel (b), se pueden notar dos aspectos importantes: 1) la 
longitud de onda de la resonancia plasmónica se desplaza hacia el rojo a 
medida que aumenta el tamaño de la NP y 2) el FWHM disminuye a medida 
que aumenta el radio de la NP. El comportamiento general de estas 
características espectrales puede ser representado si la longitud de onda de 
la resonancia del plasmón y el FWHM se grafican en función del radio de la 
NP. 
En la Figura 2.8 se representan las curvas de la resonancia 
plasmónica y el FWHM de los espectros de extinción teóricos para NPs de 
Ag en agua en función del radio de la NP. 
Se puede observar con mayor detalle el desplazamiento hacia el rojo 
de la resonancia plasmónica al mismo tiempo que disminuye el FWHM 
cuando el radio de la NP se incrementa. Para el caso de una suspensión 
coloidal monodispersa, estas curvas permiten determinar unívocamente el 
tamaño de NPs [148] por medio de una técnica espectroscópica. 
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Figura 2.8: (a) Posición del pico y (b) FWHM de la resonacia plasmónica de los 




Sin embargo, cuando se obtienen experimentalmente NPs metálicas 
en suspensión coloidal, existe una alta probabilidad de obtener partículas 
que presenten algún tipo de oxidación en las capas más externas. Estas 
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estructuras más complejas son modeladas mediante NPs de tipo core-shell. 
En la Figura 2.9 se exhiben, a modo de ejemplo, los espectros de extinción 
teóricos de NPs de plata de 5 nm (panel (a)) y 10 nm de radio de núcleo 
(panel (b)), para tres espesores diferentes de recubrimiento de óxido de plata 
(Ag
2
O) inmersas en agua. En este tipo de nanoestructuras core-shell, se 
puede observar que los espectros de extinción de NPs aisladas son muy 
sensibles a cambios en el espesor del recubrimiento. Por este motivo, se 
perciben dos aspectos importantes: 1) la longitud de onda de la resonancia 
plasmónica se desplaza hacia el rojo con incrementos de espesores de Ag
2
O y 
2) el FWHM disminuye a medida que aumenta el radio del núcleo, mientras 
que se incrementa a medida que crece el espesor del óxido. Este último 
comportamiento del FWHM se debe a la existencia de una parte imaginaria 
no despreciable en la función dieléctrica del óxido de plata (relacionado con 
la pérdida de energía [70, 121], que produce un corrimiento del pico 
plasmónico junto con una reducción de su intensidad a medida que aumenta 
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Figura 2.9: Espectros de extinción calculados para NPs de Ag@Ag
2
O con radios de 
núcleo de: (a) R = 5 nm y (b) R = 10 nm, para diferentes espesores del recubrimiento, 
en agua. Los datos de la función dieléctrica de plata y Ag
2
O fueron tomados de la 
literatura [147].  
 
 
De la misma forma que se analizan las características espectrales 
para las NPs simples, se puede estudiar el comportamiento de la posición 
del pico del plasmón y el FWHM en función del radio del núcleo (R) y del 
espesor del recubrimiento (%R). 
La Figura 2.10 muestra, con mayor detalle, gráficos 3D de estas 
características espectrales para valores discretos de las últimas variables 
usando agua (Ec. 2.63) como medio circundante. Se puede observar que, 
mientras la resonancia del plasmón parece tener una fuerte dependencia 
con espesores del recubrimiento y una débil dependencia con radios del 
núcleo (Figura 2.10 (a)), el FWHM depende de ambas variables 
simultáneamente (Figura 2.10 (b)). 
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Figura 2.10: (a) Longitud de onda del pico del plasmón y (b) FWHM en función del 
radio del núcleo y del espesor del recubrimiento (%R) para NPs Ag@Ag
2
O en agua. 
 
 
Es posible utilizar estas curvas para determinar el tamaño del núcleo 
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una suspensión coloidal [149]. Tomando la posición del pico del plasmón de 
un espectro experimental (ordenada de la Figura 2.10 (a)), es posible 
determinar el porcentaje de espesor del recubrimiento de óxido de plata. A 
partir de este valor y con el FWHM experimental, se puede determinar el 
radio medio del núcleo utilizando la Figura 2.10 (b). 
Otro tipo de estructura core-shell muy interesante de estudiar son las 
NPs que tienen un dieléctrico en el núcleo y un metal en el recubrimiento. 
Un caso especial que es frecuentemente hallado en suspensiones coloidales 
obtenidas por FLASiS son las NPs metálicas huecas, que pueden ser 
modeladas como NPs core-shell cuyo núcleo es considerado como aire o vacío 
y el recubrimiento como plata. En la Figura 2.11 se exhiben espectros de 
extinción teóricos de NPs huecas de radio de núcleo R = 10 nm (panel (a)) y 
R = 15 nm (panel (b)), con diferentes espesores de la capa Ag. 
Para ambos ejemplos, se puede ver claramente que la resonancia 
plasmónica se desplaza hacia el azul a medida que el espesor del 
recubrimiento aumenta, mientras que el FWHM disminuye. Este 
comportamiento es esperable ya que cuando el recubrimiento metálico 
aumenta, tiende a la respuesta plasmónica de una NP simple (Figura 2.7). 
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Figura 2.11: Espectros de extinción teóricos de NPs huecas de Ag en agua, con radios 




Este análisis de las características espectrales, se puede realizar en 
los espectros de extinción de cualquier NP metálica que presente resonancia 
plasmónica. 
Hasta aquí se han analizado las características espectrales en 
soluciones coloidales de NPs de plata tanto en su estructura simple como 
core-shell, obtenidas por FLASiS.  
En la Sección siguiente se describen las propiedades plasmónicas de 
otro tipo de NPs metálicas, ahora con respuesta magnética y como ejemplo 
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2. 3. 2. Características espectrales de nanopartículas de 
níquel 
 
Como es conocido, el níquel es un metal ferromagnético. De acuerdo al 
análisis realizado por Rosensweig [150] la dependencia de la susceptibilidad 
compleja de NPs magnéticas monodominio con la frecuencia sigue una ley 





 Ec. 2.66 
 
donde 𝜒0 es la susceptibilidad de campo estático y 𝜏 es el tiempo de 
relajación magnético. Para el caso de NPs de Ni monodominio, el valor de 𝜏 




 s, que, para las frecuencias 
del visible, conduce a valores de 𝜒(𝜔) cercanos a 0. Bajo estas condiciones, la 
permeabilidad relativa es 1 (𝜇r = 1), permitiendo que la extinción de NPs de 
Ni puedan ser descritas por teoría de Mie para NPs no magnéticas. 
En la Figura 2.12 se presentan espectros de extinción teóricos de NPs 
core-shell Ni@NiO, para R = 5 nm (panel (a)) y R = 10 nm (panel (b)) como 
radios de núcleo y diferentes espesores del recubrimiento. El valor 0% de 
recubrimiento representa las NPs simples de Ni. En este caso, se observa 
que, de igual manera que para las NPs de plata (Figura 2.9), los espectros de 
extinción se desplazan hacia el rojo cuando el espesor del recubrimiento 
incrementa. 
Debido a que, para el caso de los espectros de extinción de NPs de Ni 
y Ni@O, como los mostrados en la Figura 2.12, no se puede determinar el 
valor de FWHM hacia la izquierda de la resonancia plasmónica, se define el 
seudo-FWHM. Esta característica se calcula como el doble del intervalo 
entre la posición de la resonancia del plasmón y la longitud de onda en el 
FWHM por el lado derecho de la resonancia. 
 








Figura 2.12: Espectros de extinción teóricos de NPs core-shell Ni@NiO en agua, con 




En la Figura 2.13 se presenta el comportamiento de la resonancia 
plasmónica y del seudo-FWHM para espectros de extinción teóricos de NPs 
2D Graph 3
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Figura 2.13: (a) Longitud de onda de la resonancia plasmónica y (b) seudo-FWHM en 
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En estas Figuras se nota que la resonancia plasmónica se desplaza 
hacia el rojo y que el seudo-FWHM aumenta con el incremento del espesor 
de la capa de NiO. 
Similarmente a lo realizado para el caso de la plata, en la Figura 2.14 
se muestran espectros de extinción teóricos de NPs huecas de Ni con radio 
interno R = 10 nm (panel (a)) y R = 15 nm (panel (b)), con diferentes 
espesores de la capa metálica. Nuevamente, se observa que cuando el 
espesor del recubrimiento metálico (Ni) aumenta, la longitud de onda de la 
resonancia plasmónica se desplaza hacia el azul y el FWHM disminuye, al 
igual que para el caso de la plata (Figura 2.11). 
De acuerdo a estos resultados es posible sintonizar el máximo de 






Longitud de onda [nm]

















R = 10 nm
(a) 






Figura 2.14: Espectros de extinción teóricos de NPs huecas de Ni en agua, con radios 




2. 3. 3. Espectros de extinción producidos por NPs con 
una distribución log-normal de tamaños 
 
Es bien sabido que, a la hora de sintetizar NPs a través de cualquier 
método (físico o químico), generalmente éstas no presentan un único tamaño 
(monodispersión) dentro de la suspensión. Una distribución log-normal de 
tamaños es la que mejor responde a las características morfológicas de las 
NPs, cuando la síntesis de cada una de ellas es un evento independiente. 











donde 𝜇 y 𝜎 son la media y la desviación estándar del logaritmo de la 
variable R. Es necesario entonces tener en cuenta este tipo de distribución 
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con el objetivo de ajustar los espectros de experimentales con mayor 
fidelidad. 
En la Figura 2.15 se muestran la sección eficaz de extinción de 
conjuntos de NPs de Ag y Ag@Ag
2
O que presentan distribuciones log-
normales de tamaños. En el panel (a) se exhibe Cext calculada para NPs 
simples de Ag con un radio modal Rm = 2 nm y diferentes valores de 𝜎, 
mientras que en el panel (b) se presentan los cálculos de Cext para un valor 
fijo de 𝜎 = 0,3 y diferentes radios modales. Se observa que al incrementar el 
radio modal o 𝜎, la extinción también lo hace. Este comportamiento es 
esperable ya que la sección eficaz depende del cuadrado de los radios (Ec. 
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Figura 2.15: Sección eficaz de extinción de NPs de Ag y Ag@Ag
2
O con diferentes 
distribuciones log-normales de tamaños. (a) Cext de distibuciones log-normales de 
tamaños de NPs de Ag para diferentes valores de 𝜎 dejando del radio modal 
constante. (b) Cext de distibuciones log-normales de tamaños de NPs de Ag para 
diferentes valores del radio modal con 𝜎 constante. Para las NPs Ag-Ag
2
O se calcula 
la Cext para un radio modal y 𝜎 constantes, variando el tamaño del recurimiento (%R) 
de óxido en las NPs, como se observa en el panel (c), y en el panel (d) se mantiene 
constante el radio modal y el espesor del recubrimiento de Ag
2
O, variando 𝜎. Por 
último, se presenta el cálculo de la sección eficaz para 𝜎 y capa del óxido constantes 
haciendo variar el radio modal. 
 
 
Para el caso de NPs Ag@Ag
2
O, en el panel (c) se estudia la Cext 
manteniendo constante el Rm = 2 nm y el 𝜎 = 0,3 de las distribuciones log-
normales de tamaños y variando el tamaño del recubrimiento de óxido 
alrededor de las NPs. Se observa que, como se discute anteriormente, al 
incrementar el tamaño de la capa de Ag
2
O, la resonancia plasmónica sufre 
un desplazamiento al rojo además de una disminución de intensidad dada 
por solapamiento de la superficie metálica de las NPs producido por el Ag
2
O. 
Para los paneles (d) y (e) donde se varían 𝜎 y el radio modal de las 
distribuciones log-normales de tamaños de NPs Ag@Ag
2
O, respectivamente, 
sucede lo mismo que lo que se expone para las NPs simples en los paneles 
(a) y (b), en este caso la resonancia plasmónica se desplaza al rojo por la 
presencia de óxido en las NPs. 
Con las herramientas conceptuales y el análisis de los espectros 
teóricos desarrollado, se puede abordar el estudio de la respuesta óptica de 
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suspensiones coloidales de NPs metálicas y con él la caracterización de este 



















3. Síntesis de nanopartículas 





Los métodos de síntesis de NPs metálicas son entendidos mediante 
dos enfoques generales diferentes de acuerdo al proceso y al precursor inicial 
para la fabricación. Uno de ellos se explica como la formación de estructuras 
ordenadas de determinada simetría a través de procesos de auto-
ensamblado mediante interacciones químicas, a partir de precursores 
simples como átomos y moléculas. En el otro enfoque, el precursor de la 
síntesis puede ser una pieza macroscópica de material que mediante algún 
procedimiento de ruptura o modificación de la configuración de la materia 
generados por un agente externo, genera las nanoestructuras. Estos 
diferentes procesos son conocidos como bottom-up y top-down, 
respectivamente. 
Dentro del primer enfoque, se encuentran las técnicas basadas en 
química húmeda, donde las suspensiones son obtenidas a través de la 
reducción de sales metálicas seguida del ensamblado de las nanoestructuras 
promovido por algún agente reactivo. De la misma manera están los 
procedimientos por vía gaseosa a través de vapores metálicos 
supersaturados, los cuales se condensan en NPs al depositarse sobre la 
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superficie de determinado sustrato o codepositarse con vapores atómicos de 
otro material. Si bien estos métodos poseen la capacidad de producir NPs de 
tamaños menores a 10 nm con alto grado de monodispersión, a su vez dejan 
cantidades considerables de contaminantes sobre las suspensiones, 
generando inconvenientes para la purificación de las muestras. 
Particularmente en el caso de las técnicas por evaporación, el equipamiento 
es costoso y muy específico, haciendo difícil la reproducibilidad en distintos 
laboratorios. 
En el procedimiento top-down, los métodos usados tradicionalmente 
son los litográficos, en los que se enfocan haces de electrones (Electron Beam 
Lithography, EBL) y de iones (Focused Ion Beam, FIB) para generar 
patrones de grabado sobre resinas, que posteriormente son tratadas 
termoquímicamente para remover material no alterado. De esta manera, las 
nanoestructuras deseadas son obtenidas del material que queda impreso en 
las resinas o del material desprendido. Si bien los haces de ambas técnicas 
pueden enfocarse en spots de 5 nm y tienen una resolución del orden de     
20 nm, sólo pueden procesar áreas del orden de unos pocos micrómetros, 
además de necesitar una cuidada preparación y procesamiento de la 
muestra. En este enfoque también existen técnicas basadas en la 
pulverización de materiales sólidos, como la molienda mecánica, técnica en 
la que el material a pulverizar es introducido en un recipiente de una 
aleación altamente resistente, junto con esferas del mismo material aleado. 
El recipiente es movido mecánicamente de tal forma que las esferas trituran 
repetidamente el material hasta la pulverización. Esta técnica es fácilmente 
aplicable, sin embargo no se obtienen nanoestructuras de pocos nanómetros 
y la dispersión de tamaños y geometrías es alta. 
Durante la última década se ha impulsado la investigación hacia una 
técnica física basada en la ablación láser de blancos sólidos en medios 
líquidos, como una nueva alternativa de fabricación de NPs metálicas     
[58–60]. Esta técnica de generación de NPs consiste en enfocar un láser 
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pulsado de alta potencia en un blanco bulk metálico sumergido en el 
solvente donde se desea generar la suspensión. La energía del pulso láser es 
absorbida por el blanco, produciendo una onda de choque que viaja en todas 
direcciones desde el punto de incidencia del láser, junto con una pluma de 
plasma que contiene el material ablacionado (proceso top-down). La 
expansión de la pluma en el líquido circundante produce una disminución de 
la temperatura del plasma que, junto con la burbuja de cavitación generada, 
actúan como reactor para la formación de NPs a través de la condensación 
de los átomos expulsados del bulk metálico [59, 61] (proceso bottom-up). En 
este sentido, la ablación láser resulta ser una técnica híbrida entre los 
procesos top-down y bottom-up. Las NPs generadas por este tipo de técnica 
resultan ser esféricas, pudiendo exhibir una estructura sin recubrimiento 
(simples) o con recubrimiento (core-shell) [62, 63]. 
Diferentes mecanismos de formación durante la ablación láser, han 
sido estudiados dependiendo de los distintos regímenes temporales de los 
pulsos láser. Para el régimen de los nanosegundos, la energía del pulso láser 
se absorbe en la superficie del metal produciendo un estado de plasma 
debido a la ionización de las primeras capas atómicas. La absorción de esta 
energía produce oscilaciones en la red cristalina del metal, originando 
conducción de calor que conlleva a un aumento de la temperatura, que 
supera localmente la temperatura de fusión del metal, llegando a 
evaporarlo. Esta evaporación es la responsable de la expulsión de material 
fuera del bulk. Mafuné et al. [58, 151–154], se han dedicado a la fabricación 
de NPs de Ag y Au usando un láser de Nd:YAG con pulsos de 10 ns de ancho 
temporal, y al estudio de las características, la estabilidad y el control de 
tamaño de las suspensiones sintetizadas. De manera similar Dolgaev et al. 
[155], Kazakevich et al. [156] obtuvieron suspensiones coloidales de Ti, Si y 
Cu mediante ablación láser con pulsos en el rango de 10 ns y 20 ns. Estudios 
más recientes sobre el control de las características de las NPs sintetizadas 
por ablación láser en el régimen de los ns han sido desarrollados por 
Amendola et al. [59, 157]. 
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Para el caso de los pulsos láser de femtosegundos (fs), las 
intensidades extremas involucradas en la interacción refuerzan procesos no 
lineales como la absorción de múltiples fotones, por lo que la transferencia 
de energía del pulso logra ionizar suficientemente rápido a los electrones   
(< 1 picosegundo) impidiendo que se activen mecanismos térmicos de 
transferencia de energía a la red. Esta rápida ionización produce una 
explosión de carga, llamada explosión coulombiana, que finalmente genera 
suficiente repulsión electrostática entre los iones y la matriz del bulk, 
terminando en la expulsión de material por parte del blanco sólido metálico. 
Las NPs producidas en este régimen tienen la característica de poseer 
tamaños de pocos nanómetros además de presentar morfología esférica. 
Autores como Barcikowski et al. [158, 159] y Kabashin et al. [160] han 
trabajado en la generación de NPs metálicas por ablación láser en el 
régimen de los fs, con pulsos alrededor de los 100 fs. 
 
En este Capítulo se exhibe el arreglo experimental utilizado para la 
síntesis por ablación láser de femtosegundo en solución (FLASiS), generando 
suspensiones coloidales de NPs de plata, níquel y hierro. Luego se 
caracterizan las suspensiones coloidales mediante espectroscopía de 
extinción óptica (OES) a través del análisis de los espectros de extinción 
experimentales adquiridos con un espectrofotómetro. Los resultados 
obtenidos se complementan por un lado, con análisis de microscopía óptica 
(MO), de fuerza atómica (AFM) y de transmisión electrónica de alta 
resolución (TEM), y por otro lado, mediante difracción de electrones (ED), 
dispersión de rayos X a bajo ángulo (SAXS), espectroscopía y micro-
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3. 1. Arreglo experimental de la síntesis mediante 
FLASiS 
 
El esquema experimental implementado en este trabajo de Tesis para 
sintetizar las suspensiones coloidales de NPs mediante FLASiS se presenta 





Figura 3.1: Arreglo experimental implementado para la síntesis de las suspensiones 
coloidales de NPs metálicas mediante FLASiS. 
 
 
El sistema amplificador de pulsos de un láser de Ti:Za emite pulsos de 
120 fs de ancho temporal centrado en 800 nm de longitud de onda, con una 
tasa de repetición variable de hasta 1 kHz, con una energía máxima de 
salida de 1 mJ por pulso. Para controlar la energía del haz se utiliza un 
sistema compuesto por un polarizador y una lámina retardadora de media 
longitud de onda (Figura 3.2 (a), panel derecho). El haz es guiado mediante 
un arreglo de espejos dicroicos hasta una lente de distancia focal 5 cm con la 
que se hace foco sobre la superficie de un blanco metálico (Figura 3.2 (a), 
panel izquierdo). El blanco sólido de alta pureza (> 99% en todos los casos) 
es del metal del cual se quiere generar la suspensión coloidal. Esta pieza de 
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metal, sumergida en un recipiente con el solvente en la que se dispersan las 
NPs, es movida mediante un sistema de maquinado motorizado X-Y-Z con el 
cual se asegura que el haz del láser impacte cada cierto tiempo en una zona 
fresca del blanco. En el panel (b) de la Figura 3.2 se muestra una fotografía 
del trazado lineal continuo grabado sobre el blanco metálico (níquel) después 
de la síntesis por FLASiS, observándose cómo el haz del láser ablaciona 
diferentes puntos de la pieza metálica. Mediante el posicionamiento del 
sistema de maquinado sobre el eje Z, se puede buscar el punto focal de la 
lente de tal forma que el haz del láser quede enfocado sobre la superficie del 
blanco metálico con el menor error posible. La resolución espacial del 
sistema motorizado es de 0,5 μm. 
El proceso de cada síntesis dura entre 9 y 30 min (dependiendo de la 
concentración deseada), generando suspensiones coloidales con diferentes 
tonalidades de acuerdo al tipo y a la cantidad de metal ablacionado, además 
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Figura 3.2: Fotografías del montaje experimental en la implementación de la técnica 
FLASiS para la síntesis de NPs metálicas. (a) En el panel derecho se observa la 
salida del sistema amplificador del Titanio:Zafiro, los espejos dicroicos, la lámina 
retardadora y el polarizador. En el panel izquierdo se presenta el arreglo de 3 espejos 
dicroicos, la lente de enfoque, el disco metálico sumergido en el solvente en un frasco 
de precipitado de vidrio y la plataforma con los desplazadores X-Y-Z. (b) Trazado 
lineal continuo grabado sobre el blanco sólido de níquel después de la síntesis. 
 
 
En la Figura 3.3 se presentan fotografías de suspensiones coloidales 
de NPs de Ag en agua y de Ni en agua y en n-heptano, respectivamente. Se 
puede observar cómo cambian las tonalidades de las diferentes suspensiones 





Figura 3.3: Suspensiones coloidales de NPs de Ag en agua (dos de la izquierda), Ni 
en agua (dos del centro) y Ni en n-heptano (dos de la derecha) sintetizadas mediante 
FLASiS con diferentes energías. 
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Ag en agua Ni en agua Ni en n-heptano
5 mm(b) 
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Para caracterizar el tamaño, la estructura y la configuración de las 
suspensiones coloidales mediante la técnica OES, se realizan medidas de 
extinción óptica en el rango del espectro visible extendido de 200 nm a   




3. 2. Técnicas de caracterización 
 
Los métodos tradicionales para la determinación de tamaños de NPs 
se basan en microscopía electrónica o de sondeo. Estas técnicas poseen al 
menos dos debilidades notorias para esta tarea: primero, necesitan 
procedimientos de preparación de las muestras que pueden llegar a ser 
complicados además de que pueden modificar las características de la 
muestra inicial. Segundo, poseen una baja estadística, ya que se necesitan 
múltiples medidas para alcanzar espacios de muestreo de varios cientos de 
NPs. Una solución para los tratamientos complejos de preparación de las 
muestras sería usar microscopía óptica, sin embargo debido a las 
restricciones por difracción esta técnica es limitada para tamaños pequeños. 
 
 
3. 2. 1. Espectroscopía de extinción óptica 
 
Las dificultades mencionadas pueden ser superadas mediante la 
técnica de espectroscopía de extinción óptica. Esta técnica se basa en 
determinación indirecta de la distribución de tamaños y estructura que 
presentan las NPs presentes en una suspensión coloidal. La muestra no 
necesita ningún procedimiento de preparación rigurosa, puesto que OES 
parte de la medida del espectro de extinción experimental que se puede 
medir in situ sobre la suspensión coloidal mediante un espectrofotómetro 
comercial. Respecto a la estadística, en el Capítulo 4 se prueba que con esta 
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técnica se pueden sensar más de 10
11
 NPs por medida, lo que asegura un 
muestreo de varios órdenes de magnitud mayor al provisto por las técnicas 
microscópicas.  
Los espectros de extinción son ajustados mediante cálculos 
computacionales de la sección eficaz de extinción de distribuciones de NPs 
que presentan diferentes estructuras, usando las expresiones mostradas en 
la Sección 2. 1. Para estos cálculos teóricos se necesita la expresión del 
índice de refracción del solvente en función de la longitud de onda, el del 
óxido para considerar su presencia en las NPs y lo más importante, el de la 
función dieléctrica del metal corregida por tamaño. 
Un espectrofotómetro mide la extinción de luz, que es la fracción de la 
luz removida por la muestra respecto a un haz incidente. Operativamente, 
la extinción puede ser derivada de la relación dada por la ley de Lambert-
Beer: 
 
It = Ii exp{−Aext · L} Ec. 3.1 
 
donde Ii y It son las intensidades incidente y trasmitida, respectivamente. 
Aext es el coeficiente de atenuación o extinción y L es la longitud del camino 
óptico del haz mientras atraviesa la muestra dentro de la celda. En la 
Figura 3.4 se muestran esquemáticamente los procesos de extinción, 
scattering y absorción que ocurren en una solución coloidal cuando es 
iluminada por una onda de luz. Las intensidades incidente y transmitida 
son medidas usualmente por un espectrofotómetro comercial. 
 






Figura 3.4: Esquema de los procesos de extinción, scattering y absorción. 
 
 
Cuando la dilución de la muestra es tal que la distancia promedio 
entre partículas en el medio es lo suficientemente grande como para que se 
pueda considerar el scattering incoherente [70], es posible relacionar el 
coeficiente de atenuación de una muestra de N partículas por unidad de 
volumen, con la sección eficaz de partícula aislada Cext mediante: 
 
Aext = N Cext Ec. 3.2 
 
Por esta razón, el espectro de extinción medido de una suspensión 
coloidal de NPs, resulta ser proporcional a la sección eficaz de extinción para 
una sola partícula calculada mediante la teoría de Mie (Ec. 2.21) para un 
dado índice de refracción del medio. El radio de la NP es utilizado como 
parámetro de ajuste. Las características espectrales de esta medida 
contienen información de la composición química de la muestra como así 
también de la distribución de tamaños de las NPs. 
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La técnica OES puede usarse fácilmente para caracterizar diferentes 
tamaños y tipos de partículas, como por ej. partículas dieléctricas del orden 
de unos pocos micrones o submicrométricas [161, 162], o metálicas en escala 




3. 2. 2. Técnicas complementarias de análisis 
 
Se llevaron a cabo diferentes experimentos de medidas adicionales 
con técnicas independientes con motivo de complementar las 
determinaciones obtenidas mediante OES. A continuación se mencionan 
dichas técnicas de caracterización. 
 
 
3. 2. 2. 1. Espectroscopía y micro-espectroscopía Raman 
 
El análisis Raman se realizó en las suspensiones coloidales y también 
en pequeñas regiones de la muestra seca, para la determinación de la 
composición de las NPs presentes en las suspensiones coloidales 
sintetizadas. 
Los espectros Raman en suspensión coloidal, se llevaron a cabo con un 
montaje artesanal que consistía en un láser Nd:YAG de 532 nm enfocado 
sobre la celda que contiene el coloide sintetizado por FLASiS. La luz 
dispersada perpendicularmente a la dirección de incidencia del láser, es 
colectada por una lente que la enfoca en una fibra óptica conectada a la 
ranura de entrada de un espectrógrafo CVI de longitud focal de 0,5 m 
después de pasar a través de un filtro notch (rechazo de banda). Este último 
utiliza una cámara ICCD PI-MAX enfriada en el puerto de salida para la 
detección espectral. En la Figura 3.5 se exhibe una fotografía del arreglo 
experimental utilizado para la adquisición de las señales Raman. 






Figura 3.5: Montaje experimental usado para el registro de los espectros Raman 
directamente sobre la suspensión coloidal. L: láser Nd:YAG, LF: lente de enfoque, C: 
celda que contiene el coloide, FN: filtro notch, FO: fibra óptica colectora. El 
espectrógrafo usado no se muestra en la fotografía. 
 
 
Para obtener los corrimientos Raman (  ) se utiliza la siguiente 
expresión: 
 









donde λo es la longitud de onda del láser, λR corresponde a las longitudes de 
onda de las transiciones resonantes (ambas en nm) y el 10
7
 es un factor de 














Figura 3.6: Fotograía del microscopio confocal Horiba-Jobin XPlora Plus utilizado 
para las medidas de micro-espectroscopía Raman. 
 
 
Las señales micro-Raman fueron registradas usando un microscopio 
de escaneo confocal Horiba-Jobin XPlora Plus (Figura 3.6). Para estas 
mediciones, se colocó una gota de la suspensión coloidal de NPs previamente 
sonicada sobre un portaobjetos de vidrio y se dejó secar a temperatura 
ambiente durante 24 h. Se utilizó un láser de 785 nm para evitar procesos 
de fluorescencia en las muestras, y la potencia inicial de 4 mW se usó en el 
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intervalo del 1% al 10% para evitar daños en la muestra. El diámetro del 
spot del láser es de alrededor de 2 μm. 
 
 
3. 2. 2. 2. Microscopía de fuerza atómica (AFM) 
 
Las imágenes de AFM se obtuvieron en aire, a temperatura ambiente, 
utilizando el modo de semicontacto estándar de un microscopio NT-MDT 
Solver Pro (Figura 3.7), equipado con una sonda de silicio APPNANO-ACTA 
adecuada para imágenes de alta resolución. La sonda consiste en un 
cantilever de forma rectangular recubierto con Al sobre su lado reflectante y 
una constante de elástica nominal en el rango de 37 N/m - 58 N/m. El 
cantilever sostiene una punta de nitruro de silicio piramidal con radios de 
curvatura entre 2 nm y 6 nm, según el tipo de muestra. Se usaron 
frecuencias resonantes de 280 a 300 kHz para los diferentes coloides. 
Si bien la microscopía AFM proporciona un perfil de superficie 
tridimensional, las dimensiones laterales se distorsionan por efectos de 
convolución de la punta y la muestra. Sin embargo, se obtiene una alta 
precisión en la medida de altura de la muestra, ya que sobre el eje Z el 
muestreo de escaneo es de 0,012 nm, proporcionando una buena 
determinación del diámetro de las NPs observadas. Para estas mediciones, 
las suspensiones coloidales son previamente sonicadas y diluidas en 
porcentajes volumétricos 1:100, depositándose luego una gota de 5 μl de la 
suspensión diluida sobre un substrato de mica moscovita fresca de grado V-1 
(SPI Supplies). La gota se dejó secar durante 12 h a temperatura ambiente. 
El análisis topográfico de la lámina de mica indica una rugosidad promedio 
de 0,0612 nm, lo que asegura una muy buena relación señal/ruido. 
 






Figura 3.7: Fotografía del microscopio NT-MDT Solver Pro utilizado para adquirir 
las imágenes AFM. En el recuadro se observa el portamuestra donde se coloca la mica 
para el escaneo de la suspensión. 
 
 
3. 2. 2. 3. Microscopía de transmisión electrónica (TEM) y difracción 
de electrones (ED) 
 
Las imágenes TEM y el análisis de difracción de electrones de las 
suspensiones coloidales preparadas se obtuvieron utilizando un microscopio 
TEM-MSC JEOL 2100 (Figura 3.8) con un voltaje de aceleración 200 kV. 
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Los coloides son sonicados durante 15 min y luego diluidos en porcentajes 
volumétricos de 1:100 para depositar luego una micro-gota sobre una rejilla 
de cobre recubierta de carbono (ver recuadro de la Figura 3.8). Una vez 
secada la gota a temperatura ambiente, se realiza un procedimiento de 
limpieza con plasma para eliminar la presencia de posibles residuos 
orgánicos. Las imágenes se capturan mediante un TV Gatan ES500W y una 





Figura 3.8: Fotografía del microscopio TEM-MSC JEOL 2100 usado para adquirir 
las imágenes TEM. En el recuadro se presenta la preparación de la muestra. 
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3. 2. 2. 4. Dispersión de rayos X a bajo ángulo (SAXS)  
 
Los datos de SAXS se recolectaron en la línea de haz D01B-SAXS2 
utilizando un detector CCD Mar 165 a una longitud de onda de λ =1,822 Å  
(  = 6,804 keV) después de pasar por un monocromador de Si (111)     
(Figura 3.9). Para realizar estas medidas, se sonicaron las suspensiones 
coloidales e inyectaron entre dos discos de mica rubí (25 μm de espesor cada 
uno) del soporte de la muestra líquida. El rango del vector de transferencia 
de cantidad de movimiento q = 4𝜋 sin (𝜃) λ⁄  (siendo 2𝜃 el ángulo de 
dispersión), varió de 0,06 a 3 nm−1, y las medidas se registran utilizando 
distancias de la muestra al detector de 975 mm y 1977 mm. Los diferentes 
solventes se usan como estándar secundario para expresar la intensidad de 
dispersión en escala absoluta como la sección transversal diferencial 𝜕Σ 𝜕Ω⁄  
(cm−1) y así combinar los datos de las dos mediciones. Antes del ajuste, los 
datos experimentales se corrigieron para la absorción, el background y la 
dispersión de la fluctuación de la densidad del solvente. 
Para obtener la información morfológica y de tamaño a partir de la 
curva de dispersión SAXS, se consideró un modelo basado en la dispersión 















donde N es la densidad numérica de partículas, Δ𝜂 es la densidad de la 
longitud de dispersión entre la partícula y el solvente, V es el volumen de 
la partícula de radio R, y g(r) es la distribución log-normal de tamaños, 
que al tomarlos como parámetros de ajuste, se puede determinar el valor 
del radio medio R de las NPs. 
 






Figura 3.9: Fotografía de la línea de haz D01B-SAXS2 empleada para la adquisición 
de las medidas de SAXS. 
 
 
3. 2. 2. 5. Magnetometría de muestra vibrante (VSM) 
 
La respuesta magnética de las suspensiones coloidales con NPs 
magnéticas sintetizadas mediante FLASiS, fue medida usando un 
magnetómetro de muestra vibrante (VSM). Esta técnica mide la 
magnetización (M) sobre la muestra en función del campo magnético 
aplicado a temperatura ambiente. Se utilizó un magnetómetro VSM 
LakeShore 7404 (Figura 3.10) operado con un campo aplicado máximo 
𝜇0 Hmax = 1,9 T (equivalente a Hmax = 19 kOe). Para estas medidas, se sellan 
50 μl en un tubo termorretráctil para evitar la evaporación de la muestra y 
posibles derrames. Los datos se normalizan a la concentración de masa del 
material ablacionado. 
 






Figura 3.10: Fotografía del magnétometro VSM LakeShore 7404 usado para 
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3. 2. 2. 6. Espectroscopía de fluorescencia  
 
Los espectros de fluorescencia fueron medidos in situ mediante un 
espectrofluorímetro de fluorescencia Shimadzu RF-5301PC en las 
suspensiones coloidales de NPs metálicas sintetizadas por FLASiS. Estos 
espectros de fluorescencia se utilizan para la detección y análisis de 











4. Caracterización de suspensiones 





El interés en la síntesis de nanomateriales metálicos ha tenido un 
crecimiento significativo en los últimos años, debido a sus peculiares 
propiedades físicas y químicas que abarcan una amplia gama de 
aplicaciones en diferentes campos de la ciencia y la tecnología [1, 163–167]. 
En particular, las NPs de Ag tienen un atractivo interés científico por sus 
amplias perspectivas en biosensores [16, 17], producción de alimentos      
[18, 19], purificación del agua [168], agentes antimicrobianos y antivirales 
[11–15, 169–171], entre otras. Recientemente se ha reportado sobre el uso 
exitoso de NPs de Ag de 10 nm como aditivos en pinturas a base de agua 
para la actividad antifúngica, ya que el crecimiento del moho en espacios 
interiores contribuyen al deterioro de la salud humana [172].  
En estas áreas de investigación y desarrollo, la capacidad de controlar 
el tamaño, la forma, la funcionalización y la estabilidad de las NPs de Ag es 
esencial para ampliar su posible aplicabilidad. Para este objetivo, los 
métodos típicos se basan en la reducción química de sales de plata en 
solución, comúnmente utilizada para proporcionar un buen control del 
tamaño. Sin embargo, este enfoque deja residuos químicos en la suspensión 
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coloidal final, que puede ser tóxica para ciertas aplicaciones, añadiendo una 
dificultad adicional en la purificación de la muestra. 
FLASiS se ha convertido en un método alternativo que evita la 
aparición de compuestos indeseables en la suspensión final, y al mismo 
tiempo logra generar NPs de geometría esférica [58, 80, 173, 174]. 
En este Capítulo se caracterizan experimental y teóricamente las 
suspensiones coloidales de NPs de Ag generadas mediante FLASiS 
utilizando dos energías por pulso y diferentes concentraciones de citrato 
trisódico (TSC) y almidón soluble (st). La distribución del tamaño, la 
estructura y las características espectrales de las NPs de Ag obtenidas, se 
analizaron a través del ajuste teórico de los espectros experimentales 
obtenidos por OES mediante teoría de Mie. La forma de las NPs se analizó 
con microscopía AFM, mientras que la estructura y la morfología mediante 
microscopía TEM. La composición y las posibles interacciones de NPs con 
moléculas estabilizadoras adyacentes se estudiaron a través de 
espectroscopía Raman. Además, se analizó la influencia de la concentración 
de TSC y st en las características plasmónicas, y la distribución de tamaño 
de las NPs de Ag sintetizadas por FLASiS. 
Para el caso de las NPs de Ag sintetizadas en soluciones acuosas de 
TSC, las propiedades de estabilidad de los coloides generados se analizaron 
a lo largo de un año después de la fabricación de la muestra, mientras que 
las muestras generadas en st fueron analizadas hasta ocho semanas 
después de la síntesis, registrando la evolución de los espectros de extinción 
experimental junto con mediciones del potencial zeta. Los resultados de 
estabilidad a largo plazo se comparan con los de la síntesis por vía química, 
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4. 1. Distancia media entre partículas en una 
suspensión coloidal 
 
La respuesta óptica de una onda electromagnética que interactúa con 
una NP esférica puede ser estudiada mediante la teoría de Mie [70], como se 
ha analizado anteriormente. Sin embargo, para su correcta implementación 
en sistemas coloidales nanoestructurados, se requiere que el campo de 
scattering de cada NP no interactúe con las demás. Por lo tanto, como la 
distancia de interacción entre las NPs es de pocos nanómetros [175], se 
encuentra que si esta distancia es bastante mayor a este orden, las 
condiciones de no interacción de los campos de scattering con las NPs 
quedan satisfechas. Esta condición, se puede analizar a partir de la 
concentración de NPs por unidad de volumen N (densidad numérica) de la 
suspensión coloidal, que permite determinar cuántas partículas están 
presentes en un cubo de lado b. Entonces, si se escoge apropiadamente la 
longitud del cubo respecto a las unidades de N, se tiene que en uno de los 
lados del cubo hay 𝜉 = √N
3
 partículas. De esta manera, considerando que las 
unidades típicas de N son [cm−3], en un cubo de b = 1 cm caben |N| 
partículas y en uno de sus lados entran alineadas 𝜉 = √N
3
 partículas. 









Mientras que la distancia efectiva def, definida como la distancia entre borde 
y borde de dos partículas vecinas, se expresa como: 
 
def = d − 2R̅ Ec. 4.2 
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donde R̅ es el radio medio de las partículas. 
En la Figura 4.1 se muestra un arreglo de ξ = 5 partículas dispuestas 
linealmente, para visualizar con más detalle las expresiones mostradas en 





Figura 4.1: Diagrama esquemático de un arreglo lineal de partículas. d es la ditancia 
entre los centros de las partículas y def es la distancia efectiva, definida como la 
distancia entre borde y borde de dos partículas vecinas. 
 
 
Como es sabido, el campo evanescente producido por una NP abarca 
alrededor de un radio de la misma [175]. Este valor indica la distancia límite 
para la cual se considera una interacción baja, con el campo de scattering 
producido por la partícula vecina. Por lo tanto, las NPs que se encuentren a 
menos de esta distancia, interactúan con el campo producido por sus vecinas 
causando que las condiciones de la teoría de Mie no se satisfagan. Así, se 
define la distancia umbral dumbral = 2R̅, como la distancia a la que las NPs 
deberían estar para que sus campos de scattering no interactúen con las 
demás. Con esta definición de la distancia umbral, se tiene la certeza de que 
no hay interacción entre ellas. Entonces, la distancia efectiva entre las 
partículas tiene que ser mayor que la distancia umbral, 
 






 =   
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De esta condición se obtiene el tamaño límite de cada NP en función 
de la densidad numérica, para el cual la teoría de Mie funciona, 
 
















Este resultado indica que, para una densidad numérica típica de NPs 
como N~1011cm−3, el radio máximo de éstas es R̅máx = 538 nm. Este análisis 
revela que, en una primera aproximación, las NPs presentes en la 
suspensión coloidal deben tener tamaños menores a 500 nm, para satisfacer 
las condiciones de la teoría de Mie. 
 
 
4. 2. Medida de la concentración de NPs presentes 
en una suspensión coloidal 
 
En el Capítulo 2, se mostró que a partir del análisis espectral de una 
suspensión coloidal, se puede determinar la distribución de tamaños y 
estructuras que presentan las NPs en el coloide. Además, gracias a la 
versatilidad de la técnica OES, es posible determinar la concentración de 
NPs presentes en una suspensión coloidal. De esta manera, como se verá a 
continuación, se puede hallar la concentración específica de NPs que tengan 
un tamaño y/o una estructura determinada. 
Conociendo que la extinción se puede calcular mediante la siguiente 
expresión: 
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Ext = NCextL Ec. 4.5 
 
donde N es la densidad numérica de partículas, L es la distancia que atraviesa el haz 
de luz en la muestra y Cext es la sección eficaz de extinción. Ésta se relaciona 
con la eficiencia de extinción (Q
ext
) a través de la expresión mostrada en la 






 Ec. 4.6 
 
La densidad numérica de NPs por unidad de volumen se puede 
determinar a partir de la medida de un espectro de extinción experimental 
(Ec. 4.5) y del cálculo de la sección eficaz de extinción (Ec. 4.6). 
En una suspensión coloidal están presentes NPs con diferentes 
características tales como el tamaño y la especie. Por lo tanto, se considera 
la ley de Lambert Beer (Sección 3. 2.) generalizada para tener en cuenta 






 Ec. 4.7 
 
donde el contador i indica el i-ésimo tipo de NP considerando tamaños y 
especies diferentes. 
Para una mejor comparación de los espectros de extinción 
experimentales con aquellos calculados teóricamente, se realiza una 
normalización de los mismos a una longitud de onda específica. 
Si se define 𝛼 como el factor de normalización del espectro de 
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donde Enor es el espectro normalizado. En el ajuste teórico del espectro de 
extinción experimental, Enor es comparado con los espectros de extinción 
calculados mediante teoría de Mie. Dicha comparación se realiza 
normalizando de la misma manera el espectro de extinción teórico mediante 
un factor de normalización 𝛽, cuya determinación es análoga a la del factor 










donde los coeficientes Ωi son las abundancias de cada tipo de partícula 
(diferenciándolas por su tamaño y especie), y tienen unidades de m−2. 




































El resultado de esta última expresión indica que, a partir de los 
factores de normalización 𝛼 y 𝛽 de los espectros experimental y teórico, 
respectivamente; junto con las abundancias de cada tipo de partícula (Ωi), se 
puede medir su densidad numérica específica. 
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4. 3. Caracterización de suspensiones coloidales 
de NPs de plata 
 
El control de las propiedades del material en la escala nanométrica se 
basa en la capacidad de manipular el tamaño para extender las aplicaciones 
en diferentes áreas de investigación [1]. Las NPs de plata tienen 
aplicaciones muy interesantes en las ciencias biomédicas, así como en la 
tecnología debido a sus propiedades físicas, químicas y biológicas específicas. 
Particularmente, las NPs de Ag de estructura core-shell resultan atractivas 
por su capacidad para mejorar las propiedades de conductividad térmica y 
eléctrica en adhesivos conductores anisotrópicos al ser incorporados en 
forma de monocapas [176] o de nanorecubrimientos de óxido de plata y 
núcleo de plata en nanocompósitos de silicona [177]. Por lo tanto, es 
importante la caracterización de las suspensiones coloidales para poder 
aplicarlas en las diferentes áreas mencionadas. 
 
 
4. 3. 1. Coloides de NPs de Ag en agua 
 
Luego de haber analizado el comportamiento de las características 
espectrales para diferentes especies (Ag, Ag@Ag
2
O o huecas de Ag) y 
tamaños de NPs de plata en la Sección 2. 3. 1., es posible caracterizar 
teórica y experimentalmente suspensiones coloidales de NPs de Ag en 
distintos medios líquidos. 
 
4. 3. 1. 1. Análisis espectral: composición y distribución de tamaños 
 
La Figura 4.2 muestra los espectros de extinción experimentales 
normalizados correspondientes a suspensiones coloidales de NPs de Ag 
sintetizadas en agua mediante FLASiS con energías por pulso de 100 μJ y 
500 μJ. En el recuadro se observa una fotografía de los dos coloides. 
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Ambos espectros presentan la resonancia plasmónica característica de 
NPs de Ag centrada alrededor de 400 nm. La diferencia en la posición 
máxima para las dos energías (403 ± 1 nm para 100 μJ y 396 ± 1 nm para 
500 μJ), puede explicarse por la presencia de un pequeño recubrimiento de 
óxido alrededor de las NPs, el cual produce un desplazamiento hacia el rojo 
en la resonancia plasmónica [65, 148], sugiriendo que la suspensión coloidal 
obtenida con 500 μJ tiene una oxidación menor respecto al coloide generado 
con 100 μJ. Este tipo de NPs puede producirse durante el proceso de síntesis 
mediante FLASiS, debido a las altas temperaturas y presiones alcanzadas 
en la cercanía a la interface plasma-líquido en un intervalo de tiempo 
comparable con la cinética de oxidación (alrededor de 100 ns). Así, las 
reacciones de oxidación y reducción producen NPs core-shell metal@óxido 





Figura 4.2: Espectros de extinción experimentales de suspensiones coloidales de NPs 
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Para el rango de longitudes de onda λ > 500 nm, el espectro 
correspondiente a 100 μJ tiende a un valor más alto que el espectro de      
500 μJ. Esta diferencia revela la presencia de diferentes tamaños de NPs, 
como se mostrará más adelante. 
A partir del ajuste de los espectros de extinción experimentales, se 
puede determinar el tamaño, la estructura y la composición de las NPs 
presentes en las suspensiones coloidales sintetizadas previamente por 
FLASiS. El cálculo se lleva a cabo utilizando la teoría de Mie para NPs 
esféricas metálicas (Sección 2. 1.) [70], teniendo en cuenta la función 
dieléctrica experimental bulk dada por Johnson y Christy [71] junto con los 
términos correctivos de las contribuciones de los electrones libres y ligados 
(Sección 2. 2. 1.) [76], y los parámetros de Drude tomados de Mendoza 
Herrera et al. [129].  
La Figura 4.3 exhibe los espectros de extinción experimentales 
normalizados de los coloides sintetizados por FLASiS con 100 μJ y 500 μJ de 
energía por pulso, y sus respectivos ajustes teóricos. Las líneas de 
segmentos y puntos representan los ajustes teóricos para cada espectro 
experimental basados en la distribución log-normal total de tamaños que se 
muestra en el recuadro. 
Se puede notar claramente que los ajustes teóricos derivados del 
análisis de Mie, se obtuvieron modificando iterativamente los parámetros de 
distribución de tamaño (radio modal y σ) para hacerlos coincidir con las 
curvas experimentales en todo el rango de longitud de onda. Por lo tanto, un 
pequeño cambio en cualquiera de los parámetros de la distribución log-
normal modifica los espectros simulados (Sección 2. 3. 3.) de tal forma que 
no coincida con la curva experimental en rangos de longitud de onda 
específicos. Este hecho la alta sensibilidad del método frente a pequeños 
cambios en los parámetros. 
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En el recuadro de la Figura 4.3 se puede ver que las curvas de la 
distribución de tamaños para ambas energías tienen un radio modal externo 





Figura 4.3: Espectros de extinción experimentales normalizados junto con los ajustes 
teóricos de las suspensiones coloidales de NPs de Ag obtenidas por FLASiS con 
energías por pulso de 100 μJ y 500 μJ, en agua. El recuadro muestra la distribución 
log-normal total de tamaños que ajusta cada espectro experimental. 
 
 
Para el ajuste teórico de los espectros de extinción se consideraron 
tres tipos de especies de NPs presentes en las suspensiones coloidales de 
NPs de Ag generadas con ambas energías en agua: simples de Ag, core-shell 
Ag@Ag
2
O y, en menor proporción, huecas de Ag como se describe en la Tabla 
4.1. La formación de NPs huecas mediante ablación láser ha sido estudiada 
por nuestro grupo y otros autores en diferentes suspensiones coloidales 
metálicas [62, 63, 179–182]. Desarkar et al. [62] obtuvieron NPs huecas de 
Zn/ZnO utilizando un láser de Nd:YAG pulsado con una tasa de repetición 
de 10 Hz y una duración de pulso de 10 ns para ablacionar un disco de Zn en 
agua. Mientras que Yan et al. fabricaron NPs huecas de Pt [180], ZnOx [181] 
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y Al2O3 [182] con un láser excímer KrF pulsado (10 Hz y 30 ns), al 
ablacionar blancos sólidos de Pt, Zn y Al en diferentes medios líquidos. Estos 
autores proponen que las NPs huecas son formadas en la frontera de las 
burbujas de cavitación producidas por el láser, las cuales proporcionan un 
sitio preferente para la nucleación y difusión de las estructuras auto-
ensambladas generadas igualmente en la interacción con el láser. Niu et al. 
[183] obtuvieron NPs huecas de diferentes óxidos y sulfuros metálicos 
mediante ablación láser de blancos metálicos en líquidos específicos, 
basándose en el efecto Kirkendall después de calentar con un láser 
infrarrojo. Más recientemente, Santillán et al. [63] encontraron este tipo de 
estructuras huecas utilizando un láser pulsado de 120 fs para ablacionar un 
disco de Ag y Ni, respectivamente, en medios líquidos, además de reportar la 
presencia de otros tipos de especies de NPs en la suspensión coloidal. Los 
resultados de los ajustes teóricos (Figura 4.3) que se muestran en la Tabla 
4.1 sugieren que mecanismos de formación similares pueden estar 
apareciendo en la ablación láser de Ag en agua, dando lugar a la nucleación 
de NPs huecas. 
La Tabla 4.1 resume el porcentaje de abundancia relativa (AR) y la 
densidad numérica (Ni) de las especies presentes en las muestras (100 μJ y 
500 μJ) derivadas del ajuste de los espectros experimentales. Se puede 
observar que, en ambos casos, las NPs simples de Ag con radios (R) menores 
a 3 nm tienen una abundancia relativa superior al 80%, mientras que la 
abundancia relativa de NPs más grandes es muy pequeña. Las NPs de 
Ag@Ag
2
O están presentes en un porcentaje menor que el 17%, con un 
espesor modal externo (Rt − R, siendo Rt el radio externo) de 5,6 %R para 
100 μJ y 4,7 %R para 500 μJ. Las NPs huecas presentan una abundancia 
relativa alrededor del 1%. 
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Tabla 4.1: Porcentaje de abundancia relativa (AR) y densidad numérica (Ni) de las 
diferentes especies de NPs presentes en las suspensiones coloidales sintetizadas por 














(Rt − R = 5,6 %R) 
13,1 2,79 × 1011 
Huecas de Ag 1,0 2,13 × 1010 
500 μJ 




(Rt − R = 4,7 %R) 
16,7 6,34 × 1011 
Huecas de Ag 1,2 2,48 × 1010 
 
 
4. 3. 1. 2. Análisis de microscopía: morfología y determinación de 
tamaños 
 
La caracterización morfológica y de tamaño de las NPs sintetizadas 
por FLASiS se llevó a cabo de forma independiente utilizando microscopías 
TEM y AFM para comparar con los resultados obtenidos por la técnica OES. 
En este caso, debido a que los coloides sintetizados con 100 μJ y 500 μJ de 
energía por pulso tienen características generales similares se presentarán 
los resultados para la suspensión coloidal generada con 500 μJ. 
La Figura 4.4 muestra un análisis de microscopía AFM del coloide de 
NPs Ag obtenido con 500 μJ. El panel (a) es una imagen AFM escaneada de 
6 μm × 6 μm donde se observan NPs individuales esféricas pequeñas. Las 
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líneas 1 - 5 trazadas en el panel (b) exhiben los perfiles de altura (diámetros) 
de NPs seleccionadas al azar, que se encuentran en el rango de 3,5 nm a    
13 nm de diámetro. Para este rango de valores pequeños, es importante 
considerar la rugosidad del sustrato de mica en el que se depositó la gota, 
observándose en el panel (b) el perfil de altura del fondo de la mica en la 
línea 3 del área representada. Se puede notar que la rugosidad media es 
aproximadamente 2 órdenes de magnitud menor que las NPs registradas 
más pequeñas, por lo que existe una muy buena relación señal/ruido en la 
determinación del perfil de las mismas. El panel (c) es un histograma de 
radios de NPs derivado de varias imágenes de AFM considerando alrededor 
de 200 partículas, junto con un ajuste log-normal cuyo radio modal es        






Figura 4.4: Análisis AFM de la suspensión coloidal de NPs de Ag sintetizada por 
FLASiS en agua. (a) Imagen AFM escaneada de 6 μm × 6 μm de NPs esféricas 
pequeñas; (b) perfiles de altura de algunas NPs con diámetros exteriores típicos, 
seleccionadas en las líneas mostradas en (a); (c) histograma de radios junto con una 
curva log-normal (línea de segmentos) obtenido de varias imágenes AFM. 
2D Graph 1
Radio total [nm]
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En las imágenes TEM de la Figura 4.5, se evidencia la presencia de 
NPs esféricas simples de Ag y de estructura core-shell de Ag@Ag
2
O. En el 
panel (a) se muestran NPs esféricas simples con separación interplanar de 
Bragg de 0,23 nm, consistentes con la estructura cristalina FCC de Ag (111). 
Algunas NPs con estructura core-shell Ag@Ag
2
O se muestran en el panel 
(b), donde su núcleo está señalado con flechas. A partir de varias imágenes 
TEM se construye el histograma de radios que se observa en el panel (c), el 
cual es ajustado con una distribución log-normal de tamaños con radio 





Figura 4.5: Análisis TEM de las suspensiones coloidales de NPs de Ag sintetizadas 
en agua. (a) Imagen TEM donde se evidencian los planos de Bragg de las NPs de Ag. 
(b) NPs con estructura core-shell Ag@Ag
2
O. (c) Histograma de radios de las NPs 
construido con varias imágenes TEM, ajustado con una curva log-normal con radio 
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Como se observa de los resultados de la distribución de tamaños y la 
determinación de la morfología de las NPs mediante las microscopías AFM y 




4. 3. 1. 3. Análisis de micro-espectroscopía Raman 
 
De manera independiente se desarrolla el análisis de la composición 
de las NPs del coloide sintetizado mediante micro-espectroscopía Raman 
(Figura 4.6), para estudiar la presencia de especies de óxido de plata. La 
Figura 4.6 presenta el espectro Raman de la región medida del coloide que 
se muestra en la fotografía del recuadro. La banda en 230 cm−1 y las bandas 
anchas de 580 cm−1 a 600 cm−1 y de 1000 cm−1 a 1100 cm−1 son modos de 
estiramiento/flexión típicos de la molécula Ag
2





Figura 4.6: Espectro Raman de la suspensión coloidal de NPs Ag en agua generada 
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Los resultados que se obtienen mediante los análisis de microscopías 
AFM y TEM, y micro-espectroscopía Raman de los coloides de NPs de Ag en 
agua, están en acuerdo con las distribuciones de tamaños, estructuras y 
composición determinadas mediante el ajuste de los espectros 
experimentales obtenidos por la técnica OES. 
No obstante, en el campo biomédico, la aplicabilidad de este tipo de 
coloides generados en agua se ve restringida debido a su pronta degradación 
por factores de oxidación y aglomeración de las NPs. Como se mencionó 
anteriormente, estas dificultades han sido resueltas parcialmente con la 
utilización de múltiples tensioactivos en las diferentes síntesis. Sin 
embargo, muchos de ellos, no presentan propiedades de biocompatibilidad, 
haciendo que los coloides resulten inadecuados para algunas aplicaciones 
importantes. 
Por tal motivo, en este trabajo se desarrollan estudios de estabilidad 
de suspensiones coloidales de NPs de Ag sintetizadas por FLASiS en 
presencia de soluciones acuosas de agentes estabilizadores biocompatibles 
como: almidón [185] y citrato trisódico [186]. En las siguientes secciones se 
analizarán los resultados obtenidos sobre la caracterización morfológica y de 
estabilidad de dichas suspensiones coloidales. 
 
 
4. 3. 2. Coloides de NPs de Ag en soluciones acuosas de st 
 
En esta sección, se compara la distribución de tamaño, estructura, 
especies y configuración de coloides de NPs Ag sintetizados por FLASiS con 
las mismas características para el caso de coloides sintetizados por 
reducción química a partir de sales de Ag en solución acuosa de st. 
Particularmente, para el primero de los métodos, se realiza una 
investigación más específica, estudiando las mencionadas características en 
función de la concentración de st y de la energía por pulso del láser. Además, 
se lleva a cabo un análisis de estabilidad basado en la evolución de la 
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posición del pico del plasmón en función del tiempo, como así también del 
FWHM de las suspensiones coloidales sintetizadas por ambos métodos en 
una solución de 1% de st. Los resultados del análisis de la caracterización y 
estabilidad tienen como objetivo en perspectivas futuras estudiar la 
capacidad y aplicación antimicrobiana de empaquetados activos para la 
industria alimenticia. 
En la Figura 4.7 se presentan los espectros de extinción 
experimentales normalizados de las suspensiones coloidales sintetizadas por 
FLASiS con energías por pulso de 100 μJ y 500 μJ, y por reducción química 
en soluciones acuosas de 1% de st [185]. En el recuadro se muestra una 
fotografía de los tres coloides: FLASiS con 100 μJ y 500 μJ, y síntesis 
química. En los espectros, se puede ver fácilmente que poseen una 
resonancia plasmónica característica de NPs de Ag alrededor de 400 nm. El 
hecho de que aparezca un solo plasmón en el rango de longitudes de onda 
del ultravioleta cercano-visible-infrarrojo cercano, sugiere que las NPs son 
de forma esférica. 
Si se observa detenidamente el comportamiento espectral, se pueden 
señalar varias diferencias. Cuando la suspensión coloidal de NPs Ag se 
obtiene por vía química, la resonancia plasmónica se aproxima a 414 nm, 
mientras que para las suspensiones sintetizadas por FLASiS, esta 
resonancia se corre hacia el azul a 408 nm para 100 μJ de energía por pulso 
y 402 nm para 500 μJ de energía por pulso. Como es conocido en la 
literatura, un aumento en el espesor de la capa de óxido sobre las NPs 
produce un desplazamiento hacia el rojo en la resonancia plasmónica [65, 
148]. Esto sugiere que existe, en promedio, un espesor mayor de la capa de 
óxido alrededor de las NPs en la muestra generada por reducción de sal con 
respecto a los coloides obtenidos por FLASiS. 
Además, el FWHM es 90 ± 2 nm para el espectro experimental del 
coloide obtenido por reducción química, 74 ± 2 nm para FLASiS con 100 μJ 
y 62 ± 2 nm para FLASiS con 500 μJ. Cuando este último parámetro se 
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toma en cuenta simultáneamente con los valores anteriores del pico del 
plasmón, es posible determinar de forma única el tamaño medio de las NPs 
[148]. Los resultados sugieren que las NPs sintetizadas por vía química 





Figura 4.7: Espectros de extinción experimentales normalizados de suspensiones 
coloidales de NPs de Ag preparadas por reducción química a partir de sales (síntesis 
química) y FLASiS con diferentes energías (100 μJ y 500 μJ), en una solución de 1% 
de st. El recuadro muestra una fotografía de los tres coloides. 
 
 
La región del espectro para λ > 500 nm muestra también un 
comportamiento diferente dependiendo del método de síntesis utilizado. El 
espectro de síntesis química tiende asintóticamente a cero, mientras que los 
espectros correspondientes a FLASiS tienden a un valor ligeramente más 
alto. Esta no es una diferencia menor ya que, como se verá más adelante, 
revela la presencia de diferentes especies y tamaños de NPs. Estos 
resultados cualitativos sobre el tamaño y el espesor del recubrimiento se 
pueden analizar cuantitativamente mediante los ajustes teóricos de los 
espectros de extinción experimentales. Los ajustes se realizan considerando 
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la función dieléctrica experimental bulk dada por Johnson y Christy [71], los 
parámetros del modelo de Drude mostrados en la Tabla 2.3 y la velocidad de 
Fermi 𝑣F = 14,1 × 10
14 nm s−1 [141]. 
En la Figura 4.8 (a) se exhiben los espectros de extinción 
experimentales normalizados de las suspensiones coloidales de NPs de Ag 
en solución de 1% de st sintetizadas por FLASiS con energías por pulsos de  
100 μJ y 500 μJ, junto con sus respectivos ajustes teóricos basados en la 
distribución log-normal de tamaños mostrada en la Figura 4.8 (b). Se puede 
observar cómo las curvas de ajuste están superpuestas de forma estricta a 
los espectros experimentales (excepto en la pequeña región menor a 350 nm 
que marca el inicio de las transiciones interbandas). De igual manera que 
para el caso de Ag en agua, en los ajustes se consideran tres tipos de 
especies de NPs: simples de Ag, core-shell Ag@Ag
2
O y, en menor cantidad, 
estructuras huecas modeladas como core-shell aire@Ag. 
Para el caso de 100 μJ de energía por pulso, el tamaño de partícula 
está representado por una distribución log-normal total con radio modal de 
1,7 nm, que contiene las contribuciones de NPs simples de Ag y core-shell 
Ag@Ag
2
O con radios modales externos (Rtm) de 1,7 nm y 2 nm, 
respectivamente, mostrada en la Figura 4.8 (b). Además, hay una pequeña 
contribución de NPs huecas de Ag con Rtm alrededor de 8 nm (ver recuadro 
de la Figura 4.8 (b)). 
Para la síntesis con 500 μJ de energía por pulso, los tamaños de las 
NPs están representados por una distribución log-normal total con radio 
modal de 1,8 nm, que incluye las contribuciones de NPs simples Ag y core-
shell Ag@Ag
2
O, con Rtm de 1,7 nm y 2,5 nm, respectivamente. Para esta 
energía, también está presente una pequeña contribución de NPs huecas de 
Ag, con Rtm alrededor de 9 nm (ver recuadro de la Figura 4.8 (b)). 
 
 








Figura 4.8: (a) Espectros de extinción experimentales normalizados junto con ajustes 
teóricos de suspensiones coloidales de NPs de Ag recién preparadas por FLASiS con 
100 μJ y 500 μJ de energía por pulso en solución de 1% de st. (b) Distribución log-
normal total de tamaños obtenida de los espectros experimentales. El recuadro 
muestra la abundancia relativa de NPs huecas de Ag con una escala apropiada. 
 
 
Se observa que, aunque la abundancia de NPs huecas para ambas 
energías es muy pequeña comparada con otras especies de NPs, los 
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espectros no pueden ser ccompletamente ajustados en todo el rango de 
longitudes de onda si estas estructuras no se tienen en cuenta. En la     
Tabla 4.2 se observa el porcentaje de AR y la Ni para cada especie de NPs 
presentes en las suspensiones coloidales obtenidas con ambas energías por 
pulso. Para las NPs core-shell Ag@Ag
2
O se muestra dentro del paréntesis el 
tamaño del recubrimiento, es decir, el porcentaje de oxidación que presentan 
las NPs. 
 
Tabla 4.2: Porcentaje de AR y Ni de las diferentes especies de NPs presentes en las 










Ag 76,8 1,58 × 1012 
Ag@Ag
2
O (5 %R - 
25 %R de Ag
2
O) 
22,1 4,54 × 1011 
Huecas de Ag 1,1 2,93 × 1010 
500 μJ 
Ag 85,6 4,16 × 1012 
Ag@Ag
2
O (5 %R - 
45 %R de Ag
2
O) 
13,0 6,25 × 1011 
Huecas de Ag 1,4 2,19 × 1010 
 
 
Si bien, cada energía produce rangos de espesores de óxido diferentes 
(Tabla 4.2), en ambos casos, la contribución dominante está dada por las 
NPs simples y las que presentan menor oxidación. 
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Nuevamente, de manera complementaria, la existencia del óxido de 
plata se corrobora a través de las medidas de micro-espectroscopía Raman. 
En la Figura 4.9 se muestran los espectros Raman de dos regiones 
diferentes del coloide sintetizado por FLASiS con 500 μJ de energía por 





Figura 4.9: Espectros Raman de la suspensión coloidal de NPs Ag sintetizada por 
FLASiS con 500 μJ en 1% de st, registrados en dos regiones diferentes de la muestra. 
Las flechas indican las bandas características de Ag
2
O y del st. 
 
 
Los espectros se desplazan en el eje vertical para facilitar la 
comparación. La curva superior corresponde a la zona central de la gota, 
mientras que la curva inferior corresponde al espectro registrado en una 
zona periférica de la muestra. La diferencia en la forma general de los 
espectros se debe a la distribución no homogénea de los compuestos en la 
gota después del proceso de secado. Sin embargo, se pueden reconocer en 
ambos espectros varios picos comunes correspondientes a la vibración de 
Ag
2
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Raman observados en 240 cm−1, 490 cm−1 y 565 cm−1, se asignan a 
vibraciones de estiramiento de Ag
2
O bulk [184]. Aunque algunas bandas 
mayores que 950 cm−1 fueron atribuidas por algunos autores a moléculas de 
oxígeno fisisorbidas en la superficie de las NPs [187, 188], existe un 
consenso general en la asignación de estas bandas a los modos de flexión de 
los enlaces Ag-O [184]. 
En los espectros Raman también se pueden ver los picos 
correspondientes a la molécula de st. Las bandas en 478 cm−1 y 936 cm−1 se 
atribuyen a vibraciones del anillo piranosa y a enlaces glucosídicos en el st, 
respectivamente [189]. La banda en 1122 cm−1 es compatible con el 
estiramiento C-O y la deformación de C-O-H, mientras que la banda en  
1382 cm−1 se debe a los modos de flexión de C-H [190, 191]. 
El análisis de tamaño de las suspensiones coloidales obtenidas por 
FLASiS se lleva a cabo de forma independiente usando microscopía TEM. 
La Figura 4.10 muestra las imágenes TEM del coloide de NPs de Ag diluido 
en una solución de 1% de st para 100 μJ de energía por pulso. En el panel (a) 
se observa una vista panorámica general de un grupo de NPs de Ag esféricas 
aisladas, donde algunas de ellas presentan coalescencia debido al proceso de 
secado en la preparación de la muestra. El histograma de tamaños tomado 
de varias imágenes similares se muestra en el panel (b), donde se puede 
notar que el radio modal externo es de 2,5 nm aproximadamente. Este valor 
ligeramente más alto en comparación con el obtenido por OES puede 
deberse a alguna aglomeración y/o aumento de oxidación que ocurre durante 
la preparación de la muestra para la medida TEM. El panel (c) exhibe otras 
NPs de Ag esféricas aisladas con una escala menor, mientras que en el panel 
(d), se observan NPs simples junto con algunas más pequeñas de radios en 
el intervalo de 1 nm a 3 nm. 
 






Figura 4.10: (a) Imagen TEM panorámica de NPs de Ag sintetizadas por FLASiS con 
100 μJ de energía por pulso, en 1% de st; (b) histograma de distribución de tamaños. 
(c) NPs aisladas de Ag en una escala más pequeña. (d) Las NPs con radios entre 1 nm 
y 3 nm están señaladas con flechas. 
 
 
Las imágenes TEM de las NPs de Ag generadas por FLASiS con     
500 μJ de energía por pulso se muestran en la Figura 4.11. El panel (a) 







































Figura 4.11: (a) Imagen panorámica TEM de NPs de Ag generadas usando 500 μJ de 
energía por pulso; (b) histograma de tamaños de diferentes imágenes similares a la 
mostrada en el panel (a). (c) NPs de Ag aisladas con radios de aproximadamente 5 nm 
y (d) NPs huecas de Ag. 
 
 
El histograma de tamaños obtenido a partir de varias imágenes 
similares se presenta en el panel (b), donde se puede ver que el radio modal 
es de aproximadamente 3 nm. Una vez más, este valor ligeramente mayor 
en comparación con el determinado por OES se debe a la coalescencia de las 
NPs durante el secado de la muestra. En el panel (c) de la Figura 4.11 se 
observan NPs de Ag aisladas con radios de aproximadamente 5 nm, 
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el panel (d). El tamaño medio derivado por FLASiS es menor que el obtenido 
a través de ablación láser de ns en solución de st reportado por Zamiri et al. 
[60, 174]. 
Comparando los resultados de la distribución de tamaños de la Figura 
4.10 y Figura 4.11 con los mostrados en la Figura 4.8 determinados 
mediante la técnica OES, se puede notar que existe un buen acuerdo entre 
las diferentes técnicas. 
En cuanto al método de reducción de sal, en la Figura 4.12 se muestra 
el espectro de extinción experimental normalizado de la suspensión coloidal 
de NPs de Ag (línea continua) preparada en solución de 1% de st, junto con 
el correspondiente ajuste teórico (línea doble punteada). La distribución log-
normal de tamaños óptima (ver recuadro) está compuesta por NPs simples 
de Ag (radio modal de 1,4 nm) y core-shell Ag@Ag
2
O cuyo Rtm es cercano a 
1,6 nm, y un espesor de Ag
2





Figura 4.12: Espectro de extinción experimental normalizado de la suspensión 
coloidal de NPs de Ag preparada por reducción de sal, en solución de 1% de st. La 
linea doble punteada es el ajuste teórico según la distribución log-normal de tamaños 
total mostrada en en recuadro. 
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En la Tabla 4.3 se resumen los resultados de la determinación del 
porcentaje de AR y Ni de las diferentes especies de NPs presentes en la 
suspensión coloidal recién preparada por síntesis química. 
 
Tabla 4.3: Porcentaje de AR y Ni de las diferentes especies de NPs presentes en la 




de AR (%) 
Ni [cm
−3] 
Ag 71,5 1,38 × 1012 
Ag@Ag
2
O         
(Rt − R > 10 %R) 
28,5 5,51 × 1011 
 
 
Se puede observar que la síntesis química produce una abundancia 
relativa del 28,5% de NPs Ag@Ag
2
O, con espesores de óxido superiores al   
10 %R. En este caso, el porcentaje total de AR es mayor que los encontrados 
en la síntesis por FLASiS, para ambas energías, mostrados en la Tabla 4.2 
(23 %R para 100 μJ y 13 %R para 500 μJ). Estos resultados revelan que es 




4. 3. 2. 1. Efecto de la concentración de st en las suspensiones 
coloidales sintetizadas por FLASiS  
 
En este caso, se utilizan diferentes concentraciones de st en el 
intervalo de 0,025% a 1% para estudiar su influencia en los espectros de 
extinción de las suspensiones coloidales de NPs de Ag sintetizadas mediante 
FLASiS para energías por pulso de 100 μJ y 500 μJ. 









Figura 4.13: Espectros de extinción experimentales de suspensiones coloidales de 
NPs de Ag con diferentes concentraciones de st. Las energías por pulso empleadas 
para la síntesis por FLASiS son: (a) 100 μJ y (b) 500 μJ. La línea continua 
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FLASiS con E = 100 J
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Capítulo 4 - Caracterización de NPs metálicas no magnéticas 
 
122 
La Figura 4.13 presenta, como ejemplo, algunos espectros tomados 
inmediatamente después de la preparación, junto con un espectro de un 
coloide generado en agua pura con fines comparativos. 
Para ambas energías de síntesis, la resonancia plasmónica en los 
espectros de extinción muestra un desplazamiento hacia el rojo respecto de 
aquellos coloides obtenidos en agua pura, a medida que aumenta la 
concentración de st. Este desplazamiento al rojo se ve con mayor claridad en 
la Figura 4.14, donde la posición del pico y el FWHM de la resonancia 
plasmónica se representan gráficamente en función de la concentración de st 
para ambas energías, y para el intervalo de 0% a 1% de concentración de st. 
Las líneas se dibujan a modo de guía a la vista para poder analizar la 





Figura 4.14: Posición del pico y FWHM de la resonancia plasmónica de las 
suspensiones coloidales de NPs de Ag recién preparadas por FLASiS con energías por 
pulso de 100 μJ y 500 μJ, en función del porcentaje de concentración de st. 
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Para los valores crecientes de la concentración de st, el pico de la 
resonancia plasmónica se desplaza hacia el rojo asintóticamente hasta     
409 nm y 403 nm aproximadamente, para 100 μJ y 500 μJ, respectivamente. 
Este tipo de desplazamiento al rojo de la resonancia plasmónica en NPs 
esféricas está relacionado a una cobertura sobre la superficie de las NPs de 
algún tipo de material con un índice de refracción mayor que el del medio 
circundante. Debido a que el índice de refracción del óxido de plata en la 
longitud de onda estudiada es mucho mayor que el de las moléculas de st 
unidas a las NPs de Ag, el corrimiento al rojo observado resulta compatible 
con el crecimiento de un recubrimiento de Ag
2
O alrededor de la partícula 
[70, 124]. 
Por lo tanto, el comportamiento asintótico de la posición del pico de la 
resonancia plasmónica con la concentración de st, sugiere que más allá del 
0,2%, el espesor del recubrimiento aumenta hasta un valor límite que 
mantiene el pico en la misma longitud de onda (se alcanza un régimen de 
saturación). Esto puede indicar que existe un efecto de pasivación 
superficial sobre la NP que limita el proceso de oxidación. La inspección del 
panel superior de la Figura 4.14 sugiere que es posible seleccionar la 
posición de pico del plasmón deseada usando la energía por pulso apropiada 
en la síntesis por FLASiS. Además, el FWHM disminuye, para ambas 
energías, a medida que la concentración de st aumenta. De forma similar al 
caso de la posición del pico del plasmón, la curva de 500 μJ es más 
pronunciada que el caso de 100 μJ. 
Para un estudio más detallado de las especies presentes en las 
suspensiones coloidales, se realiza el ajuste de sus espectros de extinción 
experimentales, en agua y en soluciones con 0,25% y 1% de st empleando la 
energía por pulso de 100 μJ. En la Figura 4.15 (a), las líneas continuas y de 
segmentos representan las curvas experimentales, mientras que las líneas 
de segmentos y doble punto corresponden al ajuste para cada caso, con los 
que se determinan las distribuciones de tamaños mostradas en la        
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Figura 4.15 (b). La abundancia relativa de NPs huecas de Ag se muestra en 







Figura 4.15: (a) Espectros de extinción teóricos y experimentales de las suspensiones 
coloidales de NPs de Ag sintetizadas por FLASiS con 100 μJ de energía por pulso en 
agua y en soluciones de 0,25% y 1% de st. (b) Distribuciones log-normales totales de 
tamaños determinadas de los ajustes de los espectros experimentales. Las 
abundancias relativas de las NPs huecas de Ag se muestran en el recuadro con una 
escala vertical apropiada. 
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La Tabla 4.4 resume las especies y el porcentaje relativo de las NPs 
presentes en estas suspensiones coloidales para agua pura y soluciones de 
0,25% y 1% de st (esta última presentada anteriormente en la Tabla 4.2, y 
mostrada aquí a modo de comparación). 
 
Tabla 4.4: Especies, porcentaje de AR y Ni de las NPs presentes en las suspensiones 
coloidales preparadas por FLASiS con 100 μJ de energía por pulso en diferentes 
concentraciones de almidón soluble. 
 
Concentración 
de st (%) 
Especie 
Porcentaje 




Ag 85,9 1,83 × 1012 
Ag@Ag
2
O (5 %R - 
32 %R de Ag
2
O) 
13,1 2,79 × 1011 
Huecas de Ag 1 2,13 × 1010 
0,25 
Ag 75,6 1,57 × 1012 
Ag@Ag
2
O (7 %R - 
25 %R de Ag
2
O) 
23 4,78 × 1011 
Huecas de Ag 1,4 2,91 × 1010 
1 
Ag 76,8 1,58 × 1012 
Ag@Ag
2
O (5 %R - 
25 %R de Ag
2
O) 
22,1 4,54 × 1011 
Huecas de Ag 1,1 2,93 × 1010 
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A partir de estos resultados se puede observar que las NPs simples de 
Ag predominan en todas las suspensiones coloidales sintetizadas. Sin 
embargo, los coloides generados en agua pura presentan menor porcentaje 
de AR de NPs oxidadas (13,1%) que los obtenidos en st (23%). No obstante, la 
presencia de st produce NPs core-shell con un tamaño máximo de 25 %R, 
menor que el producido en el caso de agua pura de 32 %R. 
Dado que los espectros de extinción de las suspensiones coloidales, 
para las diferentes concentraciones de st, obtenidas con 500 μJ de energía 
por pulso son muy similares entre sí (Figura 4.13 (b)), sólo se presenta el 
análisis para una concentración de st (1%) y agua pura. 
La Figura 4.16 (a) muestra los espectros experimentales y los ajustes 
teóricos para las suspensiones coloidales generadas en agua pura y en 1% de 
st, inmediatamente después de la preparación, mientras que el panel (b) 
exhibe la distribución log-normal total de tamaños que permite el ajuste 
óptimo para cada espectro. La abundancia relativa de las NPs huecas de Ag 
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Figura 4.16: (a) Espectros de extinción experimentales y ajustes teóricos de las 
suspensiones coloidales de NPs de Ag sintetizadas por FLASiS con 500 μJ de energía 
por pulso en agua y en 1% de st. (b) Distribuciones log-normales totales de tamaños 
utilizadas para ajustar los espectros experimentales. Las abundancias relativas de 
las NPs huecas de Ag se muestran en el recuadro con un escala vertical apropiada. 
 
 
Como se resumió en la Tabla 4.2, la abundancia relativa de especies 
oxidadas (5 %R - 45 %R) para 500 μJ de energía por pulso es del 13%. Por 
otro lado, las suspensiones coloidales sintetizadas en agua pura muestran el 
recubrimiento de óxido en el intervalo de 4 %R a 60 %R. Se puede observar 
que, de manera similar al caso de 100 μJ de energía por pulso, la presencia 




4. 3. 2. 2. Análisis de estabilidad de suspensiones coloidales de NPs 
de Ag obtenidas por FLASiS y por reducción química 
utilizando st como estabilizador 
 
Un criterio empleado con frecuencia para analizar la estabilidad de 
una suspensión coloidal de NPs de Ag son los valores estacionarios de sus 
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características espectrales de extinción óptica, tales como la posición del pico 
y el FWHM de la resonancia plasmónica. En este caso, se analizan los 
espectros de extinción de los coloides de NPs de Ag obtenidos 
inmediatamente después de la preparación y por varias semanas durante 
dos meses. 
La Figura 4.17 muestra los espectros de extinción correspondientes a 
las suspensiones coloidales de NPs de Ag sintetizadas por FLASiS en 
solución de 1% de st para 0 (recién preparada), 3, 4 y 8 semanas después de 
la fabricación, utilizando energías por pulso de: (a) 100 μJ y (b) 500 μJ. En el 
panel (a) se puede notar que la longitud de onda de la resonancia 
plasmónica es similar para los diferentes espectros, pero existen diferencias 
apreciables en la zona de longitudes de onda mayores (λ > 500 nm). Sin 
embargo, para el caso de la energía por pulso de 500 μJ (Figura 4.17 (b)), la 
longitud de onda de la resonancia plasmónica presenta un cambio notable, 
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Figura 4.17: Espectros de extinción experimentales de coloidales generados por 
FLASiS en una solución de 1% de st, registrados en diferentes semanas después de la 
preparación: (a) 100 μJ y (b) 500 μJ. 
 
 
En la Figura 4.18 se exhiben los ajustes de los espectros de extinción 
de las suspensiones coloidales registrados en las semanas 0 y 8, utilizando 
las energías estudiadas (100 μJ (a) y 500 μJ (b)). En los recuadros se 
observan las distribuciones totales de tamaños de NPs compuestas por: NPs 
simples de Ag, core-shell Ag@Ag
2
O y una muy pequeña contribución de NPs 
huecas de Ag. 
A partir del ajuste teórico de los espectros experimentales, se logra 
obtener un aumento en la abundancia de NPs de Ag@Ag
2
O en las muestras 
envejecidas, con recubrimientos de óxido de 34 %R y 45 %R para 100 μJ y 
500 μJ, respectivamente. Este hecho puede explicarse debido a la oxidación 
de las NPs expuestas a un medio acuoso durante un tiempo prolongado. Por 
otra parte, se observa que la abundancia de NPs huecas de Ag disminuye 
con el tiempo, indicando que su inestabilidad es a causa de una posible 
ruptura en la estructura. 
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Figura 4.18: Espectros de extinción experimentales y ajustes teóricos de las 
suspensiones coloidales de NPs de Ag recién preparadas y después de pasada la 
octava semana de envejecimiento. Los coloides fueron obtenidos por FLASiS en 
solución de 1% de st con: (a) 100 μJ y (b) 500 μJ de energía por pulso. El recuadro 




 Longitud de onda [nm]














































 Longitud de onda [nm]



























E = 500 J
(b) 
Radio total [nm]















Capítulo 4 - Caracterización de NPs metálicas no magnéticas 
 
131 
La Figura 4.19 (a) presenta espectros de extinción experimentales del 
coloide de NPs de Ag preparado por reducción de sal en solución de 1% de st, 
tomados en diferentes semanas. Los espectros experimentales también 
fueron registrados inmediatamente después de la síntesis y se monitorearon 
durante el mismo período que las muestras obtenidas por FLASiS. Para este 
caso, la resonancia plasmónica muestra un desplazamiento al rojo y un 
ensanchamiento mayor después de la tercera semana. Además, presenta 
una disminución de intensidad que impide determinar con certeza la 





Figura 4.19: (a) Espectros de extinción de la suspensión coloidal de NPs de Ag 
preparada por síntesis química en solución de 1% de st, registrados en diferentes 
semanas; (b) y (c) imágenes panorámicas de TEM de las NPs de Ag; (d) histograma de 
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Los paneles (b) y (c) muestran imágenes TEM de grupos de NPs con 
diferentes escalas del coloide correspondiente a la tercera semana de 
antigüedad, y el panel (d) es un histograma de tamaños adquirido de varias 
imágenes TEM como las mostradas en los paneles (b) y (c). Para las 
suspensiones recién sintetizadas, la resonancia plasmónica se encuentra en 
414 nm aproximadamente, mientras que para las suspensiones después de 
tres semanas, se desplaza hacia el rojo a 455 nm. El FWHM también 
aumenta con el envejecimiento de la muestra, lo que indica un cambio en la 
distribución de tamaños debido al proceso de oxidación y a la agregación de 
las NPs. La región espectral para λ > 600 nm tiende asintóticamente a cero, 
pero con una tendencia menos pronunciada para el caso de las suspensiones 
envejecidas, ocasionado también por el estado de agregación de las 
muestras. 
Para el caso del coloide obtenido por reducción de sal en solución de 
1% de st se muestran en la Figura 4.20 los espectros de extinción 
experimentales normalizados (adquiridos inmediatamente después de la 
preparación y pasadas tres semanas) junto con los ajustes teóricos 
correspondientes. El recuadro presenta la distribución total de tamaños 
obtenida del ajuste de los espectros experimentales, incluyendo especies de 
NPs simples de Ag y core-shell Ag@Ag
2
O con abundancias relativas que 
cambian a lo largo de las semanas. 
Para la suspensión recién fabricada, la abundancia de NPs de Ag y de 
Ag@Ag
2
O es del 72% y 28%, respectivamente, mientras que para la misma 
muestra tomada en la tercera semana, la abundancia de la primera especie 
de NPs disminuye al 33% y la segunda aumenta al 67%. 
Este comportamiento señala que la abundancia de NPs core-shell 
Ag@Ag
2
O aumenta a expensas de la oxidación de las NPs de estructura 
simple de Ag, siendo esto una prueba cuantitativa del proceso de oxidación 
de las NPs simples. Además, el desplazamiento al rojo de la resonancia 
plasmónica observado en la Figura 4.20 propone que el espesor medio de la 
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capa de óxido alrededor de las NPs en las suspensiones envejecidas durante 





Figura 4.20: Espectros de extinción experimentales y ajustes teóricos de la 
suspensión coloidal de NPs de Ag recién fabricada y después de pasadas tres 
semanas. La suspensión fue obtenida mediante reducción de sal. El recuadro muestra 




Un estudio comparativo de la posición del pico y el FWHM de la 
resonancia plasmónica de las muestras obtenidas mediante FLASiS y 
síntesis química en función del tiempo se muestra en la Figura 4.21. En el 
panel (a) se muestra la evolución de la posición del pico para la síntesis 
química (panel superior) y FLASiS, considerando las dos energías por pulso 
(100 μJ y 500 μJ), en agua pura y en solución de 1% de st (panel inferior). De 
manera similar, el panel (b) exhibe el comportamiento de FWHM para las 
mismas condiciones. Las líneas se dibujan como una guía para una mejor 
visualización de la tendencia general de los parámetros medidos. 
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Figura 4.21: (a) Desplazamiento de la posición del pico y (b) FWHM de la resonancia 
plasmónica de los espectros de extinción de las suspensiones coloidales de NPs de Ag 
en soluciones de 1% de st y agua, sintetizadas por reducción de sal (panel superior) y 
FLASiS (panel inferior) en función de las semanas después de la síntesis. 
 
 
Desde el punto de vista espectroscópico, FLASiS genera sistemas 
coloidales que se estabilizan mucho más rápido que los producidos mediante 
reducción química de sales. Además, particularmente para el caso de 
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FLASiS, los coloides se estabilizan mucho más rápido en soluciones de 1% 
de st que en agua pura, según el análisis de desplazamiento al rojo del pico 
de la resonancia plasmónica. 
Por otro lado, un resultado interesante para destacar es que para la 
misma concentración de st, las suspensiones coloidales sintetizadas con 
pulsos de baja energía producen coloides más estables que los pulsos de alta 
energía. Las curvas para el caso de los coloides generados por FLASiS en 1% 
de st presentan menor variación en FWHM que los sintetizados en agua 
pura, inclusive menor que los correspondientes a la síntesis por reducción de 
sal. 
Para sustentar los resultados anteriores, se determina de manera 
independiente la estabilidad de las muestras estudiadas a través de la 
medida del potencial zeta cuyos resultados se resumen en la Tabla 4.5. 
 
Tabla 4.5: Medidas de potencial zeta para analizar la estabilidad de las suspensiones 
coloidales de NPs de Ag sintetizadas mediante FLASiS para 500 J y reducción 
química de sal, en soluciones de 1% de st. 
 
Potencial Z 
FLASiS con E = 500 J Síntesis química 
– 21,8 mV (recién fabricada) – 21,7 mV (recién fabricada) 
– 37,8 mV (8 semanas) – 22,8 mV (3 semanas) 
 
 
Aunque los valores del potencial zeta para ambas muestras recién 
preparadas son muy similares, después de varias semanas, los coloides 
generados por FLASiS con 500 μJ presentan un aumento en el potencial 
zeta negativo con respecto a la muestra química, señalando que el primero 
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tiene una buena estabilidad mientras que el último tiene una inestabilidad 
incipiente. 
Es bien conocido que el st está compuesto por diferentes polímeros, 
uno soluble y otro insoluble en agua, llamados amilosa y amilopectina, 
respectivamente. Los resultados de mayor estabilidad de las suspensiones 
coloidales de NPs de Ag sintetizadas por FLASiS se deben a la inclusión de 
las NPs dentro de la estructura de amilosa. Este comportamiento está de 
acuerdo con las observaciones realizadas por Vigneshwaran et al. [192] y 
Khan et al. [193], quienes informan el atrapamiento de las NPs de Ag dentro 
de la cadena helicoidal de amilosa a través de las interacciones 
electrostáticas entre las partículas y los grupos OH de la molécula. 
En contraste con todos estos casos, las suspensiones coloidales de NPs 
de Ag generadas por reducción con NaBH4 muestran una escasa estabilidad 
dentro del período medido, indicada por el desplazamiento al rojo de la 
resonancia plasmónica y por el aumento monótono de su FWHM, como se 
observa en la Figura 4.20 y en la Figura 4.21. Además, las muestras 
presentan aglomeración y posterior precipitación después de tres semanas, 
lo que podría deberse a los procesos que ocurren durante la fabricación. La 
síntesis por reducción de sal de Ag se lleva a cabo en un baño a 0 ºC, por lo 
tanto, durante el enfriamiento es posible que la amilosa se retrograde 
formando un gel mediante la re-asociación de las cadenas poliméricas en 
base a la afinidad de los grupos OH de cadenas adyacentes a través de los 
enlaces H [194, 195]. Este retroceso está favorecido por la baja temperatura 
del proceso de síntesis, que mejora la interacción entre las cadenas de 
amilosa adyacentes, disminuyendo la interacción entre la amilosa y las NPs 
de Ag. 
Durante las dos primeras semanas, hay un período transitorio en el 
cual la resonancia plasmónica se desplaza hacia el rojo y el FWHM aumenta 
hasta que ambos alcanzan los valores estacionarios. Esto sugiere que, 
durante este período, existe una mayor dinámica de oxidación (crecimiento 
Capítulo 4 - Caracterización de NPs metálicas no magnéticas 
 
137 
del recubrimiento de óxido) y por ende un tamaño medio que aumenta hasta 
los valores finales. 
 
 
4. 3. 3. Coloides de NPs de Ag en soluciones acuosas de 
TSC 
 
Algunos autores estudiaron el comportamiento de tamaño y 
estabilidad de suspensiones coloidales de NPs de Ag fabricadas por ablación 
láser con diferentes tensioactivos. Mafuné et al. [58] emplearon diferentes 
concentraciones de SDS para estabilizar NPs de diámetro medio de 10 nm 
generadas por ablación láser de ns con diferentes energías. Encontraron una 
alta estabilidad cuando la superficie de las NPs se recubre con capas dobles 
de SDS. Bae et al. [80] sintetizaron coloides de NPs de plata de 5 nm - 50 nm 
también por ablación láser de ns en soluciones acuosas de NaCl con 
diferentes concentraciones, obteniendo una reducción del tamaño medio de 
partícula. Sin embargo, concluyen que la adición de NaCl produce coloides 
menos estables que en agua pura durante sus experimentos de 50 días. 
Grade et al. [173] utilizaron un láser de pulsos de 10 ps a 1064 nm con una 
energía por pulso de 110 μJ para obtener aleaciones de Ag-Au y estudiaron 
el comportamiento biológico y antibacteriano y los efectos citotóxicos sobre 
bacterias y células empleando diferentes proporciones de oro y plata dentro 
de las partículas. Además, examinaron la influencia de dos estabilizadores 
de uso común (albúmina y citrato trisódico) sobre la agregación coloidal y la 
bioactividad de todos los materiales sintetizados. Si bien la síntesis por 
ablación láser ha sido estudiada usando diferentes tensioactivos, hasta el 
momento no se han investigado en completitud, las características 
espectrales y de estabilidad de suspensiones coloidales de NPs de Ag 
generadas por FLASiS empleando diferentes concentraciones de TSC. Por 
esta razón, y sabiendo que el TSC es un buen estabilizador biocompatible 
[81, 196], se propone realizar esta investigación. 
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En esta sección, al igual que para el caso de almidón, se lleva a cabo 
un estudio comparativo de las características espectrales (posición del pico y 
FWHM de la resonancia plasmónica), distribución de tamaños, composición, 
morfología y estabilidad a largo plazo de coloides de NPs de Ag sintetizados 
por FLASiS (100 μJ y 500 μJ) y mediante reducción química de sal, en una 
solución acuosa de TSC. Ese último método se efectúa a fines de realizar 
una comparación de los resultados con los obtenidos por la técnica de 
FLASiS. También se emplean de manera independiente varias técnicas para 




4. 3. 3. 1. Análisis espectral: composición y distribución de tamaños 
 
La Figura 4.22 presenta los espectros de extinción experimentales 
normalizados de suspensiones coloidales de NPs de Ag sintetizadas por 
FLASiS con energías por pulso de 100 μJ y 500 μJ en una solución de 1 mM 
de TSC. Además, se muestra el espectro correspondiente a la síntesis de 
reducción de sal de Ag para la misma concentración de TSC [186]. A partir 
del ajuste teórico se determina la distribución de tamaños de las NPs en las 
diferentes suspensiones. 
Todos los espectros muestran la resonancia plasmónica característica 
de NPs esféricas de Ag en 400 nm aproximadamente. A pesar de que 
parecen muy similares, el pequeño desplazamiento al rojo (396 a 399 nm) en 
la posición de pico se explica mediante la existencia de un pequeño 
recubrimiento de óxido sobre las NPs, de forma similar a lo discutido en el 
caso de los coloides en agua (Sección 4. 3. 1.) y en st (Sección 4. 3. 2.). En el 
recuadro de la Figura 4.22 se observan las curvas de distribución de 
tamaños con radios modales externos de 1,2 nm para ambas energías de la 
síntesis mediante FLASiS y de 1,1 nm para la síntesis química. 
 






Figura 4.22: Espectros de extinción experimentales normalizados junto con los 
ajustes teóricos de las suspensiones coloidales de NPs de Ag recién preparadas, 
sintetizadas por reducción de sal y FLASiS con energías por pulso de 100 μJ y 500 μJ, 
en una solución de 1 mM de TSC. El recuadro exhibe las distribuciones log-normales 
totales de tamaños determinadas del ajuste de los espectros experimentales y una 
fotografía de los tres coloides. 
 
 
Para el rango de longitudes de onda λ > 500 nm, los espectros 
correspondientes a FLASiS tienden a valores ligeramente superiores al 
espectro de síntesis química, que tiende asintóticamente a cero. De igual 
manera que lo expuesto para el caso de las NPs de Ag en st (Sección 4. 3. 2.), 
esta diferencia se explica por la presencia de una mínima proporción de 
estructuras huecas de Ag. 
En la Tabla 4.6 se resumen los valores del porcentaje de AR y Ni de 
cada especie de NPs de las diferentes suspensiones coloidales sintetizadas 
con ambos métodos en 1 mM de TSC. En todos los casos, las NPs simples 
con radios menores a 5 nm tienen una abundancia relativa superior al 90%, 
mientras que las abundancias de NPs más grandes son despreciables. Las 
NPs core-shell Ag@Ag
2
O están presentes en un porcentaje inferior al 10%, 
con un espesor de recubrimiento modal en el intervalo de 4 %R - 5 %R 
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extendiéndose al 28 %R para 100 μJ, hasta 20 %R para 500 μJ y hasta 7 %R 
para la síntesis química. 
 
Tabla 4.6: Porcentaje de AR y Ni de las diferentes especies de NPs presentes en las 
suspensiones coloidales sintetizadas en soluciones de 1mM de TSC por FLASiS y por 
reducción de sal. Los parámetros son determinados mediante OES inmediatamente 








Ag (R < 5 nm) 90,2 1,15 × 1012 
Ag (R > 5 nm) 0,7 9,98 × 109 
Ag@Ag
2
O (R < 5 nm) 
(Rt − R = 4 %R) 
8,2 1,18 × 1011 
Huecas de Ag 0,9 2,39 × 1010 
500 μJ 
Ag (R < 5 nm) 90,4 3,62 × 1012 
Ag (R > 5 nm) 0,4 1,59 × 1010 
Ag@Ag
2
O (R < 5 nm) 
(Rt − R = 4,7 %R) 
8,1 3,46 × 1011 
Huecas de Ag 1,1 2,52 × 1010 
Síntesis 
química 
Ag (R < 5 nm) 96,5 8,46 × 1013 
Ag (R > 5 nm) ~ 0 ~ 0 
Ag@Ag
2
O (R < 5 nm) 
(Rt − R = 4 % R) 
3,5 3,07 × 1012 
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También se observa en la Tabla 4.6 que las muestras obtenidas por 
FLASiS tienen una mayor contribución de NPs Ag@Ag
2
O que la suspensión 
coloidal generada por síntesis química. Este hallazgo coincide con el hecho 
de que, durante la síntesis por FLASiS se producen procesos de oxidación y 
reducción, responsables del crecimiento del recubrimiento de óxido 
alrededor de las NPs, como se discutió en secciones anteriores. Además, el 
método de FLASiS presenta una dispersión de tamaños de NPs más grande, 
lo que se refleja en la pequeña contribución de NPs de Ag con radios 
mayores a 5 nm, en comparación con la muestra fabricada por vía química. 
 
 
4. 3. 3. 2. Análisis por microscopía: morfología y determinación de 
tamaños 
 
La caracterización morfológica y de tamaño de NPs sintetizadas por 
ambos métodos se realiza además, de forma independiente utilizando 
microscopías AFM, TEM y espectroscopía Raman. A continuación se 
presentan los resultados obtenidos para las suspensiones coloidales 
sintetizadas mediante FLASiS con ambas energías (100 μJ y 500 μJ), y por 
vía química. 
La Figura 4.23 presenta el análisis AFM y TEM de la suspensión 
coloidal obtenida por FLASiS con 100 μJ de energía por pulso en una 
solución acuosa de 1 mM de TSC. El panel (a) es una imagen AFM 
escaneada de área 10 μm × 10 μm donde se observan NPs esféricas 
pequeñas aisladas. En el panel (b) se representan los perfiles de altura 
(diámetros) de NPs seleccionadas al azar incluidas en las líneas 1 a 4, que se 
encuentran en el intervalo de 2 nm a 25 nm de diámetro. La línea 1 también 
mide la altura de rugosidad a través de la superficie de la mica, 
observándose nuevamente una muy buena relación señal/ruido en la medida 
del perfil de las NPs. 






Figura 4.23: Análisis AFM y TEM de la suspensión coloidal de NPs de Ag 
sintetizada por FLASiS en solución de 1 mM de TSC con 100 μJ de energía por pulso: 
(a) imagen AFM escaneada de 10 μm × 10 μm de NPs esféricas pequeñas; b) perfiles 
de altura de algunas NPs con diámetros exteriores típicos; (c) histograma de radios 
junto con una curva log-normal (línea de segmentos); (d) imagen TEM de un grupo de 
NPs de Ag aisladas de radios por debajo de 5 nm aproximadamente; (e) NP de Ag 
aislada donde se observan los planos de Bragg correspondientes a un espaciamiento 
de red de 0,23 nm, indexado al plano (111) de Ag; (f) imagen TEM donde se señala 
una NP con estructura core-shell; (g) histograma de radios derivado de varias 
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El panel (c) es un histograma de radios de NPs derivado de varias 
imágenes AFM registrando más de 300 NPs, junto con una curva log-normal 
de radio modal de 1,2 nm. Se puede ver que hay pocas NPs con radio mayor 
a 10 nm, tal como la NP medida en la línea 2 (panel (a)). En las imágenes 
TEM, se observan claramente NPs simples de Ag y core-shell Ag@Ag
2
O 
aisladas. El panel (d) es una imagen TEM de un grupo de NPs de Ag 
aisladas de radios por debajo de 5 nm. En el panel (e) se muestra una única 
NP de Ag donde pueden observarse los planos de Bragg correspondientes a 
un espaciamiento de red de 0,23 nm, indexado al plano (111) para cristales 
de Ag de FCC. En el panel (f) se señala con una flecha una NP core-shell 
Ag@Ag
2
O. Finalmente, en el panel (g) se exhibe una distribución log-normal 
de tamaños con radio modal de 1,2 nm que se ajusta al histograma 
construido contando NPs sobre varias imágenes TEM. 
De estos resultados, se puede indicar que lo encontrado mediante el 
análisis de microscopías concuerda con lo determinado a partir del análisis 
desarrollado por OES (Figura 4.22 y Tabla 4.6). 
Para el caso de la suspensión coloidal sintetizada con 500 μJ de 
energía por pulso en solución acuosa de 1 mM de TSC, los resultados del 
análisis realizado con AFM y TEM se pueden ver en la Figura 4.24. El panel 
(a) es una imagen AFM de área escaneada de 8 μm × 8 μm donde se 
muestran NPs aisladas, mientras que el panel (b) es una imagen de 800 nm 
× 800 nm de otra región de la muestra que exhibe una NP aislada de 1,3 nm 
de radio aproximadamente, como se observa en el perfil del recuadro. De 
manera similar al caso de 100 μJ, se presentan en el panel (c) los diámetros 
externos típicos de NPs seleccionadas al azar en las líneas 1 - 4 del panel (a). 
El panel (d) es el histograma de tamaños obtenido de varias imágenes AFM, 
el cual se ajusta con una curva log-normal con un radio modal de 1,4 nm. El 
panel (e) es una vista panorámica TEM de NPs simples y con estructura 
core-shell aisladas, donde las últimas están señaladas por flechas. En el 
panel (f) se muestra una imagen de los planos de Bragg de la red cristalina 
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espaciados 0,20 nm. Los planos se identifican como el cristal (200) FCC de 
Ag. El panel (g) presenta una imagen TEM con una NP esférica de radio de 
11 nm rodeada de otras de menor tamaño con radios entre 1 nm y 2 nm. 
Estas NPs más pequeñas están presentes en el coloide en una mayor 
proporción respecto a las NPs más grandes, ocasionando que el histograma 
de tamaños en el panel (h) tenga un radio máximo entre 1 nm y 2 nm, el 
cual se ajusta mediante una curva log-normal con un radio modal de 1,2 nm. 
Es interesante observar que las distribuciones de tamaño derivadas 
del análisis de AFM (Figura 4.23 (c) y Figura 4.24 (d)) y TEM (Figura 4.23 
(g) y Figura 4.24 (h)), tanto para 100 μJ como para 500 μJ, están en buen 
acuerdo con los resultados obtenidos por OES (Figura 4.22). Donde es 
notable que la consideración de estructuras simples y core-shell en el cálculo 
de la extinción a partir de la teoría de Mie sea apoyada por su observación 
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Figura 4.24: Imágenes AFM y TEM de la suspensión coloidal de NPs de Ag 
sintetizada por FLASiS en solución de 1 mM de TSC con 500 μJ de energía por pulso: 
(a) imagen AFM de NPs aisladas; (b) imagen AFM de una NP individual de 1,3 nm de 
radio aproximadamente como se muestra en el perfil del recuadro; (c) perfiles de 
altura de NPs con diámetros exteriores típicos seleccionadas al azar del panel (a); (d) 
histograma de radios junto con una curva log-normal (línea de segmentos); (e) imagen 
TEM de NPs simples y core-shell aisladas. En el recuadro se observan con más 
detalle las NPs core-shell. (f) Planos de Bragg de la red cristalina de NPs de Ag; (g) 
imagen de algunas NPs aisladas con un par de alredor de 11 nm de radio junto con 
otras de menor tamaño; (h) histograma de radios junto con un ajuste log-normal de 
tamaños (línea de segmentos). 
 
 
A continuación se muestra un análisis similar de AFM y TEM para el 
caso de la síntesis de suspensiones coloidales de NPs de Ag realizada por vía 
química con fines comparativos. La Figura 4.25 (a) presenta una imagen 
AFM de un área escaneada de 4 μm × 4 μm de NPs individuales que exhiben 
tamaños esperados. Algunas NPs son mostradas en las líneas 1 - 4 cuyos 
perfiles de altura se pueden ver en el panel (b). El panel (c) es un 
histograma de radios construido a partir de varias imágenes AFM 
adquiridas en diferentes zonas de la muestra, y su ajuste log-normal tiene 
un radio modal de 1,2 nm. En los paneles (d) y (e) se observan imágenes 
TEM características de estas NPs. El panel (d) es una vista panorámica de 
una parte de la muestra, donde se pueden ver NPs esféricas aisladas con 
radios entre 0,5 nm y 2 nm.  
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Figura 4.25: Imágenes AFM y TEM de la suspensión coloidal de NPs de Ag 
sintetizada por el método de reducción de sal en solución de 1mM de TSC; (a) imagen 
AFM de NPs aisladas; (b) perfiles de altura de algunas NPs señaladas por las líneas  
1 - 4 en el panel (a); (c) histograma de radios junto con su ajuste log-normal (línea de 
segmentos); (d) imagen TEM de NPs de Ag aisladas; (e) NP esférica simple donde se 
aprecia la separación de los planos de Bragg de 0,20 nm, consistente con el plano 
(200) de una estructura cristalina de Ag FCC; (f) histograma de los radios junto con 
su ajuste log-normal (línea de segmentos) obtenido del muestreo de varias imágenes 
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El panel (e) contiene una sola NP pequeña que presenta el patrón de 
planos atómicos, indicando su naturaleza altamente cristalina. La distancia 
interplanar determinada es de 0,20 nm, que coincide con el plano (200) para 
la Ag FCC, tal como se identifica para las muestras obtenidas mediante 
FLASiS. El panel (f) muestra la distribución log-normal de tamaños con un 
radio modal de 1,2 nm, que ajusta al histograma de radios obtenido a partir 
de varias imágenes TEM. 
Como en el caso de las suspensiones coloidales sintetizadas por 
FLASiS, existe una buena concordancia entre las distribuciones de tamaños 
obtenidas por AFM (Figura 4.25 (c)), TEM (Figura 4.25 (f)) y OES (Figura 
4.22) para los coloides obtenidos por vía química. 
 
 
4. 3. 3. 3. Análisis de espectroscopía y micro-espectroscopía Raman 
 
Con el fin de determinar la presencia de especies oxidadas de Ag y la 
interacción de las NPs con el TSC en los coloides sintetizados, se realizan 
medidas de espectroscopía y micro-espectroscopía Raman. El panel (a) de la 
Figura 4.26 muestra los espectros Raman de la suspensión coloidal 
generada por FLASiS (panel superior) y por vía química (panel inferior), 
ambas en solución de 1 mM de TSC. En los recuadros se observan 
fotografías del área medida para cada coloide. Los espectros presentados de 
la síntesis por FLASiS son equivalentes para ambas energías estudiadas 
(100 μJ y 500 μJ). En las medidas de ambas síntesis se observan bandas en 
240 cm−1 y  940 cm−1 pertenecientes a modos Raman de estiramiento/flexión 
típicos de Ag-O en la molécula de Ag
2
O [184]. Además, los espectros Raman, 
particularmente el que corresponde a la muestra sintetizada por FLASiS, 
revelan una notable estructura Raman con picos en 685 cm−1, 826 cm−1 y 
945 cm−1, sugiriendo una interacción sustancial del ion de TSC con la 
superficie metálica [197, 198]. De acuerdo a la literatura, el espectro Raman 
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de FLASiS presenta características similares a las estudiadas por 







Figura 4.26: (a) Espectros Raman de la suspensión coloidal de NPs de Ag en solucíon 
de 1mM de TSC obtenida por FLASiS (panel superior) y por síntesis química (panel 
inferior). (b) Espectro Raman de la suspensión coloidal de NPs de Ag en solución de   
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Para verificar si la oxidación de las NPs se produce durante el proceso 
de secado en la preparación de la muestra para la medida de micro-
espectroscopía Raman o si se encuentra in situ en el coloide mismo, se 
realiza un análisis de espectroscopía Raman directamente sobre la 
suspensión coloidal usando el montaje experimental descripto en la Sección 
3. 3. 1. En el panel (b) de la Figura 4.26 se presenta el espectro Raman 
registrado in situ en el coloide inmediatamente después de la fabricación. 
Los corrimientos Raman en 230 cm−1 y 340 cm−1, asignados a las 
vibraciones de estiramiento de la molécula de Ag
2
O [184] son fácilmente 
detectados, corroborando nuevamente la presencia de Ag
2
O en las 
suspensiones coloidales sintetizadas. Por lo tanto, se comprueba 
independientemente que la oxidación de las NPs ocurre en el proceso de 
síntesis de los coloides, obteniendo un buen acuerdo con los resultados 
provistos por OES. 
En resumen, el análisis morfológico y de composición realizado hasta 
este punto, mediante las técnicas de OES, AFM, TEM y espectroscopía 
Raman para las suspensiones coloidales preparadas por síntesis química y 
FLASiS producen NPs de estructuras simples de Ag y core-shell Ag@Ag
2
O 
con tamaños similares. Mientras que mediante FLASiS se generan además 
NPs con estructura hueca de Ag. Por su parte, la espectroscopía y micro-
espectroscopía Raman reveló la interacción del ion citrato con la superficie 
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4. 3. 3. 4. Influencia de la concentración de TSC en el tamaño y las 
características plasmónicas de las NPs de Ag sintetizadas 
por FLASiS 
 
En esta Sección se estudia la influencia de la concentración de TSC en 
los espectros de extinción de las suspensiones coloidales de NPs de Ag 
sintetizadas por FLASiS para energías por pulso de 100 μJ y 500 μJ. 
La Figura 4.27 exhibe los espectros de extinción experimentales 
normalizados (panel (a) para 100 μJ y panel (b) para 500 μJ) para tres 
concentraciones de TSC (1 mM, 5 mM y 10 mM), registrados 
inmediatamente después de la síntesis, junto con un espectro de agua pura 
(0 mM de TSC) para su comparación. Los recuadros muestran fotografías de 
los cuatro frascos de vidrio que contienen los coloides recién preparados 
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Figura 4.27: Espectros de extinción experimentales normalizados de las 
suspensiones coloidales de NPs de Ag sintetizadas por FLASiS empleando diferentes 
concentraciones de TSC y energías de: (a) 100 μJ y (b) 500 μJ. Las líneas continuas 
representan espectros de extinción en agua pura para su comparación. Los recuadros 
son fotografías de los cuatro frascos que contienen los coloides recién preparados 
correspondientes a los espectros experimentales mostrados. 
 
 
La Figura 4.28 presenta una curva de la variación de la longitud de 
onda de la posición del pico (panel superior) y del FWHM (panel inferior) de 
la resonancia plasmónica en función de la concentración de TSC, para 
ambas energías. Las líneas que unen los puntos son dibujadas para 
favorecer una mejor visualización de la tendencia general, observándose 
fácilmente que existe una región transitoria para la concentración de TSC 
inferior a 2 mM, seguida por un régimen estacionario para concentraciones 
mayores a 2 mM. Es interesante notar dos diferencias importantes en este 
comportamiento: en primer lugar, el pico de la resonancia plasmónica para 
500 μJ en agua pura (0 mM TSC) se localiza en 396 nm (lo que corresponde 
a NPs de Ag simples), mientras que para 100 μJ se encuentra en una 
longitud de onda mayor (403 nm). Este corrimiento de la resonancia 
plasmónica es un indicativo del crecimiento de un recubrimiento de Ag
2
O 
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sobre las NPs que presenta un índice de refracción mayor al del solvente. En 
segundo lugar, para las dos energías por pulso se observa un corrimiento 
diferente de la resonancia plasmónica, lo que significa que están presentes 
distintos porcentajes de espesores de recubrimiento de óxido para las 





Figura 4.28: Posición del pico y el FWHM de la resonancia plasmónica en función de 
la concentración de TSC de las suspensiones coloidales de NPs de Ag sintetizadas 
mediante FLASiS con 100 µJ y 500 µJ de energía por pulso. 
 
 
Un resultado significativo que se puede señalar es que el aumento de 
la concentración de TSC produce un desplazamiento al azul de la posición de 
la resonancia plasmónica respecto a los espectros de los coloides sintetizados 
en agua pura con 100 μJ de energía por pulso, mientras que, para el caso de 
500 μJ se ve un corrimiento al rojo con este mismo aumento de la 
concentración de TSC. Esto indica que, en el primer caso, el aumento de 
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TSC parece producir una disminución del espesor de la capa de óxido en las 
NPs, sugiriendo que el TSC actúa como un agente de pasivación que inhibe 
parcialmente el proceso de oxidación. Sin embargo, en el segundo caso el 
espesor del recubrimiento de óxido en las NPs aumenta hasta un valor 
estacionario. Estas diferencias se deben a la activación de diferentes 
mecanismos químicos durante la síntesis por FLASiS, regidos por la 
cantidad de energía entregada por el campo electromagnético al material 
ablacionado. Por otro lado, el FWHM disminuye con el aumento de la 
concentración de TSC, para ambas energías, alcanzando un régimen 
estacionario por encima de 2 mM. 
A través del ajuste teórico del espectro de extinción experimental, se 
determinan los tamaños y las especies de NPs presentes en las suspensiones 
coloidales sintetizadas empleando diferentes concentraciones de TSC. En la 
Figura 4.29 se muestra el ajuste teórico de los espectros experimentales 
para ambas energías solamente para concentraciones de 0 mM (agua pura), 
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Figura 4.29: Espectros de extinción experimentales y ajustes teóricos de las 
suspensiones coloidales sintetizadas por FLASiS en agua pura, 1 mM y 10 mM de 
concentración de TSC empleando (a) 100 μJ y (b) 500 μJ de energía por pulso. Las 
distribuciones log-normal de tamaños determinadas del ajuste de los espectros 
experimentales se muestran en los recuadros. 
 
 
Los recuadros presentan las distribuciones log-normales de tamaños 
que se derivan del proceso de ajuste. Es interesante apuntar que, para 
ambas energías, las soluciones de TSC tienden a producir una dispersión de 
tamaños más angosta con el mismo radio modal, lo cual concuerda con el 
estrechamiento del FWHM en los espectros. 
En todos los casos, la distribución total obtenida de cada ajuste de los 
espectros experimentales de extinción está compuesta por NPs simples de 
Ag, core-shell Ag@Ag
2
O y huecas de Ag. Para una mejor comparación, la 
Tabla 4.7 contiene el porcentaje de abundancia relativa y la densidad 
numérica de las especies de NPs presentes en estas muestras. También se 
incluye el porcentaje de espesor de óxido más probable sobre las NPs. 
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Tabla 4.7: Porcentaje de AR y Ni de las especies de NPs presentes en las 
suspensiones coloidales sintetizadas por FLASiS con energía por pulso de 100 μJ y 
500 μJ, en soluciones de 0 mM (agua pura), 1 mM y 10 mM de TSC. 
 
Energía Muestra Especie 
Porcentaje 





Ag (R < 5 nm) 84,9 1,81 × 1012 
Ag (R > 5 nm) 1,0 2,13 × 1010 
Ag@Ag
2
O (R < 5 nm) 
(Rt − R = 5,6 %R) 
13,1 2,79 × 1011 
Huecas de Ag  1,0 2,13 × 1010 
1 mM 
Ag (R < 5 nm) 90,2 1,15 × 1012 
Ag (R > 5 nm) 0,7 9,98 × 109 
Ag@Ag
2
O (R < 5 nm) 
(Rt − R = 4 %R) 
8,2 1,18 × 1011 
Huecas de Ag 0,9 2,39 × 1010 
10 mM 
Ag (R < 5 nm) 92,3 2,69 × 1012 
Ag (R > 5 nm) 0,8 2,18 × 1010 
Ag@Ag
2
O (R < 5 nm) 
(Rt − R = 3,5 %R) 
6,0 8,13 × 1010 
Huecas de Ag 









Ag (R < 5 nm) 81,5 3,01 × 10
12
 
Ag (R > 5 nm) 0,6 2,20 × 1010 
Ag@Ag
2
O (R < 5 nm) 
(Rt − R = 3,5 %R) 
16,7 6,34 × 1011 
Huecas de Ag 
1,2 2,48 × 1010 
1 mM 
Ag (R < 5 nm) 90,4 3,62 × 1012 
Ag (R > 5 nm) 0,4 1,59 × 1010 
Ag@Ag
2
O (R < 5 nm) 
(Rt − R = 4,7 %R) 
8,1 3,46 × 1011 
Huecas de Ag 
1,1 2,52 × 1010 
10 mM 
Ag (R < 5 nm) 95,3 3,64 × 1012 
Ag (R > 5 nm) 0,5 1,90 × 1010 
Ag@Ag
2
O (R < 5 nm) 
(Rt − R = 4 %R) 
3,1 1,36 × 1011 
Huecas de Ag 
1,1 2,56 × 1010 
 
Del ajuste de los espectros de extinción experimentales se concluye 
que el aumento en la concentración de TSC produce un incremento de NPs 
simples y una disminución de NPs core-shell Ag@Ag
2
O en ambas energías. 
Este comportamiento sugiere que la presencia de TSC provoca una 
reducción en la generación y crecimiento del recubrimiento de óxido 
alrededor de las NPs de Ag sintetizadas por FLASiS. 
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4. 3. 3. 5. Análisis de estabilidad de suspensiones coloidales de NPs 
de Ag obtenidas por FLASiS y reducción química usando 
TSC como estabilizador 
 
Como se mencionó en secciones anteriores, las características 
espectrales de la resonancia plasmónica dependen de la morfología de las 
NPs presentes en las suspensiones coloidales. La posición de la resonancia 
plasmónica depende del tamaño y del grado de oxidación de las NPs, 
mientras que el FWHM se relaciona con su tamaño medio y el grado de 
aglomeración. Por lo tanto, mediante el seguimiento de estas características 
en los espectros de extinción experimentales de los coloides sintetizados, se 
puede analizar el cambio morfológico de las NPs durante su envejecimiento. 
De esta manera, se desarrolla el análisis de estabilidad para los coloides 
estudiados una vez pasadas varias semanas e incluso después de un año de 
su fabricación. La Figura 4.30 muestra los espectros de extinción 
experimentales de las suspensiones coloidales sintetizadas por FLASiS en 
soluciones de 1 mM de TSC para ambas energías. Estos espectros se 
registran en las semanas 0 (recién preparadas), 2, 4, 8 y un año después de 
la síntesis. Los recuadros presentan una ampliación en la región de la 
resonancia plasmónica para una mejor observación del desplazamiento del 
pico de la misma. 
Las diferencias más evidentes corresponden a los espectros de los 
coloides recién preparados y una vez trascurrida la segunda semana, para 
las dos energías. El corrimiento significativo al rojo en la resonancia 
plasmónica es indicativo del crecimiento de una capa de óxido alrededor de 
las NPs. Sin embargo, después de la segunda semana, las variaciones en las 
características espectrales son apenas perceptibles, lo que sugiere que las 
NPs en las suspensiones coloidales son morfológicamente estables, que no 
muestran un aumento en la oxidación ni algún tipo de aglomeración. 
 








Figura 4.30: Espectros de extinción experimentales de las suspensiones coloidales de 
NPs de Ag sintetizadas por FLASiS en solución de 1 mM de TSC registrados en 
diferentes semanas y después de un año para: (a) 100 μJ y (b) 500 μJ. Los recuadros 
muestran una ampliación en la región de la resonancia plasmónica. 
 
 
También, es interesante observar que incluso después de un año, las 
suspensiones coloidales todavía muestran una clara resonancia plasmónica 
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sin signos de aglomeración. El ajuste del espectro de extinción 
correspondiente a las muestras de un año de envejecimiento permite 
determinar el tamaño y grado de oxidación de las NPs. La Figura 4.31 
presenta los ajustes teóricos óptimos para las suspensiones coloidales recién 
preparadas y después de trascurrido un año para energías por pulso de    
100 μJ (a) y 500 μJ (b), a partir de los cuales se pueden obtener las 
distribuciones log-normal de tamaños (ver recuadros) de las NPs presentes. 
Estas curvas muestran que después de un año, los radios modales de las 
NPs aumentan de 1,2 nm a 2 nm o 3 nm y la distribución de tamaño se 
ensancha. 
A partir de los ajustes teóricos de los espectros de extinción 
experimentales, se determina un crecimiento en los tamaños de las NPs 
simples de Ag y core-shell Ag@Ag
2
O, así como un aumento en la abundancia 
de estas últimas debido al envejecimiento de los coloides. Este aumento de la 
abundancia de las NPs core-shell respecto a las muestras recién preparadas 
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Figura 4.31: Espectros de extinción experimentales y ajustes teóricos de las 
suspensiones coloidales recién preparadas y después de un año de su fabricación, 
obtenidas por FLASiS en solución de 1 mM de TSC con: (a) 100 μJ y (b) 500 μJ de 
energía por pulso. El recuadro muestra las distribuciones log-normal de tamaños 
empleadas para el ajuste de los espectros experimentales. 
 
 
Para la energía por pulso de 100 μJ, las NPs aumentan su radio 
modal de 1,2 nm a 1,9 nm y el intervalo de óxido de 4 %R - 28 %R a 8 %R - 
39 %R. Incrementos similares se determinan para el caso de 500 μJ, donde 
el radio modal de las NPs cambia de 1,2 nm a 2,9 nm, y el intervalo de la 
capa de óxido de 4 %R - 20 %R a 11 %R - 35 %R. 
A fines comparativos, se lleva a cabo un experimento similar de 
estabilidad a largo plazo para coloides sintetizados por vía química en 
solución de 1 mM de TSC. La Figura 4.32 (a) muestra los espectros de 
extinción experimentales monitoreados durante la segunda, cuarta y octava 
semana, así como después de un año de su fabricación. En el recuadro se 
observa una ampliación de la región de la resonancia plasmónica, donde se 
pueden ver cambios insignificantes incluso después de un año de la síntesis, 
demostrando una buena estabilidad. 
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Figura 4.32: (a) Espectros de extinción experimentales de las suspensiones coloidales 
de NPs de Ag sintetizadas por vía química en solución de 1mM de TSC, registrados 
en diferentes tiempos de envejecimiento. El recuadro presenta una ampliación en la 
región de la resonancia plasmónica. (b) Espectros de extinción experimentales y 
ajustes teóricos para los coloides recién preparados y después de un año de su 
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Para corroborar este comportamiento, en la Figura 4.32 (b) se exhiben 
los espectros de extinción experimentales de un coloide recién preparado y 
después de trascurrido un año, junto con los ajustes teóricos 
correspondientes basados en las distribuciones log-normales de tamaños que 
se representan en el recuadro. Se puede notar que existe muy poca 
diferencia entre los espectros, enseñando insignificantes cambios 
morfológicos de las NPs. El radio modal para la muestra recién preparada es 
de 1,1 nm mientras que para la muestra de un año es de 1,2 nm. 
Con el fin de estudiar en profundidad la estabilidad de las 
suspensiones coloidales sintetizadas por ambos métodos, se mide la posición 
del pico y el FWHM de la resonancia plasmónica para cada espectro 
experimental inmediatamente después de la síntesis y durante varias 
semanas durante un año. Estos resultados se presentan en la Figura 4.33 
(a) para los coloides generados por ruta química y FLASiS, para ambas 
energías, en solución de 1 mM de TSC. El desplazamiento de la resonancia 
plasmónica (panel superior) y el comportamiento del FWHM (panel inferior) 
de los espectros de extinción experimentales se representan mediante 
símbolos geométricos, las líneas se dibujan para tener una guía visual de la 
evolución de ambos parámetros. 
A partir de las curvas del recuadro superior en el panel (a), se puede 
ver que, como regla general para ambos métodos de síntesis, la resonancia 
plasmónica se desplaza hacia el rojo pero a diferentes tasas. Para el caso de 
FLASiS considerando ambas energías, la resonancia plasmónica alcanza el 
régimen de saturación a la segunda semana (tasa rápida). Por otro lado, los 
coloides producidos por vía de reducción de sal, parecen alcanzar la 
saturación más allá del año (tasa lenta). Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que el desplazamiento al rojo para las muestras preparadas por 
FLASiS abarca un rango de longitud de onda más grande (396 mn a         
414 nm) que el de las muestras de síntesis química (396 nm a 401 nm). 
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Figura 4.33: (a) Posición del pico (panel superior) y FWHM (panel inferior) de la 
resonancia plasmónica de los espectros de extinción experimentales para los coloides 
preparados por síntesis química y FLASiS (ambos en solución de 1 mM de TSC) en 
función de las semanas trascurridas. (b) Determinación del potencial zeta de las 
mismas suspensiones coloidales preparadas por ambos métodos de síntesis en función 
de las semanas trascurridas. (c) Número de transporte (t+) en función del pH para la 
determinación del IEP. 
 
 
El FWHM muestra un régimen muy estable para el método de 
reducción de sal durante un año, mientras que para las muestras obtenidas 
por FLASiS presenta una disminución, producida por un ligero 
estrechamiento de la resonancia plasmónica. 
Para evaluar la estabilidad de las suspensiones coloidales por un 
método independiente, se realizan mediciones del potencial zeta como se 
exhibe en la Figura 4.33 (b). Dado que el Ag
2
O crece alrededor de las NPs, 
se determina su punto isoeléctrico (IEP), siguiendo la metodología indicada 
por Torres Sánchez et al. [200], para un pH = 8,5 (Figura 4.33 (c)). Este 
valor de IEP indica una prevalencia de cargas superficiales positivas por 
debajo del pH = 8,5, y negativas por encima del mismo para partículas core-
shell Ag@Ag
2
O. Por lo tanto, para el pH = 7,0 (normal) de las suspensiones 
pH
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coloidales, se produce una interacción electrostática debida a las cargas 
negativas del TSC. Los coloides obtenidos por reducción química de sal y por 
FLASiS con 500 μJ muestran valores negativos muy similares de potencial 
zeta a lo largo de las primeras semanas, mientras que para aquellas 
obtenidas por FLASiS con 100 μJ presentan valores un poco más pequeños. 
Esto sugiere que el comportamiento es proporcional a la densidad numérica 
de partículas y a la abundancia de recubrimientos de óxido mostrada en la 
Tabla 4.6. Sin embargo, después de trascurrido un año aparece un aumento 
del potencial zeta negativo en los coloides obtenidos por FLASiS, lo que 
indica una acumulación progresiva de iones cargados negativamente 
alrededor de las NPs. Este hecho se atribuye al leve proceso de oxidación 
que atraviesan las NPs generando atracción eléctrica de cargas negativas de 
larga duración del TSC, alcanzando así valores de potenciales zeta de           
– 50 mV a – 60 mV. Estos resultados coinciden con los reportados por Zamiri 
et al. [174]. 
Las propiedades de biocompatibilidad y la buena estabilidad que 
presentan los coloides generados por FLASiS, considerada como técnica 
“verde”, pueden impulsar su uso como aditivo antimicrobiano a largo plazo 
en películas, pinturas antimicóticas y compuestos antibacterianos. 
 
 
4. 4. Concentración de NPs en función del tiempo 
de ablación 
 
A partir de la expresión obtenida para la densidad numérica de las 
NPs presentes en las suspensiones coloidales (Ec. 4.11), se determina la tasa 
de fabricación de NPs de Ag mediante FLASiS con 500 μJ en función del 
tiempo de ablación. 
En la Figura 4.34 se observa que a partir del minuto 6 de ablación, la 
suspensión coloidal comienza a saturarse, disminuyendo la producción de 
Capítulo 4 - Caracterización de NPs metálicas no magnéticas 
 
166 
material ablacionado, es decir que la tasa de generación de NPs alcanza un 
valor estacionario. Esto se debe a que, transcurrido un cierto tiempo, las 
NPs ya sintetizadas empiezan a absorber y dispersar luz del láser 
impidiendo que llegue suficiente energía al blanco metálico e inhibiendo el 





Figura 4.34: Densidad numérica de NPs de Ag presentes en las suspensiones 
coloidales sintetizadas por FLASiS con 500 μJ en función del tiempo de ablación. 
 
 
Con el análisis teórico implementado y las medidas experimentales 
espectroscópicas y microscópicas realizadas, se logra caracterizar las 
suspensiones coloidales de NPs de Ag sintetizadas por FLASiS. El método 
de ajuste desarrollado permite caracterizar los coloides haciendo uso de una 
mayor estadística y sin alteraciones estructurales de la muestra, además los 
resultados de las técnicas complementarias usadas están en acuerdo con lo 
determinado por el ajuste de los espectros obtenidos por OES. 
Por otro lado, se observa que con la inclusión de tensioactivos 
biocompatibles se logra resolver el impedimento de baja estabilidad de estos 
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sistemas nanoestructurados. Esto último es un resultado muy importante ya 


















5. Caracterización de suspensiones 





En los últimos años, uno de los temas más activos en nanotecnología 
es la síntesis, caracterización y funcionalización de NPs magnéticas. El 
interés en este tipo de NPs se debe a sus amplias aplicaciones en áreas de 
diagnóstico y terapia en biomedicina [44–46], como agentes de contraste en 
imágenes por resonancia magnética (MRI) [47], para administración de 
fármacos [48], como catalizadores [35, 49], en almacenamiento de 
información [35], entre otras. 
En este Capítulo se caracterizan experimental y teóricamente las 
suspensiones coloidales de NPs Ni y de Fe sintetizadas mediante FLASiS 
empleando diferentes medios líquidos y energías por pulso. 
El análisis de la distribución de tamaño, la estructura y las 
características espectrales de las NPs de Ni obtenidas por FLASiS en n-
heptano y agua, utilizando 100 μJ de energía por pulso, se llevó a cabo 
empleando diferentes técnicas independientes, como OES, AFM, TEM y 
difracción de electrones (ED), que proporcionan información complementaria 
e interrelacionada. La microscopía AFM permite determinar la forma 
esférica y la distribución de tamaño de las NP en los coloides obtenidos, 
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mientras que TEM provee el conocimiento sobre la forma, la estructura y la 
distribución de tamaño. ED permite la identificación de las diferentes 
composiciones (metal y óxido metálico), así como su fase cristalográfica. Por 
otro lado, OES brinda información relacionada con la distribución de 
tamaño, estructura, configuración y composición de las muestras coloidales. 
Finalmente, las propiedades magnéticas de los coloides de NPs de Ni fueron 
estudiadas mediante medidas de VSM. 
Para el caso de las NPs de Fe, se estudiaron las características 
ópticas, magnéticas y estructurales de los coloides sintetizados por FLASiS, 
con 70 μJ, 300 μJ y 700 μJ de energía por pulso, en cuatro medios diferentes: 
agua, una solución acuosa de TSC, acetona y etanol. Las características 
ópticas se analizaron mediante la técnica OES, las magnéticas a través de 
VSM, y las estructurales y de tamaño empleando TEM, AFM y SAXS. 
Además se determinó la composición de las mismas mediante micro-
espectroscopía Raman y ED. 
 
 
5. 1. Caracterización de suspensiones coloidales 
de NPs de Ni 
 
Como se menciona más arriba, las NPs de Ni presentan múltiples 
aplicaciones en diferentes áreas de la ciencia y la tecnología [35, 49, 52], 
motivo por el cual es interesante sintetizar, caracterizar y analizar este tipo 
de suspensiones coloidales. 
Según lo analizado en el Capítulo 4, la técnica utilizada para la 
caracterización de sistemas coloidales es OES. Ésta se fundamenta en la 
teoría de Mie (Sección 2. 1.), la cual se desarrolla para la interacción de un 
campo electromagnético con una partícula esférica no magnética. 
Consecuentemente, el estudio de los coloides magnéticos a través de la 
teoría de Mie presenta una complicación. Sin embargo, de acuerdo con el 
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análisis realizado por Rosenweig [150], la susceptibilidad compleja de NPs 
magnéticas monodominio tiene una dependencia con la frecuencia del campo 
externo que sigue un comportamiento lorentziano con dicha frecuencia y el 





 Ec. 5.1 
 
donde 𝜒0 es la susceptibilidad de campo estático y 𝜏 es el tiempo de 
relajación magnética. Para el caso de NPs monodominio de Ni y de Fe, el 
valor de 𝜏 está comprendido típicamente en el rango de 10−2 - 10−6 segundos 





conducen a valores de susceptibilidad 𝜒(𝜔) cercanos a cero. Bajo estas 
condiciones, la permeabilidad magnética es 1 (𝜇r = 1), permitiendo que la 
extinción de NPs monodominio de Ni y Fe pueda ser descripta mediante la 
teoría de Mie [10], con la expresión de la Ec. 2.22 mostrada en el Capítulo 2, 
para NPs no magnéticas. 
 
 
5. 1. 1. Suspensiones coloidales de NPs de Ni en                
n-heptano 
 
Luego de haber analizado el comportamiento de las características 
espectrales para diferentes especies y tamaños tales como Ni, Ni@NiO o 
huecas de Ni, en la Sección 2. 3. 2., es posible caracterizar teóricamente los 
resultados experimentales de suspensiones coloidales de NPs de Ni en 
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5. 1. 1. 1. Análisis espectral: composición y distribución de tamaños 
 
El espectro de extinción experimental de la suspensión coloidal de 
NPs Ni sintetizada mediante FLASiS con 100 μJ en n-heptano se registra 
inmediatamente después de la síntesis. En la Figura 5.1 se muestra un 
espectro de extinción experimental típico de NPs de Ni en n-heptano 
normalizado en λ = 340 nm. La línea continua representa la curva 
experimental mientras que la línea de segmentos y puntos corresponde al 
ajuste teórico con el que se determina la distribución de tamaños de NPs 
exhibida en el recuadro. Los tamaños presentes en el coloide están 
representados por una distribución log-normal de NPs simples de Ni con 
radio modal de 2,5 nm y 10 nm, junto con NPs huecas de Ni con radio modal 
externo de 6,6 nm (R = 6 nm con Rt − R = 10 %R), 12 nm (R = 10 nm con 





Figura 5.1: Comparación entre los espetros de extinción experimental (línea 
continua) y teórico (línea de segmentos y puntos) de la suspensión coloidal de NPs de 
Ni en n-heptano. En el recuadro se muestran las abundancias relativas de NPs 
simples y huecas de Ni que ajustan el espectro de extinción experimental. La línea de 
segmentos representa el ajuste teórico sin considerar la presencia de NPs huecas de 
Ni. 
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A partir de las ecuaciones vistas en la Sección 4. 2. 1. se puede 
determinar la densidad numérica para cada una de las especies presentes 
en la suspensión coloidal. Para el caso de los espectros experimental y 
teórico presentados en la Figura 5.1, los valores de los parámetros 𝛼 y 𝛽 de 
la Ec. 4.11 son 𝛼 = 0,182 y 𝛽 = 114,95, determinados para λ = 340 nm. De 
igual manera es posible determinar la densidad numérica (Ni) de las NPs 
simples y huecas de Ni presentes en la suspensión coloidal resumidas en la 
Tabla 5.1 
 
Tabla 5.1: Porcentaje de AR y densidad numérica Ni de las especies de NPs presentes 




de AR (%) 
Ni [cm
−3] 
Ni 82 1,34 ×  1011 
Huecas de Ni 18 2,95 ×  1010 
 
 
La contribución de NPs huecas de Ni es clave para el entendimiento y 
el ajuste teórico del espectro de extinción experimental a partir de los       
350 nm. Como se mostró en la Sección 2. 3. 2., el espectro de extinción 
teórico correspondiente a NPs huecas de Ni con radio interno de 10 nm y 
espesor de recubrimiento de Ni menor al 10 %R exhibe una resonancia muy 
amplia centrada alrededor de los 700 nm. Esta característica contribuye al 
ajuste de los espectros de extinción experimentales para el rango de 
longitudes de onda mencionado (λ > 350 nm). Por lo tanto, la extinción de 
luz calculada sin considerar la contribución de este tipo de estructuras core-
shell huecas concluye en un espectro de extinción no ajustable en este rango, 
como se muestra en la Figura 5.1 (línea de segmentos). También se puede 
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observar que el desajuste del espectro experimental sin considerar NPs 
huecas de Ni se hace mucho más notable para longitudes de onda mayores. 
Como se discutió en la Sección 4. 3. 2., las NPs huecas pueden 
generarse durante el proceso de síntesis mediante FLASiS una vez que el 
material ablacionado interactúa con la pluma de plasma y la burbuja de 
cavitación. Aunque la abundancia relativa de estas NPs en la suspensión 
coloidal es pequeña (18% aproximadamente, como se indica por la línea 
segmentos y puntos en el recuadro de la Figura 5.1), su influencia en la 
forma del espectro de extinción en la región visible e infrarrojo cercano es 
notable tal como ve en la Figura 5.1 (línea de segmentos). 
 
 
5. 1. 1. 2. Análisis por microscopía: morfología y determinación de 
tamaños 
 
Por otro lado, de manera independiente, se realiza un análisis por 
microscopía AFM para caracterizar la forma y el tamaño de las NPs 
presentes en la suspensión coloidal de NPs de Ni. En la Figura 5.2 se 
muestra una imagen AFM de 50 μm × 50 μm de área de escaneo donde se 
pueden observar NPs, cuyos perfiles de altura de las líneas 1 a 5 presentan 
diámetros externos típicos de 15 nm, 27 nm, 5 nm, 22 nm y 23 nm, 
respectivamente, como se indica en la Figura 5.2 (b). Para estos valores de 
tamaños tan pequeños, es importante considerar la rugosidad del sustrato 
de mica sobre el que se deposita la gota de la suspensión coloidal para 
realizar el escaneo AFM. La línea 3 de los paneles (a) y (b) muestra el perfil 
de altura del fondo de mica a través del área escaneada, donde se puede 
observar una vez más, que la rugosidad media es de dos órdenes de 
magnitud menor que la partícula más pequeña medida. El panel (c) muestra 
el histograma de radio de NPs tomadas de varias imágenes AFM, el cual 
puede ajustarse mediante dos distribuciones log-normales de tamaño con 
radios modales de Rt,m1 = 2 nm y Rt,m2 = 7 nm. 






Figura 5.2: Análisis de tamaño AFM de las NPs presentes en la suspensión coloidal 
de NPs de Ni obtenida en n-heptano: (a) imagen de NPs de Ni aisladas; (b) perfiles de 
altura de las líneas seleccionadas 1 a 5 del panel (a) que corresponden al diámetro de 
las partículas esféricas; (c) histograma de radios junto con dos distribuciones log-
normales de tamaño con radios modales Rt,m1 = 2 nm y Rt,m2 = 7 nm. La línea 
continua representa la suma de ambas distribuciones. 
 
 
Aunque la cantidad de partículas registrada de varias imágenes AFM 
es mucho menor que la muestreada por OES, puede observarse que las 
alturas en el panel (b) y el histograma en el panel (c) de la Figura 5.2, están 
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partir del ajuste del espectro de extinción experimental (recuadro de la 
Figura 5.1). 
Para estudiar la morfología de las NPs de Ni se emplea microscopía 
TEM. La Figura 5.3 presenta imágenes TEM de la suspensión coloidal de 
NPs de Ni sintetizada por FLASiS en n-heptano con 100 μJ de energía por 
pulso. El panel (a) es una vista panorámica de NPs simples y huecas de Ni, 
mientras que el panel (b) es una ampliación de una NP simple de Ni 
perteneciente al panel (a). El panel (c) es otra vista panorámica junto con 
una ampliación de una NP hueca de Ni donde la línea de puntos esboza el 





Figura 5.3: Análisis TEM de las NPs de Ni presentes en la suspensión coloidal 
sintetizada por FALSiS en n-heptano. (a) Vista panorámica; (b) NP simple aislada; (c) 
detalle de una NP hueca de Ni y (d) histograma de radios y distribuciones log-
normales que representan las características más prominentes del histograma. 
Radio total [nm]













































Capítulo 5 - Caracterización de NPs metálicas magnéticas 
 
177 
El panel (d) muestra el histograma de radios correspondiente a una 
estadística realizada sobre varias imágenes TEM, donde los resultados se 
ajustan mediante dos distribuciones log-normales de tamaño que describen 
las características más prominentes del histograma. 
Es importante observar que los tamaños arrojados mediante el 
análisis de microscopía TEM (Figura 5.3), así como los obtenidos por AFM 
(Figura 5.2) están en buen acuerdo con los resultados derivados de OES, los 
cuales se muestran en la Figura 5.1. Las NPs esféricas simples y huecas con 
estructura core-shell fueron encontradas mediante diferentes técnicas. Este 
hecho apoya la implementación de la teoría de Mie como enfoque para el 
cálculo de espectros de extinción, y, una vez más, la potencialidad de OES 
para la caracterización de sistemas coloidales de NPs metálicas. 
 
 
5. 1. 2. Suspensiones coloidales de NPs de Ni en agua 
 
Si bien el agua es el solvente más utilizado a la hora de sintetizar NPs 
metálicas por ablación láser, en algunos casos la diversidad tanto en 
estructuras como en especies de NPs que genera, presenta dificultad en la 
caracterización de las muestras. En este caso, la presencia de oxígeno en el 
solvente incrementa la aparición de procesos de oxidación en las NPs. Por lo 
tanto, estructuras como NPs simples (Ni y NiO), core-shell (Ni@NiO y 
NiO@Ni) y huecas de Ni, están presentes en las suspensiones coloidales de 




5. 1. 2. 1. Análisis espectral: composición y distribución de tamaños 
 
En la Figura 5.4 se presenta un espectro de extinción experimental 
típico de una suspensión coloidal de NPs de Ni en agua en el intervalo UV-
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visible-IR cercano normalizado a λ = 340 nm. La línea continua representa 
el espectro de extinción experimental, mientras que la curva de línea 
segmentos y puntos es el ajuste teórico. En el recuadro se muestra la 
distribución de tamaños total (línea continua) obtenida del ajuste del 
espectro experimental. También se muestra la distribución de tamaños 
específicos para NPs core-shell de Ni@NiO (línea de puntos), NiO@Ni (línea 
de segmentos) y huecas de Ni (línea de segmentos y puntos). Se puede 
observar que la forma de la distribución multimodal de tamaños es similar a 
la determinada para el n-heptano pero desplazada a valores mayores de 
radios externos. Este hecho se debe a la presencia de recubrimientos de 
óxido alrededor de las NPs. Cada una de las especies mencionadas influye 
en el espectro de extinción en regiones específicas y distintas, de tal manera 
que la combinación de estructuras, tamaños y abundancias relativas 
derivadas del ajuste teórico constituye un conjunto único de parámetros de 
ajuste. Por ejemplo, el cálculo teórico sin considerar las NPs huecas de Ni, 
no ajusta el espectro de extinción experimental para longitudes de onda 
mayores a 400 nm (línea de segmentos), como se indica también para el caso 
del coloide en n-heptano. Un desajuste similar del espectro de extinción 
experimental se observa cuando no se considera la contribución de NPs core-
shell NiO@Ni en la suspensión coloidal. Este comportamiento se debe a que 
para una especie determinada, cualquier pequeña variación en tamaño o 
abundancia relativa produce un cambio notable en la forma del espectro, 
mostrando la alta sensibilidad de esta técnica de ajuste. 
Recordando los resultados mostrados en la Sección 5. 1. 1 para el caso 
de n-heptano, la técnica OES también permite calcular la densidad 
numérica de las diferentes estructuras y configuraciones presentes en la 
suspensión coloidal en agua. 
 






Figura 5.4: Comparación entre los espectros de extinción experimental (línea 
continua) y teórico (línea de segmentos y puntos) de la suspensión coloidal de NPs de 
Ni en agua. El recuadro muestra la distribución de tamaño de NPs core-shell 
Ni@NiO, NiO@Ni y huecas de Ni, determinada a partir del ajuste del espectro de 
extinción experimental. La línea de segmentos representa el espectro calculado con la 
misma distribución sin considerar la contribución de NPs huecas de Ni. 
 
 
Considerando la curva de abundancia relativa representada en el 
recuadro de la Figura 5.4, junto con la Ec. 4.11 y los parámetros 𝛼 = 0,553 y 
𝛽 = 488,323 determinados para la longitud de onda λ = 340 nm, es posible 
calcular la densidad numérica de las especies Ni@NiO, NiO@Ni y huecas de 
Ni presentes la suspensión coloidal en agua. Estos valores se resumen en la 
Tabla 5.2. 
Como en el caso del coloide de NPs de Ni en n-heptano, las NPs 
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Tabla 5.2: Porcentaje de AR y Ni de las especies de NPs presentes en la suspensión 




de AR (%) 
Ni [cm
−3] 
Ni@NiO 75 8,38 ×  1010 
Huecas de Ni 9 1,02 ×  1010 
NiO@Ni 16 1,77 ×  1010 
 
 
Por otro lado, la descomposición inducida por la ablación láser en 
agua, produce H2 como subproducto de la siguiente reacción: 
 
Ni + H2O → NiO + H2 Ec. 5.2 
 
Además de H2, también puede aparecer O2 en las cercanías del foco 
del haz del láser. La presencia de estos gases aumenta la estabilidad de las 
burbujas [181], proporcionando una mayor probabilidad de formación de 
partículas huecas. Debido a los procesos de oxidación y reducción que se 
llevan a cabo durante la síntesis por FLASiS (Sección 4. 3. 2.), es posible que 
al ablacionar níquel en un medio acuoso se produzcan especies oxidadas en 
forma de NPs simples de NiO y core-shell Ni@NiO en la suspensión coloidal. 
Según la literatura, existe otro proceso que puede ser considerado. Medford 
et al. [203] informaron que cuando las NPs de Ni oxidadas, en el rango de 
tamaño de 10 nm a 90 nm, están expuestas a una atmósfera de bajo 
contenido de H2 a 350 ºC, experimentan un proceso de reducción que genera 
un recubrimiento metálico alrededor de las NPs. Como se indica en la Ec. 
5.2, durante la síntesis por FLASiS sobre un blanco de Ni, se produce H2 
como un subproducto que, junto con la alta temperatura de la superficie 
metálica obtenida en el proceso de ablación, permite la reducción de las NPs 
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5. 1. 2. 2. Análisis por microscopía: morfología y determinación de 
tamaños 
 
En la Figura 5.5 (a) se observa una imagen AFM de un área de 
escaneo de 30 μm × 25 μm, donde se encuentran NPs aisladas de la 
suspensión coloidal generada en agua y donde se aprecia la morfología 
esférica de las NPs. En el panel (b) los perfiles de altura registrados en las 
líneas 1 a 6 muestran NPs con diámetros externos típicos de 15,9 nm,      
86,3 nm, 6,4 nm, 24,5 nm, 43,8 nm y 10 nm, respectivamente. La línea 3 
muestra nuevamente el perfil de altura del fondo de mica a través del área 

























































































































Figura 5.5: Análisis AFM del tamaño de las NPs obtenidas después de la síntesis por 
FLASiS de Ni en agua: (a) imagen de NPs aisladas; (b) perfiles de altura de las líneas 
seleccionadas 1 a 6 del panel (a). 
 
 
En la Figura 5.6 se muestran imágenes TEM de la suspensión 
coloidal de NPs de Ni sintetizada por FLASiS en agua, donde el panel (a) 
exhibe una NP hueca de Ni aislada y el panel (b) presenta claramente un 
par de NPs: una simple y una core-shell Ni@NiO con sus respectivos 
tamaños, situadas en un plano diferente respecto a los otros aglomerados de 
NPs. Esta es la razón por la cual es posible ver otras NPs más pequeñas más 
allá de la partícula cuando los electrones del TEM atraviesan la muestra. El 
panel (c) es una vista panorámica donde se observan partículas esféricas que 
muestran diferentes estructuras, y en el panel (d) se presenta el histograma 
de radios correspondiente a una estadística realizada sobre varias imágenes 
TEM. Algunas NPs aisladas con radio mayor de 40 nm, que se exhiben en 
estas imágenes con fines ilustrativos, no se alcanzan a apreciar en el 
histograma porque representan menos del 1% del número observado de 
partículas. Los resultados pueden ajustarse mediante dos distribuciones log-
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histograma. Al igual que para el caso del n-heptano (Sección 5. 1. 1), los 
resultados obtenidos a través de los análisis de AFM y TEM para la 
suspensión coloidal de NPs de Ni en agua corroboran las determinaciones 





Figura 5.6: Análisis TEM de las NPs presentes en la suspensión coloidal de NPs de 
Ni en agua. Se observan diferentes NPs ailadas como: (a) huecas de Ni y (b) simples y 
core-shell Ni@NiO. (c) Vista panorámica que muestra NPs simples y core-shell. (d) 
Histograma de radios donde dos distribuciones log-normales de tamaño representan 





























































 Log Normal fit
 Log Normal R'
m1
 = 7.8 nm
 Log Normal R'
m2









































Log-normal Rt,m1= 3,7 nm
Log-normal Rt,m2= 8,2 nm
(d)  
Capítulo 5 - Caracterización de NPs metálicas magnéticas 
 
184 
Por otro lado, otras imágenes TEM de NPs obtenidas por FLASiS se 
muestran en la Figura 5.7, donde se realiza un estudio de la composición de 
los coloides mediante la medida de la distancia entre interplanar y el patrón 
de difracción de electrones. El panel (a) contiene ampliaciones de dos 
regiones de la muestra, donde pueden notarse los planos de Bragg de NiO 
(Tabla 5.3). Las NPs mostradas en la Figura 5.7 son muy similares a las 
reportadas por Medford et al. [203] al comienzo del proceso de reducción por 





Figura 5.7: Análisis de la composición del coloide mediante difracción de electrones. 
(a) Imagen TEM de NPs de la suspensión coloidal de NPs de Ni obtenida por FLASiS 
en agua. Las ampliaciones muestran regiones típicas donde se pueden observar los 
planos de Bragg de NiO. (b) Imagen del patrón de difracción de electrones indexado 
con las líneas de reflexión perteneciente al NiO (líneas 1, 2 y 5) y al Ni (líneas 3 y 4) 






























Capítulo 5 - Caracterización de NPs metálicas magnéticas 
 
185 
También, se miden los patrones de difracción de electrones en NPs 
seleccionadas para la identificación de fase, donde un patrón representativo 
se muestra en la Figura 5.7 (b), que se indexa con las líneas de reflexión de 
NiO (cúbico, Fm3̅m, JCPDS #75-0197) y Ni (cúbico, Fm3̅m, JCPDS #04-
0850). Los anillos de difracción de electrones están marcados de acuerdo con 
la Tabla 5.3, donde se indican los índices de Miller (h, k, l) y las distancias 
interplanares (d). En este patrón de difracción no aparecen características 
de reflexión de otras estructuras. 
 
Tabla 5.3: Distancia interplanar (d) e índices de Miller (h, k, l) para Ni (JCPDS #04-
0850) y NiO (JCPDS #75-0197) empleadas para indexar el patrón de difracción de 
electrones. 
 
Anillo dNi [nm] dNiO [nm] (h, k, l) 
1  0,2369 (1, 1, 1) 
2  0,2052 (2, 0, 0) 
3 0,2034  (1, 1, 1) 
4 0,1762  (2, 0, 0) 
5  0,1451 (2, 2, 0) 
 
 
5. 1. 2. 3. Propiedades magnéticas de Ni en agua y n-heptano 
 
La respuesta magnética de las suspensiones coloidales de NPs de Ni 
sintetizadas mediante FLASiS en n-heptano y agua fue determinada 
mediante la técnica de VSM. En la Figura 5.8 se observa esta respuesta 
magnética de las suspensiones coloidales de NPs de Ni en función del campo 
aplicado. El coloide de NPs de Ni en n-heptano presenta mayor respuesta 
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magnética que el sintetizado en agua, como se distingue en la Figura 5.8. Lo 
anterior también se concluye cuantitativamente al comparar la 
magnetización de saturación de 20,7 emu g−1 en n-heptano, y de 4,4 emu g−1 






Figura 5.8: Curvas de magnetización de suspensiones coloidales de NPs de Ni 
sintetizadas mediante FLASiS en n-heptano y agua. En el recuadro se muestra la 
distribución de tamaños para cada coloide. En el extremo derecho: se observan 
fotografías de las suspensiones coloidales que ilustran el efecto de la fuerza 
magnética en las NPs ejercida por un imán de NdFeB. 
 
 
La curva de la Figura 5.8 concuerda con el comportamiento 
superparamagnético de la suspensión coloidal, lo que también se verifica 
mediante el ajuste de los datos experimentales utilizando una función de 
Langevin, ponderada con una distribución log-normal de momentos 
magnéticos (g (𝜇)) y una contribución lineal proporcional a la susceptibilidad 
(𝜒p) del campo, como se puede ver en la Ec. 5.3: 
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donde, el momento magnético medio (〈𝜇〉) se obtiene de los parámetros 
ajustados de la log-normal (mediana 𝜇0 y dispersión 𝜎 de la variable ln (𝜇)) 
con 〈𝜇〉 =  𝜇0 e
𝜎2 2⁄ , mientras que la magnetización de saturación está dada 
por MS = N 〈𝜇〉, siendo N la densidad numérica de partículas. 
A partir del ajuste de los datos experimentales mediante la función de 
Langevin, se determinan las distribuciones log-normales de tamaño (ver 
recuadro), considerando que cada partícula de volumen V está magnetizada 
como MS = 〈𝜇〉 V⁄ . Además, rM y rT se calculan teniendo en cuenta la 
magnetización experimental y teórica, respectivamente. La diferencia entre 
estos dos valores corresponde al tamaño de la capa magnéticamente 
frustrada, para el caso del níquel esta capa es el recubrimiento de óxido NiO 
sobre las NPs, que no presenta ningún tipo de magnetización. Se obtiene 
entonces que la distribución de tamaños de las NPs presentes en la 
suspensión coloidal es la mostrada en el recuadro de la Figura 5.8. Sin 
embargo, estas distribuciones son determinadas después de realizar una 
serie de aproximaciones para aplicar el ajuste de Langevin, por ejemplo no 
son consideradas las NPs huecas o las estructuras que presentan mucha 
oxidación. Por este motivo, la determinación de la distribución de tamaños 
mediante la medida de VSM para las muestras generadas por FLASiS es 
una medida estimativa, cuyos resultados complementan los datos obtenidos 
por OES, TEM y AFM, pero no son concluyentes de manera autónoma. 
 
 
5. 2. Caracterización de suspensiones coloidales 
de NPs de Fe 
 
El hierro, el más ubicuo de los metales de transición y el cuarto 
elemento más abundante en la corteza terrestre, es la columna vertebral 
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estructural de nuestra infraestructura moderna. Por lo tanto, es irónico que, 
como NP, el Fe se haya descuidado un tanto a favor de sus propios óxidos, 
así como de otros metales magnéticos como Co y Ni. La reactividad del Fe es 
importante en aplicaciones macroscópicas (particularmente la oxidación), 
pero es una preocupación dominante a nanoescala. Esta extrema reactividad 
ha hecho tradicionalmente que las NPs de Fe sean difíciles de estudiar y 
difíciles de utilizar en aplicaciones prácticas. Sin embargo, el Fe tiene 
mucho que ofrecer a escala nanométrica, incluidas potentes propiedades 
magnéticas [204, 205], catalíticas [206, 207] y biomédicas [44–46]. Por esta 




5. 2. 1. Análisis espectral 
 
En esta Sección se presentan los resultados de la caracterización de 
suspensiones coloidales de NPs de Fe sintetizadas mediante FLASiS con 
tres energías distintas, en cuatro solventes diferentes: agua, solución acuosa 
de TSC, etanol y acetona. En la Figura 5.9 se muestran los espectros de 
extinción de las diferentes suspensiones coloidales obtenidas empleando    
70 μJ, 300 μJ y 700 μJ de energía por pulso, en los cuatro medios 
mencionados. Para el caso de acetona (panel (c)), los espectros de extinción 
experimentales presentan mucho ruido en el rango de longitud de onda 
menor a 300 nm, por esta razón estos espectros se exhiben a partir de este 
valor. Todos los espectros muestran una disminución general de la extinción 
óptica a medida que disminuye la energía del láser, indicando que, como es 
de esperarse, la cantidad de material ablacionado es menor. Este hecho 
también es apoyado cualitativamente por la decreciente coloración de las 
suspensiones que se observa en las fotografías de los recuadros de cada 
panel. 
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Los espectros de extinción UV-vis-NIR de los coloides de NPs de Fe 
carecen de la resonancia plasmónica característica que presentan algunos 
metales en esta región espectral, como se vio anteriormente para el caso de 
Ag (Capítulo 4) y el Ni (Sección 5. 1.). Este hecho dificulta la caracterización 






Figura 5.9: Espectros de extinción de suspensiones coloidales de NPs de Fe 
sitetizadas mediante FLASiS en (a) agua, (b) solución acuosa de TSC, (c) acetona y (d) 
etanol, con tres energías por pulsos diferentes. Para cada solvente, el recuadro 
muestra las fotorgrafías de las suspensiones coloidales. 
 
 
Sin embargo, se pueden obtener algunas conclusiones a priori antes 
de realizar alguna otra medida. Por ejemplo, al observar que los espectros 
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decrecen de manera monótona en los diferentes experimentos, exceptuando 
la zona de 300 nm a 400 nm en la que el comportamiento espectral se 
mantiene en forma de hombro, se concluye que en las suspensiones 
coloidales existen algunas NPs con tamaños mayores a 20 nm. Si bien, la 
densidad numérica de estas NPs puede ser baja, tienen una sección 
transversal lo suficientemente grande como para que su contribución sea 
observable en los espectros de extinción. 
Además, para aquellos solventes que contienen átomos de carbono 
(solución de TSC, acetona y etanol), es muy probable la formación de NPs 
con presencia de Fe3C, debido a la unión de carbonos libres a las NPs de Fe 
durante el proceso de ablación en la interfaz plasma/líquido en la burbuja de 
cavitación en la pluma de plasma generada por el láser [59]. Esta conclusión 
se debe a que el Fe3C posee una banda de absorción en el rango de 300 nm - 
400 nm. Para el caso de las suspensiones coloidales en etanol (panel (d)), se 
distingue fácilmente la banda en la región espectral mencionada. Esto se 
debe a la reactividad que posee tal solvente con los átomos de Fe en 
temperaturas altas presentes en el plasma durante la síntesis por FLASiS. 
Resultados similares son reportados por otros autores [90] quienes, en base 
a la investigación de Khare et al. [208], asignan esta banda a la presencia de 
carburo de hierro en las suspensiones coloidales. En los experimentos que se 
realizan en este trabajo de Tesis, esta banda de absorción se nota 
suavemente para las suspensiones coloidales en soluciones acuosas de TSC 
(panel (b)) y, de manera más pronunciada, para acetona (panel (c)). 
A partir de los datos espectroscópicos se puede deducir que los 
coloides tienen una composición muy similar, por lo tanto, desde este punto 
se analizan solo las muestras obtenidas con 700 μJ, aprovechando 
igualmente que para esta energía se tiene mayor cantidad de NPs en la 
suspensión. 
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5. 2. 2. Suspensiones coloidales de NPs de Fe en agua y 
en solución de TSC 
 
La forma de las NPs se analiza con microscopía AFM, mientras que la 
estructura y la morfología mediante microscopía TEM. La composición de 
las NPs de las suspensiones coloidales se estudia a través de micro-
espectroscopía Raman y difracción de electrones. Además, se realizan 
medidas de SAXS como un análisis independiente para la determinación del 
tamaño de las NPs. 
 
 
5. 2. 2. 1. Análisis de micro-espectroscopía Raman 
 
En la Figura 5.10 se muestra una vista panorámica adquirida 
mediante el microscopio óptico con un objetivo de 100×, de una gota de la 
suspensión coloidal de NPs de Fe en agua, donde se observa un patrón de 
aglomeración de tipo fractal. Los espectros Raman se toman en diferentes 
regiones de este patrón y se normalizan a su máximo. 
Aunque la micro-espectroscopía Raman es una técnica consolidada y 
poderosa para estudiar enlaces atómicos y moleculares en química y física 
de materia condensada, se debe tener cuidado cuando se aplica al estudio de 
los óxidos de hierro. Al enfocar el láser durante la medida Raman se pueden 
inducir cambios de tamaño y fase entre los diferentes óxidos de hierro         
α-Fe2O3, γ-Fe2O3 y Fe2O3 [209, 210]. Durante los experimentos realizados 
en este trabajo de Tesis se revela que, la exposición excesiva de una muestra 
de NPs con óxido de hierro a la radiación láser, genera un cambio de fase de 
los óxidos magnéticos a hematita. Los valores umbrales de potencia para la 
formación de hematita difieren ampliamente en la literatura, ya que 
dependen de condiciones experimentales tales como la longitud de onda, el 
objetivo de enfoque, el tiempo de exposición y las características de la 
superficie de la muestra. Para evitar estas dificultades experimentales, las 
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medidas se realizaron con potencias inferiores a los 0,8 mW y con tiempos de 





Figura 5.10: Imagen tomada con el microscopio óptico con un objetivo de 100× de 
una gota diluida del coloide de NPs de Fe sintetizado por FLASiS en agua. La barra 
de escala es de 2 μm. 
 
 
En la Figura 5.11 se muestran los espectros Raman de las 
suspensiones coloidales de NPs de Fe en agua, registrados en tres regiones 
diferentes de la muestra. Dependiendo del punto de medición local, los 
espectros exhiben señales Raman de magnetita (Fe3O4), maghemita           
(γ-Fe2O3), hematita (α-Fe2O3) o mezclas de ellas. En el panel superior se 
observa el espectro Raman de una zona de la muestra donde solamente se 
encuentra la presencia de hematita. En el panel inferior se presenta un 
espectro que exhibe picos de hematita y maghemita, mientras que el panel 
central muestra picos de hematita, maghemita y magnetita que coexisten en 
la misma región de la muestra. 
 






Figura 5.11: Espectros Raman de suspensiones coloidales de NPs de Fe en agua 
registrados en diferentes puntos de la muestra. 
 
 
Por otro lado, en la Figura 5.12 se observan los espectros Raman de 
otro sitio de la muestra donde solo se encuentran maghemita y magnetita 
(panel superior). Para 660 cm−1 los picos para ambos óxidos se encuentran 
superpuestos. Sin embargo, cuando se sustrae un espectro de maghemita 
puro [209] del que se muestra en el panel superior, se evidencia el espectro 
de magnetita a 660 cm−1 (panel inferior). Dado que en las suspensiones 
coloidales aparece carburo de hierro, se espera obtener algún tipo de señal 
que pruebe la presencia de este compuesto, no obstante los modos 
vibracionales de su molécula son Raman inactivas, por esta razón no se 
detectan picos que brinden información sobre la presencia de este compuesto 
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Figura 5.12: Espectros Raman de la supensión coloidal de NPs de Fe en agua, en 
una zona de la muestra donde se exhibe la presencia de maghemita y magnetita 
(panel superior). Mediante la sustracción de un espectro puro de maghemita se 
mejora la evidencia espectral del pico en 660 cm-1 de la magnetita (panel inferior). 
 
 
En la Figura 5.13 se observa el espectro Raman de la suspensión de 
NPs de Fe en la solución acuosa de 0,25 mM de TSC, obtenido con una 
potencia de 0,4 mW, por debajo del umbral de transición de fase. Se pueden 
ver claramente los picos Raman pertenecientes a magnetita, hematita, y 
además los picos correspondientes al citrato ((C6H5O7)
−3) [211–213]. Los 
resultados de micro-espectroscopía Raman prueban que las muestras que se 
analizan, son complejas en su estructura, debido a la presencia de las 
diferentes fases de óxido. Cuando se realiza una medida Raman sobre una 
zona de la muestra que exhibe la presencia de las diferentes fases de óxido, 
al aumentar la potencia del láser, se observan únicamente las bandas 
Raman de hematita, lo que prueba la transición de fase inducida por el láser 
de óxidos magnéticos a hematita, que no posee propiedades magnéticas. Sin 
embargo, también se hallan sitios de la muestra donde se encuentra 
presencia de hematita independiente de la potencia del láser. Estos 
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resultados son similares a los reportados por Chourpa et al. [210] en NPs 





Figura 5.13: Espectro Raman de la suspensión coloidal de NPs de Fe en solución 
acuosa de 0,25 mM de TSC. 
 
 
5. 2. 2. 2. Análisis por microscopía: morfología y determinación de 
tamaños 
 
En la Figura 5.14 se exhiben imágenes TEM de las suspensiones 
coloidales de NPs de Fe en agua (paneles (a) - (d)) y en solución acuosas de 
TSC (panel (e)). Estas imágenes son representativas de las muestras, en 
ellas se observa claramente la morfología esférica de las NPs con radios 
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Figura 5.14: Imágenes TEM de las suspensiones coloidales de NPs de Fe 
sintetizadas por FLASiS en agua ((a) - (d)) y en solucion acuosa de TSC (e). Las 
imágenes muestran NPs con estructura esférica donde los números indican su radio. 
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En el panel (a) la capa que rodea la NP de 30 nm posiblemente es de 
hidróxido de hierro generada durante la síntesis por FLASiS [214]. El panel 
(b) es una vista panorámica que muestra la presencia de diferentes tamaños 
de NPs, las cuales están indicadas por flechas. El panel (c) es otra vista 
panorámica que incluye NP score-shell señaladas con flechas punteadas. En 
el panel (d) se observa una NP hueca de Fe, estructura que se genera 
durante la síntesis mediante FLASiS como se discutió en el Capítulo 4. El 
panel (e) muestra diferentes NPs esféricas de Fe donde se observa una NP 
de 12 nm rodeada de otras de radios menores alrededor de 2 y 3 nm. 
Las medidas de difracción de electrones se realizan utilizando el 
mismo microscopio TEM. En ellas se pueden identificar las fases de los 
óxidos de Fe en las suspensiones coloidales. En la Figura 5.15 se muestra un 
patrón típico para el coloide de NPs de Fe en agua. Se puede notar que hay 





Figura 5.15: Patrón de difracción de electrones para la suspensión coloidal de NPs de 
Fe en agua. Las leyendas de los anillos se asocian a valores crecientes del vector de 
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El patrón de difracción de electrones se ha indexado con las líneas de 
reflexión del óxido de hierro (tarjetas JCPDS #06-0696 para α-Fe, #75-0033 
para Fe3O4 y #39-1346 para γ-Fe2O3). Los parámetros cristalográficos de 
Fe3O4, γ-Fe2O3 o y α-Fe se obtienen a partir del software de simulación del 
TEM (JEMS) [215]. 
La Tabla 5.4 presenta los anillos de difracción de electrones 
etiquetados en la Figura 5.15, de acuerdo a las distancias interplanares 
dα-Fe, dFe2O3 y dFe3O4, y a los correspondientes índices de Miller (h, k, l). No 
aparecen características de reflexión de otras estructuras. 
 
Tabla 5.4: Parámetros cristalográficos derivados del patrón de difracción de 
electrones de la suspensión coloidal de NPs de Fe en agua (Figura 5.15). 
 
Anillo dα-   [nm] d   O3 [nm] d  3O  [nm] (h, k, l) 
1   0,299 (0, 2, 2) 
2   0,255 (1, 3, 3) 
3 0,201   (0, 1, 1) 
4  0,184  (0, 2, 4) 
5  0,147  (3, 0, 0) 
 
 
Las diferentes fases del óxido de Fe correspondientes a la magnetita 
Fe3O4, óxido férrico Fe2O3 y α-Fe se distinguen por las distintas distancias 
interplanares. 
En la Figura 5.16 se exhiben imágenes AFM del coloide de NPs de Fe 
generado en agua. 
 






Figura 5.16: Imágenes AFM y análisis de tamaño de NPs de la suspensión coloidal 
de NPs de Fe sintetizadas mediante FLASiS en agua: (a) imagen panorámica de 50 
μm × 50 μm de NPs aisladas. (b) Imagen de 3 μm × 3 μm del panel (a) que muestra 
los tamaños típicos de NPs esféricas pequeñas. El recuadro contiene perfiles de altura 
de dos líneas seleccionadas. (c) Los perfiles de altura de las líneas seleccionadas 1 - 7 
del panel (a) exhiben el diámetro típico de las NPs. (d) Histograma de radios junto 
con una curva log-normal ajustada con radio modal de 1,8 nm. 
 
 
El panel (a) es una imagen panorámica 50 μm × 50 μm de una 
muestra diluida apropiadamente de la suspensión coloidal recién preparada, 
donde un grupo de NPs aisladas se ven como pequeños puntos, la escala de 
color representa la altura (diámetro) de las partículas. Las líneas de 
segmentos 1 - 7 están dibujadas sobre las NPs seleccionadas, cuyos perfiles 
de altura se observan en el panel (c), donde se ve que los tamaños típicos 
están por debajo de 5 nm de radio. El panel (b) es un primer plano de 3 μm × 
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1,25 nm (perfiles de altura en el recuadro). Finalmente, en el panel (d) se 
presenta un histograma de tamaños obtenido de varias imágenes AFM 
teniendo en cuenta más de 400 NPs, la curva log-normal con radio modal de 
1,8 nm ajusta las barras de este histograma. 
La Figura 5.17 contiene imágenes AFM de NPs provenientes de la 






Figura 5.17: Imágenes AFM y análisis de tamaño de NPs de la suspensión coloidal 
de NPs de Fe sintetizada por FLASiS en solución acuosa de 0,25 mM de TSC: (a) 
imagen panorámica de 15 μm × 15 μm de NPs aisladas. (b) Imagen de 2 μm × 2 μm 
que muestra pequeñas NPs esféricas junto con sus perfiles de altura (recuadro). (c) 
Perfiles de altura de las líneas seleccionadas 1 - 6 en el panel (a) que muestran el 
diámetro típico de las NPs. (d) Histograma de radio junto con una curva log-normal 
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El panel (a) es una imagen panorámica de 15 μm × 15 μm que 
muestra NPs aisladas de una muestra adecuadamente diluida de la 
suspensión coloidal recién preparada. La escala de color vertical representa 
la altura o diámetro de las partículas. El panel (b) es una imagen AFM de    
2 μm × 2 μm de otra región de la muestra que exhibe NPs aisladas de radios 
de aproximadamente 2,5 nm (perfiles de altura en el recuadro). Al igual que 
en el caso del agua, en el panel (c) se presentan los perfiles de altura de las 
NPs seleccionadas (líneas 1 - 6) de la imagen AFM exhibida en el panel (a). 
Una distribución log-normal de tamaño con un radio modal de 
aproximadamente 2 nm describe el histograma de tamaños en el panel (d), 
el cual se realiza a partir de varias imágenes AFM. 
Comparando los resultados de AFM para el agua y para la solución 
acuosa de TSC, las distribuciones log-normales de tamaños tienen radios 
modales similares, cercanos a los 2 nm, obteniendo una distribución de 
tamaños más amplia para el TSC respecto a la de agua. 
 
 
5. 2. 2. 3. Análisis mediante SAXS: determinación de tamaños 
 
La Figura 5.18 muestra la curva log-log de la sección transversal 
diferencial de dispersión (𝜕Σ/𝜕Ω) de rayos X en función del vector de 
dispersión (q) para la suspensión coloidal de NPs de Fe en agua. Por un 
lado, para valores grandes de q, se observa un comportamiento lineal con 
pendiente −4, consistente con la ley de dispersión de Porod para 
partículas esféricas. Por otra parte, para valores pequeños de q, la curva 
tiende a un valor constante de 𝜕Σ/𝜕Ω, el cual está de acuerdo con la ley de 
Guinier para NPs polidispersas. A partir del ajuste de los datos 
experimentales (cuadrados huecos en la Figura 5.18), como se describe en 
la Sección 3. 3. 5., se determina r0 =  1,59 ±  0,03 nm and 𝜎 =  0,914 ±




2,4 ± 0,1 nm. La distribución de tamaños mostrada en el recuadro de la 
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Figura 5.18 está en buen acuerdo con la obtenida mediante el análisis 





Figura 5.18: Datos experimentales (cuadrados huecos) y ajuste teórico (línea 
continua) de las medidas de SAXS correspondientes a la suspensión coloidal de NPs 
de Fe en agua. El recuadro muestra la distribución de tamaños determinada a partir 
del ajuste de los datos experimentales. 
 
 
5. 2. 2. 4. Análisis de las propiedades magnéticas 
 
En la Figura 5.19 se presentan a modo comparativo las curvas de 
magnetización dc dependientes del campo a temperatura ambiente para las 
suspensiones coloidales de NPs de Fe sintetizadas mediante FLASiS en 
agua y en solución acuosa de 0,25 mM de TSC. A estas medidas de 
respuesta magnética se le realiza la sustracción teórica de la componente 
diamagnética del solvente, en este caso del agua. Los ciclos muestran el 
comportamiento común para un conjunto de NPs superparamagnéticas con 









































































































Figura 5.19: Curvas de magnetización de suspensiones coloidales de NPs de Fe 
sintetizadas mediante FLASiS en agua y en solución de 0,25 mM de TSC, con 700 μJ 
de energía por pulso. Los recuadros muestran una ampliación de un área muy 
pequeña del ciclo de histéresis en el origen (arriba a la izquierda) y, la distribución 
del tamaño de las NPs derivada del ajuste de la curva (abajo a la derecha). En el 
extremo derecho: se observan fotografías de las suspensiones coloidales que ilustran 
el efecto de la fuerza magnética en las NPs ejercida por un imán de NdFeB. 
 
 
El área dentro del ciclo de histéresis es pequeña, indicando que la 
coercitividad y la magnetización remanente (ver el recuadro en el cuadrante 
superior izquierdo de la Figura 5.19) es menor que 60 Oe y 1 emu g−1, 
respectivamente, lo cual sugiere que las NPs de Fe son de monodominio 
magnético en el régimen superparamagnético. A partir del ajuste de esta 
curva experimental magnética mediante una función de Langevin (Ec. 5.3) y 
considerando una distribución log-normal de momentos magnéticos, como se 
describió en la Sección 5. 1. 2. 3. para el caso de Ni, se determinan los 
valores de MS, 〈𝜇〉, N de la suspensión coloidal de NPs de Fe, el radio 
magnético rM y el radio total rT de las NPs. En la Tabla 5.5 se presentan 
estos valores determinados para las suspensiones coloidales de NPs de Fe en 
agua y en solución acuosa de TSC. 
H [Oe]
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Tabla 5.5: Magnetización de saturación MS, momento magnético 〈𝜇〉, densidad 
numérica N, radio magnético rM y radio total rT de las suspensiones coloidales de NPs 
de Fe, obtenidos mediante las medidas de VSM en agua y una solución acuosa de  
0,25 mM de TSC. 
 
 Fe en agua Fe en 0,25 mM TSC 
MS [emu g
−1] 49,3 ± 0,7 26,7 ± 0,2 
〈𝜇〉 [ 𝜇B] 1,606 ± 21 3.468 ± 28 
N [g−1] 2,9 × 1018 0,7 × 1018 
rM [nm] 1,1 ± 0,4 1,5 ± 0,4 
rT [nm] 1,9 ± 0,6 3,2 ± 0,9 
 
 
Del mismo ajuste teórico se determinan las distribuciones log-
normales de radios centradas en 1,7 nm y 3 nm para agua y 0,25 mM de 
TSC, respectivamente (ver recuadro en el cuadrante inferior derecho de la 
Figura 5.19). Estos resultados están en buen acuerdo con la distribución de 
tamaños obtenida a partir del análisis de microscopía AFM. En la Figura 
5.19 se observa que después de sustraída la componente diamagnética 
(𝜒p < 0), la suspensión coloidal no alcanza el régimen de saturación 
magnética incluso a 18 kOe. Esto se debe posiblemente a los efectos 
superficiales de las NPs, como a un recubrimiento no magnético u orgánico 
en las NPs. Este efecto se reconoce de igual forma en los datos de la Tabla 
5.5, donde se nota que el momento magnético medio de las partículas y la 
saturación magnética son mayores para las NPs del coloide de NPs de Fe en 
agua (49,3 emu g−1), que para las NPs del coloide de NPs de Fe en TSC  
(26,7 emu g−1). Esto sustenta la idea de que el TSC actúa como un 
modificador superficial, produciendo un efecto de desorden del spin que 
disminuye la magnetización de saturación. En ambos casos, la 
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magnetización de saturación MS es menor que para el Fe en tamaño bulk 
(217 emu g−1) [216]. 
El cambio suave en la pendiente de magnetización en la región 
cercana a cero del campo aplicado (recuadro en el cuadrante superior 
izquierdo), evidencia que pueden existir diferentes fases de óxido. Teniendo 
en cuenta que las partículas en ese rango de tamaño deberían estar en el 
régimen superparamagnético, los valores observados de campo remanente y 
coercitivo se atribuyen a un efecto del spin superficial o a un efecto de la 
interfaz débil entre dos fases magnéticas. 
La migración de las NPs en agua hacia un imán de NdFeB colocado 
muy cerca de la muestra, es una clara indicación visual de sus propiedades 
magnéticas (foto en el extremo derecho de la Figura 5.19). Sin embargo, 
para el caso de las suspensiones coloidales de NPs de Fe en TSC, no se 
observa migración alguna, incluso después de varias horas de interacción 
imán-muestra. Esto probablemente se debe al recubrimiento eléctrico 
repulsivo dentro del sistema que genera el TSC alrededor de cada NP. 
Estos resultados sobre las propiedades de magnetización de las 
suspensiones coloidales de NPs de Fe concuerdan con los que reportados por 
Wei et al. [92] para NPs de Fe3O4 sintetizadas por coprecipitación usando 
TSC y ácido oleico. Sin embargo, las NPs de Fe obtenidas en esta Tesis 
poseen magnetización de saturación mayor que la determinada por 
Maneeratanasarn et al. [93], quienes publican sobre la síntesis de NPs 
magnéticas mediante ablación láser de un blanco de α-Fe2O3 en etanol, agua 
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5. 2. 3. Suspensiones coloidales de NPs de Fe en acetona 
y etanol 
 
Al igual que para el caso de las suspensiones coloidales de NPs de Fe 
en agua y TSC, la forma de las NPs de los coloides de NPs de Fe sintetizados 
en acetona y etanol, se analiza con microscopía AFM, mientras que la 
estructura y la morfología mediante microscopía TEM. Finalmente, la 
composición de las NPs se estudia a través de micro-espectroscopía Raman. 
 
 
5. 2. 3. 1. Análisis de micro-espectroscopía Raman 
 
La Figura 5.20 muestra los espectros Raman de la suspensión coloidal 





Figura 5.20: Espectros Raman de la suspensión coloidal de NPs de Fe en acetona, 
registrados en dos regiones diferentes de la muestra. El panel superior presenta 
señales de Raman sólo de hematita, mientras que el panel inferior muestra señales 
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El panel superior corresponde a un sitio de la muestra secada sobre 
un portaobjetos con señales Raman de hematita, mientras que el panel 
inferior exhibe una mezcla de señales de hematita y magnetita en otro sitio 
de la muestra. 
Para el caso de etanol, se obtienen resultados generales similares a 
los de acetona. Los espectros Raman que se muestran en la Figura 5.21 
corresponden a dos sitios diferentes de la muestra: en uno de ellos, sólo se 
observan señales Raman de hematita (panel superior) mientras que en el 





Figura 5.21: Espectros Raman de la suspensión coloidal de NPs de Fe en etanol, 
adquiridos en dos regiones diferentes de la muestra. El panel superior presenta sólo 
señales Raman de hematita, mientras que el panel inferior exhibe señales mixtas de 
hematita y magnetita. 
 
 
Los resultados proporcionados por micro-espectroscopía Raman de las 
suspensiones coloidales recién preparadas mediante FLASiS en los cuatro 
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Estos resultados difieren de los presentados por Amendola et al. [91], que 
informan solo la presencia de magnetita en muestras generadas por 
ablación láser de pulsos de ns en agua. 
 
 
5. 2. 3. 2. Análisis de microscopía: morfología y determinación de 
tamaños 
 






Figura 5.22: Imágenes TEM de las suspensiones coloidales de NPs de Fe 
sintetizadas por FLASiS en acetona (a, b) y en etanol (c). Las imágenes muestran 
NPs esféricas donde los números indican su radio. Los recuadros muestran NPs con 
estructura de tipo core-shell. 
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En los paneles (a) y (b) se muestran NPs pequeñas en acetona, donde 
se aprecian algunas con estructura core-shell, mientras que en el panel (c) 
se observa un grupo de NPs de tamaño típico en etanol. En el panel (b) 
aparece un resultado interesante en el que se observa una estructura de 
agregación fractal de las NPs. El recuadro de este mismo panel exhibe dos 
NPs de este agregado que poseen estructura core-shell. 
La Figura 5.23 presenta imágenes AFM de las NPs de la suspensión 
coloidal de NPs de Fe obtenidas a partir de una muestra diluida 
apropiadamente en acetona. El panel (a) es una vista panorámica de 55 μm 
× 55 μm que contiene NPs esféricas aisladas de tamaños típicos. Las NPs 
seleccionadas se indican con las líneas de 1 a 4, cuyos perfiles de altura 
(diámetros) se muestran en el panel (c) de acuerdo con la escala vertical de 
colores. El panel (b) es una vista de un área más pequeña de 4 μm × 4 μm de 
otra región de la muestra que exhibe tres NPs aisladas de radios de 4 nm,    
6 nm y 9 nm. El panel (d) es un histograma de tamaño realizado sobre 
aproximadamente 400 NPs observadas en diferentes imágenes AFM, que 













































































































































































































Figura 5.23: Análisis de tamaño AFM de las NPs de la suspensión coloidal de NPs de 
Fe sintetizada mediante FLASiS en acetona: (a) imagen panorámica de 55 μm ×      
55 μm de NPs aisladas; (b) imagen de 4 μm × 4 μm que exhibe pequeñas NPs 
esféricas junto con sus perfiles de altura (recuadro). (c) Perfiles de altura de las líneas 
seleccionadas de 1 - 4 en el panel (a) que muestran el diámetro típico de las NPs. (d) 
Histograma de radios junto con una curva log-normal de ajuste.  
 
 
Por otro lado, en la Figura 5.24 se presenta el análisis de microscopía 
AFM para las muestras coloidales de NPs de Fe en etanol, donde las 
imágenes son obtenidas con una muestra diluida apropiadamente. Este 
solvente tiene una tensión superficial menor que la del agua, y menor 
interacción con la superficie de la mica, lo que hace que el borde de la gota 
se expanda más rápido. Esto significa que los procesos de secado en la 
frontera de la gota pueden formar patrones característicos de secado rápido 
tipo dedos como los que se observan en el panel (a), y así se puede recolectar 
un gran número de NPs en las estructuras formadas. Las NPs se 
encuentran de manera aislada o formando aglomerados producidos en el 
proceso de secado de la muestra. Algunas de las partículas aisladas están 
indicadas por las líneas 1 a 6 (panel (a)) cuyos perfiles de altura (diámetros) 
se muestran en el panel (c) de acuerdo con la escala vertical de colores, con 
radios en el rango de 1 nm a 5 nm. Una estadística más detallada sobre 
cientos de NPs produce la distribución de tamaños presentada en el panel 
(d), junto con una curva log-normal con radio modal de 4 nm y una 
dispersión que incluye NPs de hasta 10 nm. 
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Por otro lado, se observa un aglomerado típico de NPs en el panel (b), 
junto con el perfil de la sección transversal a lo largo de las direcciones 
indicadas por las líneas 1 y 2. Las curvas del perfil (recuadro) sugieren que 
este aglomerado está formado por tres NPs a lo largo de la línea 1 y por dos 





Figura 5.24: Análisis de tamaño AFM de NPs de la suspensión coloidal de NPs de Fe 
obtenida en etanol: (a) imagen panorámica de 10 μm × 10 μm de NPs aisladas y otras 
aglomeradas; (b) imagen 3 μm × 3 μm que muestra un aglomerado formado por varias 
NPs. (c) Perfiles de altura de las NPs seleccionadas por las líneas 1 - 6 en el panel (a) 
que presentan el diámetro típico de las NPs. (d) Histograma de radio junto con una 
curva log-normal que ajusta las barras del histograma. 
 
 
Comparando los histogramas AFM de las suspensiones coloidales 
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para ambos es aproximadamente el mismo, pero la dispersión de tamaño es 
mucho mayor para el caso de acetona que para etanol.  
 
 
5. 2. 3. 3. Análisis de las propiedades magnéticas 
 
Las curvas de magnetización de las suspensiones coloidales de NPs de 
Fe en acetona y etanol se presentan en la Figura 5.25, donde se observa que 
los valores de magnetización de saturación para ambos medios son bastante 





Figura 5.25: Curvas de magnetización de las suspensiones coloidales de NPs de Fe 
recién preparadas en acetona y etanol, sintetizados por FLASiS con 700 μJ de energía 
por pulso. Los recuadros exhiben una ampliación del área del ciclo de histéresis 
despreciable en el origen (arriba a la izquierda) y la distribución de tamaño de las 
NPs derivada del ajuste de la curva de magnetización (abajo a la derecha). En el 
extremo derecho se muestran fotografías de las suspensiones coloidales que ilustran 
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Las fotografías en el extremo derecho de la Figura 5.25 exhiben la 
migración de las NPs, resuelta en pocos segundos, hacia un imán de NdFeB 
externo. Nuevamente se determina el régimen superparamagnético en estas 
suspensiones, dada el área casi nula del ciclo de histéresis en el gráfico de M 
vs H (recuadro superior izquierdo). Este resultado se explica mediante las 
características monodominio de las NPs y la magnetización relativamente 
alta en campos externos fuertes de los sistemas coloidales. 
Para este tipo de muestra, se necesita una segunda contribución 
magnética para ajustar el rango completo de H, la cual se escribe como una 
segunda función de Langevin que representa la contribución 
superparamagnética de las NPs más grandes, representando de esta 
manera una distribución de tamaños total bimodal. Por lo tanto, la 
expresión completa para el ajuste de las medidas de VSM se describe 
mediante la expresión: 
 
















Los parámetros de para ambas distribuciones log-normales se listan 
en la Tabla 5.6 y se denominan con el subíndice 1 o 2 para cada 
contribución. 
Contrastando las curvas de magnetización de las NPs magnéticas de 
Fe dispersas en solventes orgánicos con las NPs dispersas en agua, las 
primeras revelan una susceptibilidad de campo más baja, indicando que los 
efectos de la superficie se minimizan en las NPs dispersadas en solventes 
orgánicos, lo que también es consistente con las NPs de mayor tamaño. En 
ambos casos, la fracción de partículas pequeñas (4,1 nm y 5,2 nm para NPs 
magnéticas de Fe dispersas en etanol y acetona, respectivamente) es menor 
que la fracción de NPs de mayor tamaño. Las distribuciones de tamaño 
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obtenidas del análisis de VSM (recuadro en el cuadrante inferior derecho en 
la Figura 5.25) están en acuerdo con las derivadas de las mediciones AFM. 
 
Tabla 5.6: Magnetización de saturación MS, momentos magnéticos 𝜇1 y 𝜇2, 
densidades numéricas N1 y N2, radios magnéticos r1M y r2M y, radios totales r1T yr2T 
derivados de las mediciones de VSM de la suspensiones coloidales de NPs de Fe en 
acetona y etanol. 
 
 Fe en acetona Fe en etanol 
MS [emu g
−1] 30,8 ± 0,8 26,5 ± 0,5 
〈𝜇1〉 [𝜇B] 91297 ± 761 12473 ± 154 
〈𝜇2〉 [𝜇B] 6518 ± 115 4467 ± 294 
N1 [g
−1] 1,3 × 10
15
 1,9 × 1017 
N2 [g
−1] 4,2 × 10
17
 2,1 × 1017 
r1M [nm] 3,4 ± 2,2 1,8 ± 0,4 
r2M [nm] 1,9 ± 0,4 1,8 ± 0,1 
r1T [nm] 20 ± 13 4 ± 2 



















Durante el proceso de síntesis de coloides por ablación, es posible que 
aparezca la formación y/o ensamblado de otro tipo de estructuras diferentes 
de las que se han estudiado hasta el momento en este trabajo de Tesis. 
Como hemos dicho anteriormente, en la explosión coulombiana producida en 
el instante en que el pulso láser ultracorto impacta sobre la superficie del 
metal, se desprenden iones y fragmentos de pocos átomos que tienden a 
nuclearse para formar NPs metálicas. Sin embargo, una fracción de esos 
elementos no logran terminar dicho proceso en su interacción con la pluma 
de plasma. De esta manera, aparecen estructuras de unas pocas decenas de 
átomos metálicos ensamblados entre sí, denominados clusters. Éstos 
presentan propiedades ópticas bien definidas que se manifiestan en bandas 
de absorción y fluorescencia características en el ultravioleta. Dichas bandas 
se deben a transiciones ópticas permitidas, por lo que no tienen un origen 
plasmónico similar a las resonancias de NPs metálicas de radios superiores 
a unos pocos nanómetros. Así, la medida de estas bandas de absorción y 
fluorescencia en muestras coloidales sugiere la presencia de este tipo de 
clusters metálicos.  
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Además de las estructuras subnanométricas de tipo clusters, se 
observan estructuras auto-ensambladas, originadas por la agregación de 
NPs en suspensión. Dicha agregación se debe a mecanismos de atracción de 
Van der Waals [217, 218] entre partículas y al movimiento browniano de la 
suspensión. Estas estructuras muestran en general un crecimiento fractal 
característico con la característica autosimilitud de escala.  
En este Capítulo se discuten los fundamentos básicos para el estudio 
de clusters de pocos átomos mediante medidas de fluorescencia de 
suspensiones coloidales de NPs de diferentes metales (Ag, Ni, Al y Cu) 
sintetizadas por FLASiS a distintas energías. Además, se muestran los 
resultados obtenidos respecto a la formación de estructuras fractales de NPs 
sintetizadas también por FLASiS. 
 
 
6. 1. Fluorescencia de clusters metálicos de pocos 
átomos 
 
Para comenzar el estudio de fluorescencia de clusters de pocos 
átomos, se discute de forma breve y conceptual la teoría de bandas de sólidos 
y cómo, a partir de ella, se puede determinar la presencia de estas 
estructuras. 
Como es sabido, en lugar de tener energías discretas como en el caso 
de átomos libres, los estados electrónicos en los sólidos forman bandas de 
energía. La banda de valencia es el intervalo energético más alto que se 
encuentra ocupado por electrones en el cero absoluto, mientras que la banda 
de conducción corresponde al lugar energético por encima de la banda de 
valencia que se encuentra vacío de electrones, también en el cero absoluto.  
 






Figura 6.1: Diagrama esquemático de la estructura de bandas para los diferentes 
tipos de materiales sólidos. 
 
 
La materia en estado sólido puede ser catalogada en tres grandes 
grupos de acuerdo a la disposición de las bandas de valencia y conducción: 
aislantes, semiconductores y conductores. Los aislantes presentan una 
banda prohibida de gran amplitud energética entre las dos bandas 
mencionadas, haciendo idealmente imposible conseguir que un electrón 
transicione desde la banda de valencia a la de conducción, para un sistema a 
temperatura ambiente. En los semiconductores la distancia energética entre 
ambas bandas no es tan pronunciada, lo que hace factible que la energía 
térmica logre hacer transicionar algunos electrones desde la banda de 
valencia a la banda de conducción. Por su parte, los materiales conductores 
poseen una característica interesante respecto a la posición energética de las 
bandas: ambas se encuentran semi solapadas. En este caso, los electrones 
que se encuentran en la región solapada están esencialmente libres, y al 
menos una fracción de éstos puede moverse a través del material, sufrir 
aceleraciones debido a la aplicación de un campo eléctrico y permitir la 
generación de corriente eléctrica y otros tipos de procesos electrónicos y 
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termodinámicos. Por este motivo, la existencia de electrones en la banda de 
conducción, es crucial para el proceso de transporte de carga o conducción. 
En la Figura 6.1 se muestra esquemáticamente la distribución de las 
mencionadas bandas para los diferentes tipos de materiales descriptos. 
 
 
6. 1. 1. Energía de Fermi 
 
Un parámetro importante para el entendimiento de la teoría de 
bandas es el llamado nivel de Fermi, que se entiende como el valor de 
energía más alto ocupado por un sistema cuántico a temperatura de cero 
absoluto. Así, este valor de energía separa los niveles totalmente ocupados 
de los totalmente desocupados a esta temperatura. La posición del nivel de 
Fermi con relación a la banda de conducción es un factor fundamental en la 
determinación de las propiedades eléctricas.  
Al ser partículas de spín semientero, los electrones forman parte de la 
familia de los fermiones cuya distribución de estados viene descripta por la 
llamada estadística de Fermi-Dirac. Los fermiones cumplen con el principio 
de exclusión de Pauli, que dicta que dos fermiones no pueden ocupar 
simultáneamente el mismo estado cuántico. De esta manera, en el cero 
absoluto, los electrones se encuentran ocupando los niveles más bajos de 
energía disponibles, constituyendo el llamado mar de Fermi o líquido de 
Fermi. El nivel de Fermi se entiende conceptualmente como la superficie de 
ese mar en el cero absoluto, donde no hay electrones que tengan suficiente 
energía para elevarse por encima de ella. 
 
 
6. 2. Formación de bandas en metales 
 
Los electrones son partículas de spin semi-entero que verifican el 
principio de exclusión de Pauli, el cual determina que dos fermiones no 
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pueden ocupar simultáneamente el mismo estado cuántico. De esta manera, 
cuando un sistema posee varios electrones, éstos ocuparán niveles de 
energía mayores a medida que los niveles inferiores se van llenando. 
Para un único átomo con un solo electrón los conjuntos de niveles 
energéticos inferior y superior están conformados por una única línea, es 
decir, por un único estado de energía. Cuando el sistema se vuelve cada vez 
más complejo con más átomos y/o más electrones, aparecen más niveles de 
energía para dichos conjuntos. Esta aparición de nuevos estados en los 
conjuntos de niveles inferior y superior se debe a propiedades de la mecánica 
cuántica, que restringe la ocupación de niveles electrónicos, estableciendo 
que por cada electrón en el material hay un único estado en el que puede 
estar presente como así también un conjunto de estados disponibles a los 
que puede transicionar. Finalmente cuando el número de átomos presentes 
en un material es considerablemente grande, estos conjuntos de niveles 
comienzan a aproximarse lo suficientemente entre sí como para formar 
bandas. En la Figura 6.2 se muestra un esquema de la formación de bandas 





Figura 6.2: Diagrama esquemático de la formación de bandas electrónicas. 
 
 
N = 1 N = 2 N = 5 N = 20 N → ∞
Niveles inferiores
Niveles superiores
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Para el caso de un átomo aislado, la separación energética entre 
niveles es 𝛿. Al incrementar el número de átomos, se muestra el 
agrupamiento de niveles de energía en dos zonas bien delimitadas, 
separadas por una región prohibida cuya altura se indica como Egap. 
 
 
6. 3.  Fluorescencia de clusters 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente las propiedades físicas y 
químicas de las NPs metálicas cambian con el tamaño. A medida que el 
tamaño se hace más pequeño, la estructura electrónica de la NP cambia de 
la típica de un metal, en la que los electrones de la superficie se comportan 
de manera colectiva, a la típica de una molécula de múltiples átomos, con 
niveles discretos de energía con estructura electrónica HOMO-LUMO 
(Higest Occupied Molecular Orbital)-(Lowest Unoccupied Molecular 
Orbitals) [219]. Negishi et al. [220] analizaron espectros de la absorción 
óptica y de difracción de rayos X de una serie de clusters de oro con número 
exacto de átomos, desde Au520 a Au38. Encontraron que hay una clara 
transición en los espectros de absorción óptica de una banda plasmónica 
típica de metales, a una banda con estructuras vibracionales típicas de las 
moléculas, cuando el tamaño de la nanopartícula se reduce de 187 a 144 
átomos. Negishi et al. [220] demostraron que los clusters con 144 átomos o 
menos ya no tienen la estructura cristalina cúbica centrada en las caras, 
como confirmación de la pérdida del comportamiento metálico en torno a 
este tamaño. Esto indica que para clusters de pocos átomos metálicos, 
aparece un distanciamiento entre diferentes niveles electrónicos (Figura 6.2) 
de tal forma que son posibles las transiciones electrónicas radiativas 
similares a los casos de moléculas o semiconductores.  
Este tipo de transiciones electrónicas radiativas aparecen después de 
que un electrón es excitado desde el conjunto inferior de niveles de energía 
al superior, de tal forma que realiza diferentes transiciones energéticas para 
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relajarse y volver al estado inicial. Esta relajación o pérdida de energía, se 
puede lograr mediante una combinación de decaimientos no radiativos 
(pérdida de energía a través de procesos vibracionales) y el decaimiento 
radiativo (pérdida de energía a través de emisión de luz). En la Figura 6.3 se 
muestra un diagrama de las transiciones de excitación y relajación 
mencionadas. El decaimiento no radiativo por modos de vibración se produce 
normalmente entre niveles de energía cercanos, mientras que el decaimiento 





Figura 6.3: Diagrama esquemático de las transiciones radiativas y no radiativas. 
 
 
En general, las transiciones no radiativas son más probables que las 
radiativas [222], por esta razón cuando los electrones están en un nivel de 
energía del conjunto superior, se desexcitan no radiativamente hasta llegar 






















Finalmente, cuando el electrón está en el mínimo nivel del conjunto 
de niveles superiores, se desexcita a un nivel del conjunto inferior mediante 
la emisión de luz. A este fenómeno se le conoce como fluorescencia [141]. De 
esta forma, mediante la medida del espectro de fluorescencia de una 




6. 3. 1. Fluorescencia de clusters de Ag, Ni, Al y Cu 
sintetizados por FLASiS 
 
Como se discute en la Sección anterior los clusters metálicos de pocos 
átomos generan procesos de fluorescencia. Por este motivo, diferentes 
autores [94–100] usan este tipo de medición para la caracterización de 
clusters de pocos átomos en suspensiones coloidales de nanoestructuras 
metálicas. De acuerdo a este referente, en este trabajo de Tesis se realizan 
medidas de fluorescencia de suspensiones coloidales de NPs de diferentes 
metales sintetizadas por FLASiS en agua, mediante un espectrofluorímetro 
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6. 3. 1. 1. Fluorescencia del  O 
 
Las suspensiones coloidales de los metales de interés están 
sintetizadas principalmente en base acuosa, por lo tanto se debe 
caracterizar previamente el espectro de fluorescencia del agua, para 
establecer el blanco espectral de referencia. En la Figura 6.5 se aprecia el 










Los espectros de fluorescencia fueron colectados en el rango de        
220 nm - 900 nm, sin embargo por las características de las redes de 
difracción del monocromador en el equipo, se muestra sólo la región 
espectral de 300 nm a 400 nm, donde aparecen los resultados interesantes y 
no los picos de difracción producidos por la luz dispersada en cada medida. 
Longitud de onda [nm]
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A partir del resultado anterior, se observa que el agua no produce 
fluorescencia en el rango espectral de interés, por lo tanto se tiene un buen 
blanco espectral de referencia para estudiar la fluorescencia producida por 
las suspensiones coloidales de NPs metálicas. 
En las curvas de la izquierda de la Figura 6.6 (paneles (a), (c), (e) y 
(g)) se muestran los espectros de fluorescencia de clusters de Ag, Ni, Cu y Al 
para λexc = 220 nm y λexc = 250 nm. Mientras que, en las curvas de la 
derecha (paneles (b), (d), (f) y (h)) se presentan los espectros de excitación 
correspondientes a cada uno de los coloides obtenidos. Estos espectros de 
excitación son observados en la longitud de onda del máximo de 
fluorescencia para cada muestra. 
En la Figura 6.6 se observa que los clusters en las suspensiones 
coloidales fluorescen en rangos espectrales similares. Sin embargo, la 
posición del máximo de fluorescencia es diferente. Esta diferencia se aprecia 
mejor en la Figura 6.7 donde se muestran los espectros de fluorescencia 
para las distintas suspensiones coloidales, excitados con λexc = 220 nm, 
siendo esta longitud de onda la posición del máximo en los espectros de 
excitación para todos los casos. Lo anterior indica que la excitación se 
produce por transiciones de los electrones más cercanos al núcleo, que son 
los que interactúan con longitudes de onda pequeñas (de mayor energía), 
como se explica en la Sección 2. 2. 
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Figura 6.6: Espectros de fluorescencia de las suspensiones coloidales de NPs de: (a) 
Ag, (c) Ni, (e) Al y (g) Cu, excitados con λexc = 220 nm y λexc = 250 nm. Espectros de 
excitación de los coloides de: (b) Ag observado en λobs = 360 nm, (d) Ni, (f) Al y (h) Cu, 
estos tres últimos observados en λobs = 367 nm. 
 
 
El hecho de no observar otros picos en los espectros de excitación de 
los diferentes metales sugiere que la generación de la fluorescencia se 
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produce a través de un único canal, por absorción directa de un fotón de 
energía correspondiente a λexc = 220 nm hacia un nivel alto y una posible 






Figura 6.7: Espectros de fluorescencia de suspensiones coloidales de NPs de Ag, Ni, 
Al y Cu; excitados con λexc = 220 nm. Además, ae muestra el espectro de fluorescencia 
del agua como referencia. 
 
 
En la Figura 6.7 se observa que la suspensión coloidal de NPs de Al 
presenta mayor fluorescencia que los demás metales. Una posible razón es 
la mayor generación de clusters de Al debido a que este metal presenta una 
banda de absorción bulk centrada en 800 nm, coincidente con la longitud de 
onda del láser de Ti:Za utilizado para la ablación.  
Para obtener mayor información sobre la posición del máximo de 
fluorescencia, se realiza un filtrado de Fourier para frecuencias altas sobre 
los espectros obtenidos (Figura 6.7). Los resultados del filtrado se muestran 
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en la Figura 6.8, y los valores del máximo de fluorescencia de Ag, Ni, Al y 





Figura 6.8: Espectros de fluorescencia mostrados en la Figura 6.7 después de un 
proceso de filtrado de Fourier para frecuencias altas. 
 
 
Tabla 6.1: Posición del máximo de fluorescencia para las diferentes suspensiones 
coloidales estudiadas.  
 
Metal 
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A partir de los espectros de fluorescencia registrados, se concluye que 
en las suspensiones coloidales fabricadas mediante FLASiS se generan 
estructuras muy pequeñas o clusters metálicos de pocos átomos que 
coexisten con las NPs de radios de pocos nanómetros ya caracterizadas 
mediante diferentes técnicas en los Capítulos 4 y 5. 
 
 
6. 3. 2. Fluorescencia de clusters de Ag fabricados 
mediante FLASiS con diferentes energías 
 
Se presenta ahora los resultados experimentales de fluorescencia de 
clusters metálicos aplicado al caso de Ag, estudiando su comportamiento en 
función de la energía de FLASiS usada durante la síntesis. En la Figura 6.9 
se muestran los espectros de fluorescencia de coloides de NPs de Ag en agua 
sintetizadas usando diferentes energías por pulso (10 μJ a 600 μJ), todas 





Figura 6.9: Espectros de fluorescencia de las suspensiones coloidales de NPs Ag en 
agua sintetizadas por FLASiS con diferentes energías por pulso, excitadas con             
λexc = 220 nm. 
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Se debe tener cuidado al interpretar estos resultados ya que para 
hacer un estudio comparativo de los espectros de fluorescencia, se deben 
normalizar a la absorbancia en 220 nm para las diferentes energías de 
síntesis. Puesto que esta absorbancia es la energía de excitación que están 
recibiendo las estructuras presentes en el coloide. En la Figura 6.10 se 
presentan los espectros de extinción experimentales de las suspensiones 
coloidales de NPs de Ag sintetizadas por FLASiS con diferentes energías, 






Figura 6.10: Espectros de extinción experimentales de las suspensiones coloidales de 
NPs de Ag en agua sintetizadas por FLASiS con diferentes energías. 
 
 
En la Figura 6.11 se muestran los espectros normalizados. Se ve cómo 
finalmente las muestras que mantienen mayor eficiencia cuántica de 
fluorescencia respecto a la longitud de onda de excitación, son aquéllas 
sintetizadas con menores energías de 30 J y 50 J. 
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Figura 6.11: Espectros de fluorescencia mostrados en la Figura 6.9 normalizados por 
la extinción de luz en λ = 220 nm. 
 
 
Asimismo se observa que el máximo de la banda de fluorescencia 
presenta un corrimiento monótono hacia el azul (menores longitudes de 
onda) a medida que la energía utilizada en la síntesis aumenta. En la Tabla 
6.2 se muestran los correspondientes valores de Egap determinado para los 
distintos coloides sintetizados. 
Este desplazamiento del máximo de fluorescencia hacia longitudes de 
onda menores está relacionado con valores crecientes de la banda prohibida 
Egap, sugiriendo que los clusters obtenidos con energías crecientes están 
conformados por un menor número de átomos. Según este análisis se prueba 
que, al sintetizar las suspensiones coloidales por FLASiS empleando 
energías altas, se producen estructuras de menor tamaño (menor cantidad 
de átomos). Nuestros resultados muestran una tendencia compatible con los 
obtenidos por Ledo et al. [96] quienes estiman clusters de unas pocas 
decenas de átomos, analizando los espectros de fluorescencia obtenidos a 
partir de microemulsiones. 
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Tabla 6.2: Egap de las suspensiones coloidales de NPs de Ag sintetizadas con 
















Es evidente que la explicación detallada de este resultado debe 
encontrarse en un modelo de ablación láser en líquidos o un cálculo de 
formación de clusters por primeros principios, utilizando parámetros 
adecuados para reproducir las condiciones experimentales. Estos resultados 
abren la posibilidad de sintetizar, caracterizar e implementar clusters de 
pocos átomos generados mediante FLASiS. Tanto los cálculos teóricos como 
los experimentos dirigidos a obtener clusters de tamaños controlados serán 
el objetivo de una futura investigación. 
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6. 4. Estructuras auto-ensambladas de NPs de Fe 
sintetizadas por FLASiS 
 
Las características de auto-ensamblado de tipo fractal se estudian 
para las NPs de Fe en diferentes escalas, usando la técnica de microscopía 
adecuada. La Figura 6.12 muestra imágenes de microscopía óptica de una 
gota de la suspensión coloidal de NPs de Fe en agua, sonicada durante       
15 min, diluida en 1/10 (v/v) y secadas aumentando la temperatura de 25 ºC 
a 50 ºC en un intervalo de tiempo de 15 min. En este proceso, la gota 
depositada se evapora al aumentar rápidamente la temperatura, lo que 
induce condiciones de desequilibrio que generan la difusión de las NPs 
dentro de la gota, contribuyendo a la formación de las estructuras fractales 
2D observadas. Por lo tanto, la estructura resultante depende de la 
concentración de NPs y del gradiente de temperatura del proceso de secado. 
El protocolo de secado que se emplea es similar al utilizado por Santillán et 
al. [218], en suspensiones coloidales de NPs de Ag sintetizadas por FLASiS 
en agua, para asegurar la formación de estas estructuras fractales. La 
estructura auto-ensamblada mostrada en los paneles (a) y (b) se produce 
preferentemente en la zona periférica de la gota después del secado. Se 
puede ver que, en escalas de tamaño que difieren en un orden de magnitud 
(20 μm en el panel (a) y 2 μm en el panel (b), respectivamente), e incluso tres 
órdenes de magnitud (imagen TEM en la Figura 5.22), es evidente la 
propiedad de auto-similitud del patrón. Las NPs se aglomeran en patrones 
compatibles con las características topográficas y geométricas de fractales 
de percolación 2D [216, 223]. El recuadro del panel (a) exhibe la simulación 
de un grupo de percolación de dimensión fractal 1,89, cuyo patrón general 
coincide con el fractal experimental observado. Este tipo de muestras son las 
utilizadas para el análisis Raman descripto en la Sección 5. 2. 1. 
 






Figura 6.12: Imágenes de microscopia óptica de NPs de Fe auto-ensambladas, 
provenientes de las suspensiones coloidales en agua. La barra de escala en el panel 
(a) es de 20 μm, mientras que en los paneles (b), (c) y (d) es de 2 μm. El recuadro en el 
panel (a) es una simulación de percolación que produce un fractal como el obtenido. 
En los paneles (c) y (d) se presentan otras estructuras fractales de tipo ramificado 
como el derivado por simulación. 
 
 
Los paneles (c) y (d) muestran incluso otro tipo de fractales, ubicados 
también preferentemente cerca de la frontera en la gota seca. Este tipo de 
crecimiento ramificado es típico de un proceso de agregación limitada por 
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por el movimiento browniano, es el principal medio de transporte de las 
mismas [223, 224]. Para este caso de fractales de ramificación central la 
dimensión fractal en 2D es 1,70. 
Cuando la muestra coloidal original sintetizada en agua se diluye 
1/100 (v/v) y se seca a 50 ºC durante 2 h para la observación en el AFM, se 
perciben estructuras particulares. La Figura 6.13 contiene imágenes AFM 
de NPs auto-ensambladas en forma de anillo, consistentes con la naturaleza 
dipolar de la interacción entre las NPs donde la configuración nariz-cola 





Figura 6.13: Imágenes AFM de NPs auto-ensambladas en forma de anillo 
provenientes de la suspensión coloidal sintetizada en agua. (a) Vista panorámica; (b) 
vista de primer plano con algunas estructuras anulares aisladas; (c) vista 
tridimensional de una sola estructura anular aislada y (d) perfil de altura transversal 
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El panel (a) es una vista panorámica donde se aprecian las 
estructuras anulares, mientras que el panel (b) es una vista en primer plano 
que exhibe estas estructuras aisladas, una de las cuales se selecciona para 
mediciones detalladas en una vista 3D (panel (c)). Con estas medidas, se 
comprueba que estas estructuras anulares están compuestas por varias 
NPs, con perfil de altura transversal de aproximadamente 2 nm (panel (d)). 
Se encuentran estructuras similares al realizar el mismo 
procedimiento de sacado sobre las suspensiones coloidales de NPs de Fe en 
soluciones acuosas de TSC. En la Figura 6.14 se muestran imágenes AFM 
de NPs auto-ensambladas. El panel (a) es una vista panorámica de una 
imagen AFM registrada en modo fase, donde se observa un buen número de 
estructuras anulares, indicando que no es un caso particular la formación de 
estos anillos, sino más bien una situación frecuente bajo ciertas condiciones 
experimentales. El panel (c) es una vista en primer plano de una región 
donde se aprecian dos de estas estructuras. El perfil transversal de uno de 
los anillos presentes en el panel (c) en la dirección de la línea de puntos se 
exhibe en el panel (d). Finalmente, el panel (b) es la misma imagen AFM 
que el panel (c) en modo fase, lo que prueba que las estructuras anulares son 













































































































































































































































































Figura 6.14: Imágenes AFM registradas en modo fase de NPs auto-ensambladas en 
forma de anillo: (a) vista panorámica y (b) vista en primer plano de un par de 
estructuras aisladas. En el panel (c) se muestra la imagen AFM topográfica 
correspondiente al panel (b), donde se traza una línea para obterner el perfil de 
altura de la estructura anular observado en el panel (d). 
 
 
En resumen, se observan estructuras 2D auto-ensambladas en las 
muestras preparadas para las mediciones de Raman y AFM. En la primera 
técnica, se perciben fractales de tipo percolación y de crecimiento central 
ramificado en dos escalas diferentes. En la segunda, las NPs generan 
estructuras en forma de anillo de aproximadamente 2 nm de altura y unos 
pocos cientos de nm de diámetro. Este tipo de estructuras se encontraron 
tanto en agua como en la solución acuosa de TSC. Según el análisis Raman 
que se realiza en la Sección 5. 2. 1., se confirma que estas estructuras 


























































































































































































































7. Sensor de partícula simple de 




En los últimos años, los sensores plasmónicos basados en 
nanoestructuras metálicas (películas delgadas o NP aislada), han provocado 
gran interés en la investigación científica debido a sus atractivas 
propiedades ópticas y a su aplicación en campos como la medicina [11, 16, 
109], la química [102–104], la física [101–103, 105, 107, 110] y el medio 
ambiente [108]. En particular, las características plasmónicas de NPs 
metálicas son sensibles tanto a la morfología y composición de la NP como al 
medio que la rodea, permitiendo la utilización de estas NPs como sensores. 
En este Capítulo se realiza el análisis teórico de los espectros de 
extinción de una NP aislada de Ag sumergida en agua con diferentes 
concentraciones de contaminantes orgánicos como el etanol. La inclusión del 
contaminante se tiene en cuenta como una corrección al índice de refracción 
del medio circundante de las NPs. Esta corrección se logra a partir del 
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7. 1. Ecuación de Bruggeman 
 
La ecuación de Bruggeman [225] es el resultado analítico de una de 
las aproximaciones de medio efectivo que predicen propiedades ópticas y 
electrónicas de materiales compuestos. Esta ecuación relaciona la función 
dieléctrica de cada uno de los compuestos del material junto con sus 









b + 2 ef
= 0 Ec. 7.1 
 
donde a y b son las funciones dieléctricas de cada uno de los compuestos 
del medio, f
a
= Va V⁄  y fb = Vb V⁄  son las densidades volumétricas, y Va y Vb 
son los volúmenes totales de los dos compuestos, respectivamente. 
Debido a que solamente se consideran dos compuestos a la hora de 





= 1, por lo tanto, con la suma de cada uno de los 
porcentajes relativos se conforma el 100% del volumen total. Despejando la 
función dieléctrica efectiva ( ef) de la Ec. 7.1 se obtiene una expresión 
cuadrática, considerando que f
a








( a − b) + b − 2 a) ef − a b = 0 Ec. 7.2 
 
cuya solución viene dada por: 
 
ef =







 2( a − b)
2 + 6f
b
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En la Figura 7.1 se muestran las soluciones anteriores de la ecuación 
de Bruggeman, considerando el signo “+” y “−” para agua con etanol en 
función del porcentaje de inclusión de este último (f
b
). Para la solución 
usando el signo “−” se obtiene una función dieléctrica negativa, resultado 
que no tiene sentido físico cuando se están estudiando solventes dieléctricos. 
Por tal motivo, se trabajará de aquí en adelante con la solución positiva de 





Figura 7.1: Soluciones de la ecuación de Bruggeman (Ec. 7.3) para agua con etanol 





Finalmente, se puede determinar el índice de refracción de agua 
contaminada Nef(λ) = √ ef(λ), a partir de la Ec. 7.3 utilizando el signo 
positivo. 
En la Figura 7.2 se muestra el comportamiento del índice de 
refracción del agua en función de la longitud de onda para diferentes 
porcentuales de inclusión de etanol. 
Inclusión de etanol (f
b
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Figura 7.2: Índice de refracción del agua contaminada con diferentes grados de 
inclusión de etanol en función de la longitud de onda. 
 
 
A partir del resultado anterior, se observa cómo el índice de refracción 
del agua con etanol tiende a valores más grandes, para todo el rango 
espectral (200 nm - 1000 nm), conforme la inclusión de etanol incrementa. A 
continuación se muestra cómo influyen estas variaciones del índice de 
refracción del medio en los espectros de extinción de partícula simple de Ag. 
 
 
7. 2. Espectros de extinción de NPs de Ag en agua 
contaminada con etanol 
 
Al considerar el índice de refacción modificado del agua contaminada 
con etanol, se calcula el espectro de extinción de NPs de Ag mediante las 
ecuaciones detalladas en la Sección 2. 1. En la Figura 7.3 se muestran los 
espectros de extinción teóricos de una NP de Ag con R =10 nm en agua 
contaminada con diferentes porcentajes de inclusión (f
b
) de etanol. En los 
Longitud de onda [nm]
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espectros se observa un evidente desplazamiento al rojo de la resonancia 





Figura 7.3: Espectros de extinción teóricos de NPs de Ag de R =10 nm dispersas en 
agua contaminada con diferentes porcentajes de inclusión de etanol. 
 
 
Aprovechando la aparente relación entre el cambio espectral de una 
suspensión coloidal de NPs de Ag en función de la cantidad de contaminante 
disuelto en agua, se plantea la idea de usar dichas NPs como sensores para 
la detección de contaminantes en agua. De esta manera, se desarrolla el 
estudio del comportamiento de las características espectrales (posición del 
pico y FWHM) de la resonancia plasmónica en función de la inclusión de 
etanol, como se muestra en la Figura 7.4 en los paneles (a) y (b). De la 
misma forma se determina la diferencia de extinción (Δ Extinción) como la 
diferencia entre la posición del pico para una dada inclusión de etanol (a      
λ = 395 nm) y la del pico para agua pura a esa misma longitud de onda 
(panel (c)). La longitud de onda seleccionada es aquélla donde el espectro con 
f
b
 = 0,9 tiene el máximo de la resonancia plasmónica. Esto permite disponer 
Longitud de onda [nm]
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de un parámetro extra que relacione unívocamente la respuesta espectral y 






Figura 7.4: (a) Posición del pico y (b) FWHM de la resoancia plasmónica de los 
espectros de extinción teóricos de NPs de Ag de R =10 nm en agua, en función a los 
diferentes porcentajes de inclusión de etanol. (c) Δ Extinción (en λ = 395 nm) en 
función del grado de contaminación. 
 
 
En base a los resultados presentados en los paneles (a), (b) y (c) de la 
Figura 7.4, se nota que ambos parámetros espectrales tienen un 
comportamiento monótono respecto al porcentaje de inclusión de etanol en 
agua, indicando la versatilidad del modelo de partícula aislada como sensor 
plasmónico de contaminación o de modificación del índice de refracción del 
agua. 
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7. 3. Propuesta de procedimiento experimental 
para la determinación del grado de 
contaminación en agua 
 
Si se tiene una muestra de agua contaminada de volumen total Vi y 
un volumen de contaminación Vcont desconocido, de tal forma que la 











y a esta muestra se le agregue una solución de NPs de Ag con distribución 
de tamaños monodispersa, con volumen Vsol, siendo el volumen total de la 
suspensión en el agua contaminada V = Vi + Vsol, la densidad volumétrica 
























Este resultado analítico indica que, a partir de la medida de los 
parámetros espectrales de esta última suspensión de NPs, se logra 
determinar la densidad volumétrica final 𝛿D de la solución de agua 
contaminada más la suspensión de NPs. Esta determinación se hace 
mediante la caracterización apropiada de la suspensión coloidal de NPs y de 
sus características espectrales, similares a las curvas mostradas en la 
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Figura 7.4. Luego, mediante la expresión anterior (Ec. 7.6) se determina la 
densidad volumétrica del contaminante de la muestra inicial. 
Análogamente se puede utilizar la curva mostrada en el panel (c) de 
la Figura 7.4 donde, determinando Δ Extinción en λ = 395 nm respecto al 
espectro en agua pura, se puede determinar el grado de contaminación de 

















Desarrollo de herramientas teóricas 
 
El análisis teórico dentro del mundo de la nanoescala es un campo de 
investigación constante que impulsa el desarrollo de nuevas herramientas 
teóricas para la mejor comprensión y/o determinación de ciertos parámetros 
físicos. En este contexto esta Tesis ha introducido un nuevo enfoque para 
determinar la función dieléctrica de estructuras esféricas de diferentes 
metales en la escala nanométrica. A partir de la expresión del modelo de 
Drude clásica con la constante de amortiguamiento corregida por tamaño y 
la modificación en la densidad de estados y por ende, la probabilidad de 
transición de los electrones ligados, se construye analíticamente una nueva 
expresión para la función dieléctrica como la suma de los valores 
experimentales en bulk más dos términos correctivos asociados a las 
contribuciones de los electrones libres y ligados. De esta manera se pudo 
calcular, por primera vez, la función dieléctrica de metales para estructuras 
esféricas nanométricas y subnanométricas, evitando el ajuste de múltiples 
parámetros de la función dieléctrica. Esta nueva expresión para la función 
dieléctrica compleja corregida por tamaño, depende sólo de tres parámetros 
experimentales de los metales en bulk: la velocidad de Fermi 𝑣f, la 




velocidad de Fermi es bien conocida en la literatura, mientras que para los 
últimos dos parámetros, asociados al modelo de Drude, se desarrolló un 
método para determinarlos simultáneamente. Esta determinación se logra a 
partir del ajuste lineal de un par de funciones dependientes de la parte real 
e imaginaria de la función dieléctrica experimental bulk, considerando como 
parámetro la frecuencia del campo. Este método se aplica para longitudes de 
onda grandes donde el modelo de Drude es válido, evadiendo la 
aproximación tradicional (𝜔 ≫  𝛾libre) que se usa en la literatura para la 
determinación de los parámetros mencionados. Además, el método mejoró 
las incertidumbres relativas en los valores determinados (0,5 - 1,6% para 
𝜔p y 3 - 8% para 𝛾libre), aumentando la precisión en la descripción de la 
función dieléctrica en un enfoque top-down. Como ejemplo, se mostraron los 
resultados para Ni, Mo, W, Pb, Zn y Na [76], donde las funciones dieléctricas 
complejas bulk calculadas mostraron mejor comportamiento que las 
determinadas por otros autores. De la misma forma se determinaros estos 
parámetros para otros metales como Au, Ag, Cu, Fe, Pt, Ti, Ta, Al y V    
[129, 137]. Este desarrollo teórico conceptual de la función dieléctrica se 
realizó para calcular la extinción de luz producida por NPs metálicas 
empleando la teoría de Mie. Estos cálculos se usaron para ajustar los 
resultados experimentales de la técnica OES y así caracterizar el tamaño, la 
estructura y la composición de NPs metálicas en suspensión coloidal. 
 
 
Síntesis y caracterización de suspensiones coloidales de 
NPs de Ag 
 
En primer lugar, se consiguió implementar la técnica FLASiS para la 
síntesis de suspensiones coloidales de Ag, que fueron caracterizadas 
mediante diferentes técnicas ópticas y microscópicas. Particularmente, para 
las suspensiones coloidales de Ag en soluciones de st y TSC se empleó, 




plata, con el fin de comparar los coloides sintetizados por FLASiS con los 
obtenidos químicamente. 
En segundo lugar, respecto a la caracterización de las suspensiones 
coloidales de NPs de Ag, se determinó la distribución de tamaños, 
estructuras y especies de las NPs presentes en los coloides sintetizados por 
FLASiS en agua, solución de st [185] y solución de TSC [186], empleando 
dos energías por pulso (100 μJ y 500 μJ). Igualmente, se caracterizaron 
suspensiones coloidales de NPs de Ag en soluciones de st y TSC sintetizadas 
por reducción química. Las técnicas de caracterización utilizadas fueron: 
OES, TEM, AFM y espectroscopía Raman. Los resultados de las dos 
primeras técnicas, tanto en agua como en soluciones acuosas de st y TSC, 
revelaron que las NPs tienen forma esférica con estructura simple (Ag) y 
core-shell (Ag@Ag
2
O y huecas de Ag). Para el caso en agua, las NPs simples 
de Ag presentan un radio modal de 1,2 nm aproximadamente (con una 
abundancia relativa del 85,9% para 100 μJ y del 82,1% 500 μJ), sin embargo, 
la distribución de tamaños para 100 μJ es más angosta que la obtenida para 
500 μJ. Respecto a las NPs de Ag@Ag
2
O, el espesor modal del recubrimiento 
se encuentra en un valor de 5,6 %R para 100 μJ (con una abundancia 
relativa del 13,1%) y 4,7 %R para 500 μJ (con una abundancia relativa del 
16,7%), mientras que las NPs huecas de Ag tienen un radio modal alrededor 
de 7,8 nm (con una abundancia relativa del 1% para 100 μJ y del 1,2%      
500 μJ). 
Cuando se analizan las suspensiones coloidales sintetizadas en la 
solución de 1% de st por FLASiS, las NPs de Ag obtienen un radio modal de  
1,7 nm aproximadamente (con una abundancia relativa del 76,8% para    
100 μJ y del 85,6% para 500 μJ). Por otro lado, las NPs de Ag@Ag
2
O 
presentan un radio modal externo de 2 nm, con un intervalo de espesor de 
Ag
2
O de 5 %R - 25 %R para 100 μJ y 5 %R - 45 %R para 500 μJ, mientras 
que las NPs huecas de Ag tienen un radio modal y una abundancia relativa 




indican que con energías altas, se produce un mayor porcentaje de 
estructuras simples que al usar energías bajas. Por su parte, la síntesis 
química por reducción de sal en solución de 1% de st, genera NPs simples de 
Ag y core-shell Ag@Ag
2
O, pero no evidencia la presencia de NPs huecas. 
Además, tiene una abundancia relativa de NPs de Ag menor que la obtenida 
por FLASiS. En cuanto a las especies oxidadas, la reducción de sal produce 
NPs Ag@Ag
2
O con un espesor de recubrimiento medio de aproximadamente 
10 %R (con una abundancia relativa cercana al 30%), mientras que en 
FLASiS el recubrimiento de óxido sobre las NPs de Ag se encuentra en 
espesores modales inferiores al 10 %R (con abundancia relativa cercana al 
22% para 100 μJ y al 13% para 500 μJ). Estos resultados probaron que 
mediante FLASiS se obtienen NPs de Ag con un recubrimiento de óxido más 
pequeño. Particularmente para FLASiS, un aumento en la concentración de 
st produce un desplazamiento al rojo de la resonancia plasmónica, en los 
espectros de extinción, respecto al agua pura, que es más pronunciada para 
la energía por pulso más alta. No obstante, este desplazamiento al rojo 
parece saturarse para concentraciones mayores que 0,25% de st. A partir del 
ajuste de los espectros experimentales, se determinó un pequeño incremento 
del tamaño de las NPs (1,5 nm a 1,8 nm) al aumentar la concentración de st. 
De la misma manera, se encontró que tanto FLASiS como la reducción 
química de sal, producen NPs esféricas con radios en el rango de 1 nm a 3 
nm, el cual ha sido reportado como un rango de tamaño altamente eficiente 
para la actividad bactericida [226]. 
Para el caso de las suspensiones coloidales de NPs de Ag sintetizadas 
por FLASiS y reducción química en una solución de 1mM de TSC, el ajuste 
de los espectros de extinción experimentales mostró la presencia de NPs 
simples de Ag y core-shell Ag@Ag
2
O, con radios modales externos alrededor 
de 1,2 nm para 100 μJ y 500 μJ, y 1,1 nm para el método químico, lo que 
revela que ambas rutas de síntesis producen NPs con tamaños similares. 




ablación, las suspensiones coloidales obtenidas muestran una mayor 
presencia de NPs oxidadas que las preparadas por el método químico. El 
análisis por micro-espectroscopía Raman confirmó la presencia de Ag
2
O en 
todas las suspensiones coloidales, así como la fuerte interacción entre los 
iones de TSC y la superficie de las NPs en las muestras obtenidas por 
ablación. Al igual que como ocurre en la síntesis química para el caso de st, 
al emplear TSC tampoco se evidencia la presencia de NPs huecas. Sin 
embargo, para la síntesis por FLASiS la presencia de este tipo de NPs se 
encuentra en una proporción muy baja. 
Por otra parte, el estudio de la influencia de la concentración de TSC 
sobre las características plasmónicas y la distribución de tamaños de las 
NPs sintetizadas por FLASiS, muestra que, el aumento de la concentración 
de TSC produce un incremento de la abundancia de NPs simples de Ag 
reduciendo la presencia de óxido alrededor de ellas, lo que implica la 
disminución de las NPs de tipo core-shell Ag@Ag2O para ambas energías. A 
su vez, para una energía dada, la posición del pico de la resonancia 
plasmónica depende fuertemente de la concentración de TSC por debajo de  
2 mM. Estos hechos se pueden usar para ajustar las propiedades 
plasmónicas seleccionando la energía por pulso del láser y la concentración 
de TSC adecuada. 
El análisis de estabilidad de las suspensiones coloidales de NPs de Ag 
sintetizadas en soluciones de 1% de st y 1 mM de TSC, por ambos métodos, 
se llevó a cabo midiendo la posición del pico y el FWHM de la resonancia 
plasmónica para cada espectro experimental inmediatamente después de la 
preparación y durante varios meses (dos meses para la solución de st y un 
año para la solución de TSC). Para el caso de la solución de st, los resultados 
derivados de las mediciones de OES muestran que FLASiS produce coloides 
que se estabilizan mucho más rápido que los producidos por reducción de 
sal. Para la misma concentración de st, la energía menor parece producir 




podría deberse a algún tipo de modificación de la superficie de NPs inducida 
por la interacción con la amilosa que evita la coalescencia y establece un 
límite para el tamaño. A diferencia de todos estos casos, no se obtienen 
suspensiones estables para la reducción de sal, ya que el pico de la 
resonancia plasmónica se desplaza continuamente al rojo y el FWHM 
aumenta sin alcanzar ningún tipo de comportamiento estacionario. Por otro 
lado, en las suspensiones coloidales sintetizadas en una solución de TSC, 
para ambos métodos de síntesis, se notaron desplazamientos al rojo del pico 
de la resonancia a diferentes tasas. Para ambas energías de FLASiS, este 
pico alcanza el régimen de saturación en la segunda semana (tasa rápida), 
mientras que los coloides producidos por el método de reducción de sal 
parecen alcanzar la saturación más allá de un año (tasa lenta). Las 
mediciones de potencial zeta muestran valores negativos más altos para 
muestras obtenidas por FLASiS, con 500 μJ de energía por pulso, respecto a 
las otras vías de síntesis pasado un 1 año de su fabricación. Luego de un año 
de envejecimiento, los coloides sintetizados por FLASiS todavía exhiben una 
clara y angosta resonancia plasmónica evidenciando que los mismos no han 
sufrido aglomeración, lo que indica las excelentes propiedades del TSC como 
estabilizador. 
En base a estos resultados, se demostró que la síntesis de NPs de Ag 
por FLASiS en soluciones de st y TSC, es un método fácil y “verde” que 
genera estructuras estables a largo plazo sin efectos de agregación. Esta 
técnica tiene la ventaja de producir NPs de Ag con distribuciones de tamaño 
apropiadas para aplicaciones biomédicas, evitando el uso de productos 
químicos que no son biocompatibles. La buena estabilidad de los coloides 
puede impulsar su uso como aditivo antimicrobiano a largo plazo en 







Síntesis y caracterización de suspensiones coloidales de 
NPs de Ni 
 
Nuevamente se implementa la técnica FLASiS para la síntesis de 
suspensiones coloidales de NPs de Ni en n-heptano y agua, empleando     
100 μJ de energía por pulso. Estas suspensiones se analizaron mediante 
espectroscopía, microscopía, difracción de electrones y VSM para 
caracterizar su estructura, composición, tamaño y propiedades magnéticas 
[179, 227]. Las NPs obtenidas tienen forma esférica con estructuras simples 
y core-shell. 
Para el primer solvente, la distribución log-normal total de tamaños 
presenta radios modales de 2,5 nm con dos máximos secundarios en 7 nm y   
12 nm correspondiente a dos estructuras diferentes: NPs simples de Ni y 
huecas de Ni. Para el agua, la distribución log-normal de tamaños presentó 
un radio modal de 4 nm con una distribución amplia secundaria centrada en       
20 nm. En este caso, las estructuras core-shell compuestas por NPs huecas 
de Ni, Ni-NiO y NiO-Ni contribuyen a la distribución total. En esta Tesis se 
discutió y reportó por primera vez, la formación de estructuras huecas de Ni 
y core-shell NiO-Ni durante la síntesis por FLASiS. 
El estudio morfológico desarrollado por microscopía AFM concuerda 
con la distribución de radios externos determinada por el ajuste del espectro 
de extinción. El análisis de TEM demostró, independientemente, la 
presencia de NPs simples de Ni, core-shell Ni@NiO, NiO@Ni y huecas de Ni, 
hecho que confirma los resultados obtenidos utilizando la teoría de Mie al 
incluir las diferentes estructuras mencionadas. Debido a que OES 
proporciona un análisis no local de las muestras, en comparación con TEM y 
AFM, se concluye que OES arroja resultados estadísticamente confiables 
sobre la distribución de tamaños y las estructuras. 
Los patrones de difracción de electrones se midieron para 




patrón obtenido se indexó con las líneas de reflexión de Ni y NiO, 
confirmando la presencia de éstos en las suspensiones coloidales. La 
formación de especies core-shell Ni@NiO se explica por la interacción de la 
superficie metálica de las NPs con átomos de oxígeno desligados del solvente 
durante el proceso de FLASiS, lo que produce el posterior proceso de 
oxidación. Mientras que, la formación de NPs NiO@Ni puede surgir debido a 
la exposición de NPs de NiO en un entorno de bajo contenido de H2 debido a 
la fotólisis láser. Por otro lado, se encontró la presencia de NPs huecas de Ni 
producidas por una migración de material desde el centro hacia la frontera 
de la NP, debido a la interacción de ésta con el límite de la burbuja de 
cavitación producida durante la síntesis por FLASiS. 
 
 
Síntesis y caracterización de suspensiones coloidales de 
NPs de Fe 
 
Las diferentes suspensiones coloidales de NPs de Fe fueron 
sintetizadas por FLASiS en cuatro solventes, empleando diferentes energías 
por pulso (70 μJ, 300 μJ y 700 μJ). Estas suspensiones fueron caracterizadas 
mediantes técnicas como: OES, AFM, TEM, SAXS, espectroscopía Raman, 
difracción de electrones y VSM [228, 229]. 
Los espectros de extinción experimentales de los coloides obtenidos 
muestran un comportamiento decreciente a medida que disminuye la 
energía utilizada para su síntesis, lo que sugiere concentraciones 
decrecientes de NPs. Además, se observó un pico ensanchado de absorción 
en el rango de 300 nm a 400 nm en diferentes solventes: agua, solución de 
TSC y acetona, para las tres energías por pulso utilizadas. Este pico es 
atribuido a la presencia de carburo de hierro en algunos casos, y en otros a 
NPs con tamaños mayores a 20 nm. Estos resultados fueron reportados por 




El análisis de micro-espectroscopía Raman de las diferentes 
suspensiones sintetizadas, prueba que las fases de magnetita, maghemita y 
hematita están presentes en los cuatro solventes. Los espectros Raman 
siempre exhiben una mezcla de las bandas asignadas a cada fase de óxido, 
sugiriendo que los coloides son bastante heterogéneos. 
En una escala mucho más pequeña, los análisis de TEM y AFM 
mostraron que las NPs tienen morfología esférica, con la presencia de 
especies core-shell y huecas. El histograma de tamaños de AFM arroja 
distribuciones log-normales con radios modales en el rango de 2 nm a 4 nm 
dependiendo del solvente. Es interesante señalar que para el agua se obtuvo 
la distribución más estrecha (< 5 nm), mientras que la de acetona es la más 
ancha (< 30 nm). Los patrones de ED probaron un alto grado de 
cristalinidad de las NPs, donde los valores del vector q de los diferentes 
anillos de difracción, son compatibles con los planos de Bragg 
correspondientes a hematita, maghemita y magnetita, en acuerdo con los 
resultados de la determinación de fases obtenida por micro-espectroscopía 
Raman. 
Las medidas de magnetización en agua y solución de TSC presentan 
ciclos de histéresis normales para un conjunto de NPs magnéticas con ejes 
de anisotropía magnética orientados aleatoriamente. Los valores de baja 
coercitividad y magnetización remanente encontrados en los experimentos 
de VSM están en acuerdo con el comportamiento superparamagnético de 
NPs en suspensión coloidal. Al hacer interactuar un imán de NdFeB con el 
coloide en agua, se observa una migración inmediata de las NPs, probando 
visualmente las buenas características magnéticas de la muestra. Cotejando 
las curvas de magnetización de las NPs magnéticas de Fe dispersas en 
solventes orgánicos con las curvas de las NPs de Fe dispersas en agua, las 
primeras revelan una susceptibilidad de campo alto menor, indicando que 





Particularmente, se comparó la saturación magnética de las 
suspensiones coloidales de NPs de Fe en agua y en solución de TSC:        
49,3 emu g−1 y 26,7 emu g−1, respectivamente. Lo anterior prueba que el 
TSC actúa como modificador de las NPs, disminuyendo la magnetización de 
saturación al introducir un efecto de desorden del spin superficial. Las 
distribuciones de tamaño derivadas del análisis VSM están en muy buen 
acuerdo con las obtenidas de las medidas AFM. 
 
 
Formación de clusters de pocos átomos y estructuras 
auto-ensambladas de NPs 
 
A partir de los espectros de fluorescencia de las suspensiones 
coloidales de NPs metálicas (Ag, Ni, Al y Cu) sintetizadas por FLASiS en 
agua se pudo determinar la presencia de clusters de pocos átomos en todas 
ellas. Además, se encontró que el aluminio parece producir mayor cantidad 
de material ablacionado en comparación a los demás, debido a la presencia 
de una mayor absorción en la longitud de onda del láser de ablación. Sin 
embargo, como uno de los ejes principales de esta Tesis fue el estudio y 
caracterización de suspensiones coloidales de NPs de Ag, se realizó un 
estudio más detallado sobre la fluorescencia de clusters de pocos átomos de 
este metal y su relación con la energía de la banda prohibida Egap. Según los 
resultados obtenidos, se encontró que los coloides sintetizados con mayor 
energía por pulso producen clusters de mayor Egap y por lo tanto menor 
cantidad de átomos (menores que 10). La energía de los fotones de 
fluorescencia (~Egap) se correlacionan con el número N de átomos del clúster 
a través de la relación EF N
1
3⁄⁄ , según el modelo de jellium. Los resultados 
de las mediciones de fluorescencia sugieren que los clusters estudiados 
poseen un N de 4 a 7 átomos. Este hallazgo abre un campo con nuevos 




tecnológicos de frontera, en la generación de este tipo de estructuras 
mediante FLASiS. 
El estudio de la formación de estructuras auto-ensambladas de NPs 
de Fe fue realizado mediante microscopía óptica, TEM y AFM. En los dos 
primeros casos, el crecimiento fractal de tipo percolación y ramificado fueron 
observados en dos escalas diferentes: en el rango de los micrómetros y en el 
de varios nanómetros, manifestando invariancia bajo escala. El análisis 
Raman realizado en los fractales confirmó que están formados por especies 
de NPs que contienen diferentes óxidos de Fe. Por otro lado, en los estudios 
de AFM se encontraron estructuras en forma de anillo de aproximadamente 
2 nm de altura y unos pocos cientos de nanómetros de diámetro. Este tipo de 
estructuras se observaron tanto en agua como en solución de TSC. La 
obtención de esta última estructura anular fue reportada por primera vez en 
este trabajo de Tesis. 
 
 
Postulación de sensor de partícula simple para la 
detección de contaminantes en agua 
 
Finalmente, se realizó un estudio teórico de la dependencia de la 
respuesta plasmónica de una NP de Ag en un medio circundante de agua 
contaminada. Este estudio se llevó a cabo analizando la posición del pico y el 
FWHM de la resonancia plasmónica en función del grado de contaminación 
de etanol, que se toma en cuenta en los cálculos mediante la ecuación de 
Bruggemman de medio efectivo. Por último, se propone un protocolo de 
medida de la cantidad de contaminante presente en el solvente, usando 
suspensiones coloidales de NPs de Ag monodispersas sintetizadas por 






8. 1. Tareas futuras 
 
Se prevé continuar y profundizar las líneas de investigación llevadas 
a cabo hasta el momento e incorporar nuevas tareas: 
 
1. Síntesis y caracterización de NPs de metales nobles, de transición y 
de aleaciones en estructuras simples y core-shell por FLASiS en 
diferentes medios líquidos, para aplicaciones tanto en la ciencia 
básica como para desarrollos tecnológicos de frontera. Estudio de los 
procesos involucrados. 
2. Caracterización de efectos no lineales mediante la técnica Z-scan de 
las suspensiones coloidales de NPs metálicas sintetizadas. 
3. Síntesis, separación y caracterización de clusters de pocos átomos 
metálicos sintetizados por FLASiS. Se planea incluir medidas de 
espectrometría de masas. 
4. Desarrollar estrategias híbridas de síntesis entre químicas y FLASiS 
para fabricar estructuras bimetálicas heterogéneas y así potenciar las 
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